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 تأثير نوع خامة خيط اللحمة على مقاومة الميكروبات للأقمشة السليلوزية
 المعالجة بجسيمات الفضة النانونية

 2طه حسين شريدح رحاب  /دو           1رانيا محمد على محمود / د

 بنها جامعة - النوعیة التربیة كلیة – والنسیج الملابس مدرس -1
   الاسكندرية جامعة -نوعیةال التربیة كلیة - والنسیج الملابس مدرس -2

 ملخص البحث:
تأثير إختلاف نوع خامة خیط اللحمة على مقاومة المیكروبات  تناول تهدف الدراسة إلى 

نوع خامه لخیط اللحمة،  لأنسب والتوصلللأقمشة السليلوزية المعالجة بجسیمات الفضة النانونیة، 
ى مقاومة المیكروبات للأقمشة المنتجة عل النانونیة الفضة بجسیمات معالجة تركيزوكذلك أفضل 
بإستخدام ثلاثة أنواع من خامات خیط اللحمة  أقمشة الكريب إنتاج ، وتمتحت البحث

 معالجة م%(، ث100السداء )قطن  خامة خیطو  (%100فبران -% 100فسكوز -%100)قطن
-ملى/ لتر 200-ملى/ لتر100جسیمات الفضة النانونیة ) من مختلفة بتركيزات المنتجة الأقمشة

( درجة 140وذلك بغمر العينات وعصرها وتجفیفها عند درجة حرارة التثبيت ) ملى/ لتر(، 300
نفاذية الهواء، )تحت البحث  المنتجة الأقمشة علي المعملیة الإختبارات بعض إجراء ثم تم،  مئوية

وتوصلت الدراسة  ،زمن الإمتصاص، مقاومة المیكروبات(  المربع، المتر وزن  قوه الشد، الإستطالة،
 النانونیة الفضة /لتر بجسیماتملى( 300خامة خیط اللحمة )الفبران( المعالجة بتركيز ) أن إلى

لمقاومة  وخاصة المقاسة الخواص لجمیع للأقمشة المنتجة تحت البحث بالنسبة العينات هى أفضل
 سة، خاصة  المقا الخواص في تحسن النتائج وأوضحت، (%92,3بمعامل جودة ) المیكروبات

 خام " قبل المعالجة ".المیكروبات مقارنة  بالعينات ال مقاومة

 : مقدمة والمشكلة البحثيةال
 عامة، العلم فروع هائلة فى بقفزة تبشر حدیثة علمیة وتطبیقاتها ثورة النانوة تقنی أحدثت 

 نونیةنا جسیمات إنتاج أو إدخال من تتضمنه بما، النسجیة بصفه خاصة الصناعات مجال وفى
 .أو التجهيز التصنیعاء أثن النسجیة المواد فى
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تنفرد المواد النانونیة علي إختلاف أنواعها بخواص فيزيائیة وكیمیائیة ومیكانیكیة فريدة   
تنعكس علي كفاءة وأداء المنتج النهائي الذي یتم تصنیعه، حيث تتوافر فیه خواص لا يمكن توافرها 

 .م(2010مد الإسكندراني،)محفي منتجات المواد التقليدية 

وعن طريق النانو تكنولوجي يمكن تغيير خواص أي مادة وتعدیل سماتها، وذلك بإعادة  
ترتيب ذراتها بالشكل الذي يعطي الخواص المتميزة والمختلفة تماما  عن سماتها الأصلیة قبل إعادة 

 .م(2012)أحمد حجازي،تشكيلها
 أهمیة زادت الصحى ىوعال زيادة و الأقمشة، اتتجهيز  مجال فى يرالكب العلمى التطور مع 

 من والتخلص ،ةالدقیق الكائنات وإنتشار قلن من للوقاية ضاوأي المیكروبات، مةلمقاو  الأقمشة تجهيز
 نتیجة الأقمشة خواص أداء فىفقد ال ادىتف إلى بالإضافة المیكروبات، تكاثر التى تسببها الروائح
 الأقمشة بتجهيز الإهتمـام الى العالم هیتج لذا الدقیقة على المنسوجات،نمو الكائنات  يسببه الذى التآكل

، لاتجاالم جمیع تكنولوجى فى إنتشار النانو مع خاصة  ، حدیثة معالجات باستخدام المیكروبات ضد
حيث يعطى المنسوجات خواص مضادة للمیكروبات المیكروبات  ضدالفضة للتجهيز  نونا يستخدمو 

كما أن الأقمشة القطنیة ، Chen.C.Y,etal, 2008)لنتائج الغير مرغوب فیه )ومنع نموها ويقلل ا
الغير منسوجة المجهزة بجسیمات الفضة المحمله بالكيتوزان لها مقدرة عالیة على نفاذية الماء والهواء 

 . Youbo Di, etal,2012)) ومقاومة لبكتريا الإيكولاى

كبدیل للعملیات الإنتاجیة التقليدية أصبح العالم في نظرا  للحاجة الملحة للتكنولوجیا المبتكرة  
بحث مستمر عن التكنولوجیا وما تقدمه من مميزات، وقد قدمت تكنولوجیا النانو الكثير من المعرفة 
وقدرتها علي أفاق جدیدة في مجال العلوم المختلفة، وبدأ ظهور العدید من الدراسات التي تبحث 

لقابلة للإستخدام في كافة المجالات المعرفیة، بإستخدام عن كیفیة تحسين خصائص المواد ا
المركبات النانونیة وأصبحت النانو تكنولوجي بتطبیقاتها المتعددة ثورة صناعیة جدیدة من شأنها أن 
تؤدي إلي تغيير الطريقة التي تشيد بها معظم المواد وتنتج بها أغلب المنتجات بما يقلل من 

زيد من كفاءة المنتجات ويكسبها خصائص جدیدة مما يجعلها تكنولوجیا الخامات والطاقة اللازمة وي
التى أكدت  م(2018)آية الخطيب، ، ومنها دراسة م(2008)خالد العامري،الحاضر والمستقبل 

على أهمیة تكنولوجیا النانو وجسیمات أكسيد الزنك النانونیة والكركم لما لها من خصائص تسمح 
بس الوقائیة، ودورها فى إحداث نوع جدید من التجهيزات بإيجاد مشتقات بإستخدامها في إنتاج الملا

جدیدة من المواد الطبیعیة، وإستخدامها في معالجة الأقمشة، لزيادة كفاءة مقاومة البكتريا، كما 
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إستخدام تقنیة النانو في معالجة بعض الملابس الداخلیة  م(2017داليا بيومي،) تناولت دراسة
دراسة وتمكنت مقاومة البكتريا والمیكروبات المسببة لبعض الأمراض الجلدية، لملابس الأطفال ل

((Nour Attia, etal, 2017  ،من تحسين مستوي الأداء الوظیفي لبعض الخامات النسجیة
 مقاومتها للكائنات الحیة الدقیقة بمعالجتها بنانو السيلیكا المغلفه بنانو الفضة، وأوضحتو 

 للمیكروب الفضة المضاد نانو تكنولوجیا غطاء إستخدام أهمیة م(2016،عطيه )دعاءدراسة
 والجمالى الوظیفى الجانب على المحافظة مع صحیة داخلیة بيئة توفر حيث ، البيئة لأسطح

إستخدام الأقمشة المعالجة بتكنولوجیا النانو في  م(2016)هند البنا،وتناولت دراسةلمحتوياتها، 
اعلیة تكنولوجیا النانو في تصنیع هذه الملابس من الجانب صناعة ملابس الأطفال، وتحدید ف

 النانو تكنولوجیا من إلى الإستفادةم( 2016،إبراهيم )رحاب كما هدفت دراسةالوظیفي والجمالي، 
 لأنسب والتوصل ،البنفسجیة فوق  والأشعة الكرمشة لمقاومة القطنیة المخلوطة الأقمشة في تجهيز

توصلت دراسة و  الاطفال، لملابس الوظیفیة للأقمشة الخواص لتحسين لمادة المعالجة تركيز
((Nour Attia, etal, 2016  إلى تحسين مستوي الأداء الوظیفي لبعض الخامات النسجیة

)القطن، الصوف، البولیستر( ومقاومتها للكائنات الحیة الدقیقة والأشعة فوق البنفسجیة مع إكسابها 
 بات نانونیة مثل نانو الفضة، ونانو ثاني أكسيد التيتانيوم،خاصیة التنظیف الذاتي بإستخدام مرك

وإستخدمها  النانونیة الزنك أكسيد وجسیمات النانو بتكنولوجیا (م٢٠١٤محمد، رشاوأشادت دراسة )
 البكتريا، مقاومة من بينها القماش خواص بعض لتحسين ، وتوصلتالوقائیة الملابس إنتاج في

 الفطريات لها قدرة الدقیقة وخاصة   الحیة أن الكائنات م(2014، الرحمن عبد )غادة وأكدت دراسة
 لإنتقال وسيلة يجعلها والمخلوطة منها ، مما الطبیعیة وخاصة   ،للمنسوجات تلف إحداث على كبيرة

إلى أن وجود مستوى  (,Reda ElShishtawy,etal 2011)، وتوصلت دراسة الأمراض
 أقمشة قطنیة ممتازة ومضادة للمیكروبات . منخفض من طلاء النانو فضة كافٍ لإنتاج 

خاصة  الطبیعیة الخامات النسجیة، و  على الدقیقة الحیة الكائنات نشاط لأنونظرا   
 مثل إتلاف والتخزين الإستعمال أثناء والمشاكل الخسائر من الكثير يسبب والمخلوطة منها،

إزالتها، أو إنتقال العدوى المسببه  يصعب التي اللونیة والبقع المقبولة، غير الروائح تكوين ،الأنسجه
 ،ونتیجه للحاجة الملحة للتكنولوجیا المبتكرة كبدیل للعملیات الإنتاجیة التقليديةللأمراض لمرتدیها، 
عن  عن التكنولوجیا الحدیثة وما تقدمه من مميزاتالبحث  الضروري  من كانوفى ضوء ما سبق 

شة خاصیة مقاومة المیكروبات، ومن هنا جاءت فكرة إستخدام المعالجات اللازمة لإكساب الأقم
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تأثير إختلاف نوع خامة خیط اللحمة على مقاومة المیكروب للأقمشة السليلوزية المعالجة البحث " 
 ."بجسیمات الفضة النانونیة 

 :البحث  مشكلة
 تتمثل مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي الآتي: 

اومة المیكروبات للأقمشة السليلوزية المعالجه بجسیمات ما تأثير نوع خامة خیط اللحمة على مق
 الفضة النانونیة؟

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات التالية:
 ؟ ما تأثير نوع خامة خیط اللحمة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث -1
 ؟ما تأثير تركيز مادة المعالجة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث -2
  ؟ر نوع خامة خیط اللحمة على مقاومة المیكروبات للأقمشة المنتجة تحت البحث ما تأثي -3
 ؟ما تأثير تركيز مادة المعالجة على مقاومة المیكروبات للأقمشة المنتجة تحت البحث -4

 :البحث  أهداف
تحسين مستوي الأداء الوظیفي للأقمشة السليلوزية یتمثل الهدف الرئیسي للبحث في   

ت نانو الفضة ومقاومتها ضد المیكروبات، وينبثق من هذا الهدف مجموعة من بإستخدام جسیما
 الوصول إلى أنسب : الأهداف الفرعیة وهي

 نوع خامة لخیط اللحمة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث . -1
 تركيز لمادة المعالجة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث . -2
 میكروبات للأقمشة المنتجة تحت البحث .نوع خامة لخیط اللحمة على مقاومة ال -3
 تركيز لمادة المعالجة على مقاومة المیكروبات للأقمشة المنتجة تحت البحث . -4

 أهميه البحث:
إن تحسين مستوي الأداء الوظیفي للأقمشة السليلوزية بإستخدام جسیمات نانو الفضة  

 لها فوائد كثيرة منها الآتي: لمقاومتها للمیكروبات
 . المنسوجات صناعة مجال في النانو تكنولوجیا أبحاث لتطبيق العالمیة تقنیاتال مواكبة -1
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تقديم مقترحات تطبیقیة تتناسب وتحقيق بعض الخواص الضرورية للإستخدامات المختلفة  -2
 لأقمشة المنسوجات.

 الإرتقاء بصناعة المنسوجات وزيادة قدرتها التنافسیة.  -3
 مواد بإستخدام لمقاومة المیكروبات الأقمشة إنتاج مجال فى التكنولوجیة التطورات مواكبة  -4

 .بيئیا   الآمنة النانو
إمكانیة إستخدام هذه الأقمشة السليلوزية المجهزة بجسیمات الفضة النانونیة لملابس الأطفال  -5

 خاصة في مرحلة المهد، للمسنين، ولملابس المرضى والأطباء والممرضين.

  : فروض البحث 
 ة إحصائية بين:توجد فروق ذات دلال   

 نوع خامة خیط اللحمة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث . -1
 تركيز مادة المعالجة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث.  -2
 نوع خامة خیط اللحمة على مقاومة المیكروبات للأقمشة المنتجة تحت البحث.   -3
 جة تحت البحث.تركيز مادة المعالجة على مقاومة المیكروبات للأقمشة المنت  -4

 أدوات البحث: 
 المتر وزن ) إختبار نفاذية الهواء، إختبار قوة الشد، إختبار الإستطالة، إختبار  :الإختبارات المعملية

 (. مقاومة المیكروباتإختبار  زمن الإمتصاص)ث(، إختبارالمربع، 

  حدود البحث :
 الحدود الموضوعية: -1

ـــــــب نســـــــجى كريـــــــب الخاماااااااات النساااااااجية:  -  -%100)قطـــــــنبخـــــــیط لحمـــــــة قمـــــــاش بتركي
 . (% 100 وبخیط سداء ) قطن،  (%100فبران -%100فسكوز

 جسیمات الفضة النانونیة.المواد النانونية:  -
زمـــن  المربـــع، المتـــر وزن نفاذيـــة الهـــواء، قـــوة الشـــد، الإســـتطالة ،  الإختباااارات المعملياااة:  -

 . الإمتصاص)ث(، مقاومة المیكروبات
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يز بشركة مصر المحلة للغزل والنسیج ، والمركز القومى للبحـوث قطاع التجه الحدود المكانية: -2
 بجمهورية مصر العربیة. بالقاهرة،

 م.2018 -2017 :الزمانية  الحدود -2

 منهج البحث : 
  .التحليلى الوصفيو  التجريبى علي المنهج البحث يعتمد

  :البحث مصطلحات
ج ، يمتد بعرض القماش خیط عرضي داخل في تركيب النسی هو: Weft Yarn  خيط اللحمة -1

 (.        2004)مجدى العارف، من البرسل إلى البرسل ومتعاشق مع خيوط السداء
: مجموعــة واســعة مــن التقنیــات التــي تــوفر Microbial Resistanceمقاومااه الميكروبااات  -2

درجات متفاوتـة مـن الحمايـة للمـواد النسـجیة ضـد الكائنـات الحیـة الدقیقـة ومضـادات المیكروبـات 
لــف كثيــرا  فــي طبیعتهــا الكیمیائیــة , طريقــة عملهــا وتأثيرهــا علــي الإنســان والبيئــة ومعالجتهــا تخت

للخصائص وقوة تحملها وتكالیفها وإمتثالهـا التنظیمـي وكیفیـة تفاعلهـا مـع الكائنـات الحیـة الدقیقـة 
(2011   Ristić ,etal,.) 

جـة مـن الخلايـا والأنسـجة  هـى المنسـوجات المنت :Cellulosic Fabricsالساليلوزية الأقمشاة  -3
 (.2016أحمد سالمان، وآخرون،)النباتیة مثل قماش القطن 

هى جسیمات متأینة، تأخذ شكل كريات : Silver  Nanoparticlesجسيمات الفضة النانونية  -4
متناهیة الصغر، تتیح تعلق عدد أیونات أكبر بها فضلا  عن قابليتها للحركة وقدرتها على 

إختراق جدران الخلايا الحیة، ويتم تحضيرها عبر طرق مختلفة أهمها زرع التسلل من الأنسجة و 
الآیونات والكیمیاء الرطبة، وهى عنصر خاص جدا  يحتوي على أعلى الموصلیة الحرارية 
والكهربائیة من جمیع المعادن، ومعدن نبيل، له مقاومة للتآكل, كما أنها أكثر تفاعلا  من الذهب 

والتوصيل ینطويا على تأثيرات السطح, وهذه الخاصیة مثيرة للإهتمام أو البلاتين، والتفاعل 
 ( .Duan YY,etal,  2007)خاصة على مقیاس النانو 
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 الإطار النظري:
 علـى والفطريـات البكتريـا وجـود فـى حيث تتحكم كبرى  أهمیة لها المیكروبات ضد المعالجة

 ،المنـتج داخـل أو علـى الدقیقـة الحیـةنـات الكائ نمـو لمنـع المعالجـة هـذه إسـتخدام یـتم لـذا ،القمـاش
 تؤدى أو البكتريا على تقضى للمیكروبات المضادة والأقمشة، البيولوجى التحلل من علیه والمحافظة

 بالمضـادات للبكتريـا المقاومة المواد هذهوتسمى ، فيها المرغوب غير النتائج وتقللنموها، منع  إلى
 .Xu X.L.,etal, 2010) )للبكتريا  قاتلة لبكتريا، أوموادا لنمو مانعة وتصنف إلى مواد الحيوية،

 : ضد الميكروب إلى التجهيز وينقسم
 العامـة الإحتیاطات توفير وبالتالي المیكروبات، مقاومة خواص المنسوجات تجهيز يعطى 

 .والمفروشات للملابس
  مـو الأغـراض الصـناعیة مـن ن فـى المسـتخدمة الأقمشـة لحمايـة للمیكروبـاتتجهيـز مضـاد

 .( (Limbach LK,etal, 2007 البكتريا عليها

 :مقاومة للميكروبات بمواد الأقمشة معالجة من الهدف
 خواص الأداء علي الحفاظ، للأمراض ةالمسبب الدقیقة الحیة الكائنات وإنتشار نقل منع 

 الدقیقة الحیة الكائنات بواسطة العدوي  إنتقال تجنب، المیكروبات نمو في التحكم، الوظیفي
 البكتريا من جمالیة أو صحیة أو طبیة لأغراض و مستعملهاأمرتدیها  حماية، للأمراض المسببة

 عن كريهه روائح تكوين ومنع، الضارة الدقیقة الحیة وسائر الكائنات والفيروسات الجلد وفطريات
 .(٢٠٠٣علي، إيمان) المیكروبات طريق

 كبير من عدد ضد عالیة فاعلیة ذات لكونها مادة مثالیة" الفضة نانو "تعد جزيئات 
 المواد أغلب عن وتختلفقليلة،  بتكالیف توفيرها إمكانیةتها و سمي إنخفاض مع المیكروبات،

 من مستمر، تتم دائم نشاط فى فهى المیكروب إبادة أثناء تهلكتس لا لأنها للمیكروب المضادة
تجدیدها(،  تكاثر هذه الخلیه، ومنع منع خلیة المیكروب، تنفس منعة )مختلف آلیات ثلاث خلال
 مما فترة الإستهلاك، لنهاية للمیكروب كمبيد الطويل المدى على عملها فى مستمرة تظل وبذلك
 كبيرة، مساحه سطح لهاالأمراض، كما أن  إنتشار من ويقلل للأقمشة الوظیفى العمر من يطيل
علاوه على قدرتها  ،المیكروبات إباده فى فعالةتكون  وبذلكلها، المیكروبات  تلامس فرص فتزداد

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Limbach%20LK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17612205
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 لون  وتغير الكريههالرائحة  وجود تمنع أيضاو للعدوى، به المسب المیكروبات ونمو تكاثر على منع
  (.2016،عطية)دعاء  البيئة أو على الإنسان مضر على رتأثي أى دون  ذاتیا   تعمل، و السطح

تمثل الخامات النسجیة خاصة  المصنوعة من الألیاف الطبیعیة ، بيئة مثالیة لنمو 
المیكروبات المسببة للأمراض، والفطريات المولدة للروائح بسبب مساحة سطحها  المیكروبات مثل

والرطوبة والدفء، خاصة  عندما تكون هذه المواد على  الكبيرة  وقدرتها على الإحتفاظ بالأكسجين
إتصال بجسم الإنسان، ولذا أصبحت المنسوجات ذات الخصائص المضادة للمیكروبات هدف ا 

 (. (Reda  ElShishtawy , etal, 2011مرغوب ا بشكل متزاید لمصنعي الأنسجة
سلبیا  على  تأثيرا   وتخزينها إستخدامها أثناء المنسوجات علي المیكروبات نمو يؤثرو 

 نوع منها المنسوجات علي المیكروبات نمو علي تؤثر التي العوامل من العدید مرتدیها، وهناك
 البكتريا بعض تفرزها التي السليلوزية الإنزيمات تستطیع، حيث البيئیة والظروف المنسوج خامات

 عمر هذه وتقليل والمتانة شدال قوة في فقد إلي مما یؤدي، إلي تلف للمنسوجات تؤدي أن والفطريات
 في للتحكم فعالة والتى تعد وسيلة للمیكروبات المقاومة الأقمشة، ويمكن إستخدام التجهيزات

  .((Yuan Gao ,etal, 2008  الأقمشة علي الدقیقة الكائنات

 الدراسة التطبيقية:
 :المعملية والإختبارات العملية التجارب أولاا 
 والنسیج للغزل المحلة بشركة البحث تحت المستخدمة قمشةالأ إنتاج تم : عينات البحث -1

 :التالیة بالمواصفات الكبري  بالمحلة
 العوامل المتغيرة:   

 .(%100فبران -%100فسكوز -%100)قطننوع خامة خیط اللحمة  -
 ملى/لتر(.300-ملى/لتر200-ملى/لتر100تركيز مادة المعالجة ) -

 العوامل الثابتة :   
 %(.100ء )قطننوع خامة خیط السدا -
 ( ترقیم انجليزى .30/1نمرة خیط اللحمة ) -
 ( قطن مسرح )ترقیم انجليزى( .40/1نمره خیط السداء ) -
 (. والدوران الزحف بطريقة التركيب النسجى )كريب -
 ماده المعالجة )جسیمات الفضة النانونیة (.  -
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 المنتجة تحت البحث :المواصفة التنفيذية للأقمشة ( 1ويوضح جدول )

 ( المواصفة التنفيذية للأقمشة المنتجة تحت البحث 1) جدول

 سم 250رابير دوبى  نوع النول
 فتلة/بوصة150 عدد فتل البوصة

 حدفة/بوصة64 عدد حدفات البوصة
 قطن مسرح ترقيم انجليزى  40/1 نمره خيط السداء
 ترقيم انجليزى 30/1 نمرة خيط اللحمة

 سم230 عرض القماش
 درأت 10 ةعدد الدرأت المستخدم

 2جم/ م155 وزن المتر المربع

 نوع خامة خيط اللحمة
 %100قطن  -
 %     100فسكوز  -
 %   100فبران  -

 %100قطن    نوع خيط السداء 

 والدوران الزحف بطريقةكريب    التركيب النسجى المستخدم

 :البحث تحت الأقمشة المنتجة تجهيز  -2

 بجسيمات الفضة النانونية:  البحث تحت ةالمنتجالأقمشة الطريقة المستخدمة فى تجهيز 

تمت المعالجة الخاصة بعينات الأقمشة المنتجة تحت البحث بمعمل قطاع التجهيز بشركة  
مصر المحلة للغزل والنسیج، بإستخدام ماده مضادة للمیكروبات وهى )جسیمات الفضة النانونیة( 

( جم من 0,5(، وذلك بإذابه )ملى/لتر300-ملى/لتر200-ملى/لتر100بثلاث تركيزات مختلفة)
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( جم حامض الستريك، 5( جم مثبت،)50( جم إیثيلين جلیكول، وإضافة)300الفضة النانونیة فى)
 .( درجة مئوية140ثم غمر العينات وعصرها وتجفیفها عند درجة حرارة التثبيت )

 الإختبارات التى تم إجراؤها على الأقمشة المنتجة تحت البحث :  -3
 لتحدید وذلك البحث المنتجة تحت الأقمشة على المعملیة الإختبارات بعض إجراء تم 
 القیاسي الجو في الإختبارات جمیع البحث، وتمت بمتغيرات الخواص هذه وعلاقة المختلفة اخواصه

± 20%(، ودرجة الحرارة )0.2±65حيث الرطوبة النسبیة ) القیاسیة المواصفات في المنصوص
2ºز بشركة مصر المحلة للغزل والنسیج والبعض الأخر بالمركز م( وذلك بمعمل قطاع التجهي

 . بالقاهرة القومى للبحوث

 وتضمنت هذه الإختبارات الخواص الآتية :  

: تم إجراء هذا الإختبار طبق ا للمواصفة ( 2إختبار وزن المتر المربع للقماش )جم/م -1
 .D-6940 Weinheim / Bergstr القیاسیة 

 ( : تم إجراء هذا الإختبار طبق ا فى إتجاه اللحمة )كجم إختبار قوة الشد للقماش -2
 . AG-CH1963/235للمواصفة القیاسیة المصرية رقم 

: تم إجراء هذا الإختبار بنفس الجهاز السابق  إختبار نسبة الإستطالة للقماش )%( -3
 المستخدم لقیاس قوة الشد للقماش .

تبار طبق ا للمواصفة القیاسیة : تم إجراء هذا الإخ إختبار زمن الإمتصاص )ثانية( -4
 م باستخدام ساعة الإيقاف .2002( لسنة 0608رقم)

 : تم إجراء هذا الإختبار طبق ا للمواصفة القیاسیة الامريكیة .ث(2/سم3نفاذية الهواء )سم -5
  ASTM-D737. 

 -AATCC 100)تم إجراء هذا الإختبار طبق ا للطريقة مقاومة الميكروبات :  -6
Antimicrobial  Fabric Test)  بإستخدام طبق آجار لتقيیم الأنشطة المضادة
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للمیكروبات لعينات الأقمشة المنتجة تحت البحث، حيث تم إختیار أربعة أنواع مختلفة من 
 المیكروبات كما یلى:

S= staphylococcus "Gram positive bacteria" 

P= pseudomonas "Gram negative bacteria" 

C= Candida albicans" yeast" 

A = Aspergillus Niger "fungi" 

وبعد المعالجة وقیاس مدى مقاومة المیكروبات للعينات المعالجة تم غسل العينات )خمسة  
 دورات( ثم قیاس مدى مقاومة المیكروبات للعينات التى تم غسلها .
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  : مناقشة الفروض والنتائج وتفسيرها :ثانيا  

 ئج الإختبارات على الأقمشة المنتجة تحت البحث ( متوسطات نتا2جدول )

رقم 
 العينه

نوع خامه 
 خيط اللحمة

تركيز مادة 
المعالجة 
 )ملى/لتر(

 نفاذية الهواء
 .ث(2.سم3)سم

قوة الشد 
 )كجم(

 الإستطالة
)%( 

وزن المتر المربع 
 (2)جم/ م

زمن الإمتصاص 
 )ث(

 قطر تثبيط الميكروب

S P C A 
1 

سكوز
ف

 

0 29 68,5 18 157 1,5 0 0 0 0 
2 100 28 68,75 18,1 157,2 1,4 11 10 10 11 
3 200 28 69,05 18,45 157,3 1,4 11 11 10 12 
4 300 27,5 69,35 18,55 157,4 1,4 12 12 11 12 
5 

ن
ط
ق

 

0 39 72 12 150 3 0 0 0 0 
6 100 38,5 72,05 12,2 150 2,5 10 11 11 12 
7 200 38 72,35 12,3 150,2 2,5 12 12 11 12 
8 300 38 72,6 12,3 150,3 2,5 13 14 13 14 
9 

ن
فبرا

 

0 36 72 19 157 1,6 0 0 0 0 
10 100 35 72,1 19,1 157 1,5 12 10 11 10 
11 200 35 72,2 19,2 157,1 1,5 13 10 11 10 
12 300 34,5 72,4 19,25 157,2 1,5 13 11 12 11 
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 :طريق عن الإحصائية والمعالجة البيانات تحليل تم
 اللحمة، خامة تأثير نوع تحت السابقة الإختبارات إختبار من لكل المتوسطات حساب -1

 وتركيز ماده المعالجة .
لدراسة معنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة (ANOVA) التباین تحليلإستخدام أسلوب  -2

ع التأثير سواء كان معنوي أو البحث، ويرج تحت المنتجة للأقمشةعلى الخواص الوظیفیة 
( فإذا كانت قیمتها أقل من أو  P- Levelغير معنوي إلى قیمة المعنوية المحسوبة ) 

  ( يكون هناك تأثير معنوي على الخاصيـة المدروسة، أما إذا كانت أكبر من0,05يساوى )
 ( يكون هناك تأثير غير معنوي على الخاصیة المدروسة. 0,05) 

 الفروق بين إتجاه لتحدید المتغيرات مستويات بين المتعددة لمقارناتل Tukeyإختبار  -3
 .مستوياته من كل في الفروق  هذه ومعنوية المتوسطات

معادلات خط الإنحدار ومعاملات التحدید للعلاقة بين متغيرات البحث، هي معادلات  -4
ستخدام هذه رياضیة تمثل نظريا  العلاقة بين عوامل الدراسة والخواص المقاسة، ويمكن إ

 المعادلات في عملیة التنبؤ النظري لقیم الخواص المستخدمة عند أي قیمة لعوامل الدراسة. 
وذلك بتحويل نتائج قیاسات هذه الخواص الجودة الكلیة للأقمشة المنتجة تحت البحث  تقيیم -5

( حيث كانت القیمة المقارنة الأكبر هى 100إلى قیم مقارنة مئوية تتراوح بين )صفر:
بالنسبه للخواص السالبة لأقل القیمة المقارنة اكما كانت  ،فضل مع الخواص المختلفة الأ

أشكال  بإستخدام تمثيلها تم، و  )زمن الإمتصاص( هى الأفضل مع الخواص المختلفة
 متعدد المحاور. "Radar Charts" الرادار

خيط اللحمة  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع خامةينص على أنه" الفرض الأول 
لإختبار صحة الفرض من عدمه تم إجراء إختبار تحليل  ":وخواص الأقمشة المنتجة تحت البحث

 (3نوع خامة خیط اللحمة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث كما بالجدول ) التباین لتأثير معنوية

 

 

 

. 
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 الأقمشة المنتجة تحت البحث( تحليل التباين لتأثير نوع خامة خيط اللحمة على خواص 3جدول )     
 الدلالة الاحصائية (P-value )مستوى المعنوية المحسوبة المحسوبة(F)قيمة الخاصية

 ** 0,000 1001,33 نفاذية الهواء
 ** 0,000 165,92 قوة الشد

 ** 0,000 1978,1 إستطالة القماش

 ** 0,000 3426,7 وزن المتر المربع

 ** 0,000 1,21 زمن الإمتصاص

( معنوية تأثير نوع خیط اللحمة على جمیع خواص الأقمشة المنتجة 3یتضح من جدول) 
للمقارنات المتعددة بطريقة  LSD (، وبإجراء إختبار0,01تحت البحث عند مستوى دلاله )

Tukey"أنواع خامة خیط اللحمة وفق تأثيرها فى ضوء المتوسطات كالتالى  " أمكن ترتيب
(، مما يحقق صحة الفرض الأول 27.833( وأخيرا  الفسكوز)34,833( ثم الفبران)39,167القطن)

 للدراسه وقد یرجع ذلك إلى إختلاف خواص خامات اللحمة المستخدمه تحت البحث.
" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تركيز مادة المعالجة وخواص الفرض الثانى ينص على أنه

فرض من عدمه تم إجراء إختبار تحليل التباین لإختبار صحة ال الأقمشة المنتجة تحت البحث" :
 (:4كما بالجدول) تركيز مادة المعالجة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث لتأثير معنوية

 ( تحليل التباين لتأثير تركيز مادة المعالجة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث4جدول )      

 الدلالة الاحصائية (P-value )مستوى المعنوية المحسوبة المحسوبة(F)قيمة الخاصية

 - 0,993 0,01 نفاذية الهواء
 - 0,951 0,05 قوة الشد

 - 0,997 0,00 إستطالة القماش

 - 0,998 0,00 وزن المتر المربع

 - 1,000 0,00 زمن الإمتصاص

وضح عدم صحة ( أن تركيز مادة المعالجة غير دال إحصائیا ، بما ی4یتضح من الجدول) 
الفرض الثانى للدراسة، وقد یرجع ذلك لتقارب القیم لكل خاصیة بالنسبة للحمات المستخدمة كما 

(، فكان هناك تأثير بزيادة بسیطة غير معنوية لتركيز مادة المعالجة على خواص 2بالجدول )
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 (Patra JK,etal, 2013)الأقمشة المنتجة تحت البحث، ويتفق ذلك مع ما أشارت إلیه دراسة
أن النجاح المستقبلي لتكنولوجیا النانو في تطبیقات النسیج يكمن في دمج مبادئ جدیدة في 
تكنولوجیا الغزل والنسیج وإنتاج وظائف متعددة جدیدة للنسیج دون التأثير علي خصائص النسیج 

 الأساسیة.
خواص  لمعالجة" علىوتركيز مادة ا " تأثير نوع خيط اللحمة متغيرات البحثولتحديد العلاقة بين 

معادلات خط الإنحدار ومعاملات الأقمشة المنتجة تحت البحث تم رسم العلاقه بيانياا وإستخدام 
 حيث :التحديد 

Y ="تعبر عن الخاصیه المقاسه "المتغير المستقل" "الذى يمثل خواص الأقمشة المختلفة تحت البحث 
X  = يز مادة المعالجة.ترك "المتغير التابع"متغيرات الدراسة تعبر عن 

عينة خیط اللحمة )القطن( أعطت أعلى قیم لنفاذية الهواء یليها  ( أن1یتضح من الشكل ) 
 الخطي الإنحدار معادلة حيث جاءت )الفبران( ثم )الفسكوز( عند جمیع تركيزات مادة المعالجة

 :التالي النحو ومعامل التحدید علي المتعدد
     )خامه خيط اللحمة ) فسكوز R² = 0.75 y = -0.0025x + 28.333    
  )خامه خيط اللحمة )قطن R² = 0.75 y = -0.0025x + 38.667   
 )خامه خيط اللحمة )فبران R² = 0.75 y = -0.0025x + 35.333 

 

 
 

 ( تأثير نسبه تركيز ماده المعالجة على نفاذية الهواء لأنواع خيط اللحمة المختلفة1شكل ) 
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( أن عينة خیط اللحمة )القطن( حققت أعلى قیم لقوة شد القماش 2كما یوضح الشكل ) 
 معادلة حيث جاءت ،یليها )الفبران( ثم )الفسكوز( بزيادة بسیطة غير معنوية لتركيز ماده المعالجة 

 :التالي النحو المتعدد ومعامل التحدید علي الخطي الإنحدار
     )خامه خيط اللحمة ) فسكوز R² = 1 y = 0.003x + 68.45 
 خامه خيط اللحمة )قطن(   R² = 0.9973 y = 0.0028x + 71.783 
 )خامه خيط اللحمة )فبران R² = 0.9643 y = 0.0015x + 71.333 

 

 

 ( تأثير نسبة تركيز مادة المعالجة على قوة شد القماش )كجم( لأنواع خيط اللحمة المختلفة2شكل )

یليها  حققت أعلى قیم لإستطالة القماش عينة خیط اللحمة )الفبران( ( أن3یوضح شكل )
 الخطي الإنحدار معادلة حيث جاءت)الفسكوز( ثم )القطن( عند جمیع تركيزات مادة المعالجة 

 :التالي النحو المتعدد ومعامل التحدید علي

 R² = 0.9067 y = 0.0023x + 17.917   )خامه خيط اللحمة )فسكوز
    R² = 0.75 y = 0.0005x + 12.167   )خامه خيط اللحمة )قطن

 R² = 0.9643 y = 0.0008x + 19.033 خامه خيط اللحمة )فبران(

y = 0.003x + 68.45 
R² = 1 
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.  

ةالمختلف ةعلى إستطالة القماش )%( لأنواع خيط اللحم ةالمعالج ةتركيز ماد ة( تأثير نسب3شكل )  
ا ( أن عينه خیط اللحمة )الفسكوز( أعطت أعلى قیم لوزن المتر المربع یليه4كما یوضح شكل )

حيث جاءت معادلة الإنحدار الخطي )الفبران( ثم )القطن( عند جمیع تركيزات مادة المعالجة 
 المتعدد ومعامل التحدید علي النحو التالي

 R² = 1 y = 0.001x + 157.1   )خامه خيط اللحمة )فسكوز

 R² = 0.9643 y = 0.0015x + 149.87   )خامه خيط اللحمة )قطن
 R² = 1 y = 0.001x + 156.9 ان(خامه خيط اللحمة )فبر 

 
 ( لأنواع خيط اللحمة المختلفة2( تأثير نسبة تركيز مادة المعالجة على وزن المتر المربع )جم / م4شكل )
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إمتصاص یليها  عينة خیط اللحمة )القطن( حقق أعلى زمن ( أن5یوضح شكل )
 الخطي الإنحدار معادلة ءتحيث جا )الفسكوز( ثم )الفبران( عند جمیع تركيزات مادة المعالجة

 :التالي النحو المتعدد ومعامل التحدید علي
     )خامه خيط اللحمة ) فسكوز R² = 1 y = 1.5 

 خامه خيط اللحمة )قطن(   R² = 1 y = 2.5    

 )خامه خيط اللحمة )فبران R² = 1E-15 y = 8E-18x + 1.4     

 

 زمن الإمتصاص )ث( لأنواع خيط اللحمة المختلفة ( تأثير نسبة تركيز مادة المعالجة على5شكل ) 

( لجمیع الأشكال السابقة مرتفعة مما یدل على دقة R²ويلاحظ أن قیم معاملات التحدید ) 
 التنبؤ بالقیم النظرية بإستخدام هذه المعادلات .

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع خامة خيط اللحمة ينص على أنه  الفرض الثالث
لإختبار صحة الفرض من عدمه تم إجراء مة الميكروبات للأقمشة المنتجة تحت البحث":ومقاو 

 (.5نوع خامة اللحمة على مقاومة المیكروبات كما بالجدول ) إختبار تحليل التباین لتأثير معنوية
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 ( تحليل التباين لتأثير نوع خامة اللحمة على مقاومة الميكروبات5جدول)
 الدلالة الاحصائية (P-value )مستوى المعنوية المحسوبة وبةالمحس(F)قيمة الخاصية

 - S 1,44 0,308قطر 

 - P 2,55 0,158قطر 

 - C 2,17 0,196قطر

 * A 6,17 0,035قطر

( A) لنـــــوع خامة اللحمة على مقاومـــة المیكروبالتأثير المعنوى ( 5من الجدول )یتضح  
Aspergillus Niger ( بينما له تأثير غير معنوى على باقى عينات 0,05عند مستوى دلاله  ،)

للمقارنات المتعددة بطريقة  LSD مقاومه المیكروبات المستخدمة تحت البحث، وبإجراء إختبار
Tukey" وجد أنه توجد فروق دالة معنوىة وفق ترتيب تأثير المتغير على قطر تثبیط المیكروب " 

(A) (للأقمشة المنتجة تحت 9.333( ، الفبران)11,667فى ضوء المتوسطات بين خامه القطن )
( Aخامة اللحمة على مقاومة المیكروب )لتأثير نوع  بما یوضح صحة الفرض البحث،

Aspergillus Niger  دون باقى المیكروبات، وقد یرجع ذلك لتقارب قیم مقاومة المیكروبات
اده بسیطة غير معنوية لنوع ( فكان هناك تأثير بزي2بالنسبه للحمات المستخدمة كما بالجدول )

 اللحمات على مقاومة باقى المیكروبات تحت البحث.
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تركيز مادة المعالجة ومقاومة "ينص على أنهالفرض الرابع 

":لإختبار صحة الفرض من عدمه تم إجراء إختبار الميكروبات للأقمشة المنتجة تحت البحث
 (.6تركيز مادة المعالجة على مقاومة الميكروبات كما بالجدول ) ر معنويةتحليل التباین لتأثي

 ( تحليل التباين لتأثير تركيز مادة المعالجة على مقاومه الميكروبات6جدول)
 الدلالة الاحصائية (P-value )مستوى المعنوية المحسوبة المحسوبة(F)قيمة الخاصية

 - S 2,71 1,45قطر 
 - P 2,55 0,158قطر 

 - C 3,2 0,113طرق
 - A 0,93 0,445قطر
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( أن المتغير" تركيز ماده المعالجه " 6تبين من النتائج التى یلخصها جدول تحليل التباین ) 
له تأثير غير معنوى على جمیع عينات مقاومة المیكروبات المستخدمة تحت البحث، بما یوضح 

م مقاومة المیكروبات بالنسبه للحمات عدم صحة الفرض الرابع للدراسه، وقد یرجع ذلك لتقارب قی
( فكان هناك تأثير بزياده بسیطة غير معنويه لتركيز مادة المعالجة 2المستخدمة كما بالجدول )

على مقاومة للمیكروبات ، كما يشير إلى أنه يكفى للحصول على هذه النتیجة المرتفعة من مقاومة 
 وهو ما یتفق مع دراسة دية لهذه المعالجة ،المیكروبات بأقل تركيز منها مما يعطى جدوى إقتصا

(2011 Reda ElShishtawy,etal,)  التى أكدت أن وجود مستوى منخفض من طلاء النانو
 فضة كافٍ لإنتاج أقمشة قطنیة ممتازة ومضادة للمیكروبات .

اومة مق وتركيز مادة المعالجة" على " تأثير نوع خيط اللحمة متغيرات البحثولتحديد العلاقه بين 
معادلات خط الإنحدار الميكروبات المستخدمة تحت البحث تم رسم العلاقة بيانياا وإستخدام 

 حيث :ومعاملات التحديد 
Y = "مقاومة المیكروبات""تعبر عن الخاصیة المقاسة "المتغير المستقل. 
X  ="تركيز مادة المعالجة. تعبر عن الخاصیة المؤثرة "المتغير التابع 

 (S)( أن عينه خیط اللحمة )الفبران( حققت أعلى قیم لمقاومة المیكروب 6) یتضح من الشكل
staphylococcus  یليها )القطن( ثم )الفسكوز( بزيادة بسیطة غير معنوية لتركيز مادة المعالجة

 :التالي النحو ومعامل التحدید علي المتعدد الخطي الإنحدار معادلة جاءتو 
     )خامه خيط اللحمة ) فسكوز R²= 0.75 y = 0.005x + 10.333   
 خامه خيط اللحمة) قطن(   R² = 0.9643 y = 0.015x + 8.6667 
 )خامه خيط اللحمة )فبران R² = 0.75 y = 0.005x + 11.667 

 
 ( لأنواع خيط اللحمة المختلفةS( تأثير نسبة تركيز مادة المعالجة على قطر تثبيط الميكروب )6شكل )
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( P( أن عينه خیط لحمة )القطن( حققت أعلى قیم لمقاومة المیكروب )7كما یتضح من الشكل )
pseudomonas  )بزيادة بسیطة غير معنوية لتركيز مادة المعالجة  یليها )الفسكوز( ثم )الفبران

 :التالي النحو ومعامل التحدید علي المتعدد الخطي الإنحدار معادلة حيث جاءت
     )خامه خيط اللحمة )فسكوز R² = 1 y = 0.01x + 9    
   )خامه خيط اللحمة )قطن R² = 0.9643 y = 0.015x + 9.3333 
 )خامه خيط اللحمة )فبران R² = 0.75 y = 0.005x + 9.3333 

 
 ( لأنواع خيط اللحمة المختلفةP( تأثير نسبة تركيز مادة المعالجة على قطر تثبيط الميكروب )7شكل )

 C)اللحمة )القطن( حققت أعلى قیم لمقاومة المیكروب ) ( أن عينة خیط8یتضح من الشكل ) 
Candida albicans  یليها )الفسكوز( ثم )الفبران( بزيادة بسیطة غير معنوية لتركيز مادة المعالجة

 :التالي النحو ومعامل التحدید علي المتعدد الخطي الإنحدار معادلة حيث جاءت
     )خامه خيط اللحمة ) فسكوز R² = 0.75 y = 0.005x + 9.3333 

   )خامه خيط اللحمة )قطن R² = 0.75 y = 0.01x + 9.6667   

 )خامه خيط اللحمة )فبران R² = 0.75 y = 0.005x + 10.333   

 

 لأنواع خيط اللحمة المختلفة C)( تأثير نسبة تركيز مادة المعالجة على قطر تثبيط الميكروب )8شكل )  
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( Aحمة )القطن( حققت أعلى قیم لمقاومة المیكروب )( أن عينة خیط الل9یوضح شكل )
Aspergillus Niger  یليها )الفسكوز( ثم )الفبران( بزيادة بسیطة غير معنوية لتركيز مادة المعالجة

 :التالي النحو ومعامل التحدید علي المتعدد الخطي الإنحدار معادلة حيث جاءت
     )خامه خيط اللحمة ) فسكوز R² = 0.75 y = 0.005x + 10.667  
   )خامه خيط اللحمة )قطن R² = 0.75 y = 0.01x + 10.667 
 )خامه خيط اللحمة )فبران R² = 0.75 y = 0.005x + 9.3333  

 

 

 (لأنواع خيط اللحمة المختلفة (A( تأثير نسبة تركيز مادة المعالجة على قطر تثبيط الميكروب 9شكل )  

( مرتفعة مما 6،7،8،9( لجمیع الأشكال السابقه )R²ويلاحظ أن قیم معاملات التحدید ) 
 . یدل على دقة التنبؤ بالقیم النظريه بإستخدام هذه المعادلات
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 تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:
 ( تقييم الجودة الكلية للإختبارات ككل للأقمشة المنتجة تحت البحث في ضوء متغيرات البحث8جدول )

 

مة نوع خا
خيط 
 اللحمة

تركيز مادة 
 المعالجه 
 )ملى/ لتر(

نفاذية الهواء 
 .ث(2.سم3)سم

قوة شد 
 القماش)كجم(

إستطالة 
 القماش )%(

زمن الإمتصاص 
 )ث(

قطر تثبيط 
 Sالميكروب 

قطر تثبيط 
 pالميكروب 

قطر تثبيط 
 cالميكروب 

قطر تثبيط 
 Aالميكروب 

معامل 
 الترتيب الجوده

 --- %44.6  %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %93,3 %93,5 %94,4 %75,3 0 فسكوز 

 

 8 %82,6 %78,6 %76,9 %71,4 %84,6 %87,5 %94,0 %94,7 %72,7 100 فسكوز

 

 6 %84,6 %85,7 %76,9 %78,6 %84,6 %87,5 %95,8 %95,1 %72,7 200 فسكوز

 

 5 %87,4 %85,7 %84,6 %85,7 %92,3 %87,5 %96,4 %95,5 %71,4 300 فسكوز

 --- %38,7 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %46,7 %62,3 %99,2 %100.0 0 قطن 

 

 9 %80,6 %85,7 %84,6 %78,6 %76,9 %56,0 %63,4 %99,2 %100.0 100 قطن

 

 7 %83,3 %85,7 %84,6 %85,7 %92,3 %56,0 %63,9 %99,7 %98,7 200 قطن

 

 2 %89,8 %100,0 %100,0 %100,0 %100.0 %56,0 %63,9 %100,0 %98,7 300 قطن

 --- %48,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %93,3 %98,7 %99,2 %93,5 0 فبران 

 

 4 %88,7 %71,4 %84,6 %71,4 %92,3 %100,0 %99,2 %99,3 %90,9 100 فبران

 

 3 %89,7 %71,4 %84,6 %71,4 %100,0 %100,0 %99,7 %99,4 %90,9 200 فبران

 

 1 %92,3 %78,6 %92,3 %78,6 %100,0 %100,0 %100,0 %99,7 %89,6 300 فبران
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 للأقمشة المنتجة تحت البحث لخامة خيط اللحمة الفسكوزككل  للإختبارات( تقييم الجودة الكلية 10شكل )

 

 ككل للأقمشة المنتجة تحت البحث لخامة خيط اللحمة القطن ( تقييم الجودة الكلية للإختبارات11شكل )

 

للأقمشة المنتجة تحت البحث لخامه خيط اللحمة الفبرانككل  تللإختبارا( تقييم الجودة الكلية 12شكل )
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 للأقمشة المنتجة تحت البحث الغير معالجة لأنواع خيط اللحمة المختلفةككل  للإختبارات( تقييم الجودة الكلية 13شكل )

نستخلص أن خامة خیط اللحمة  (13، 12، 11، 10) الرادارية والأشكال )8 (الجدول من 
للأقمشة  العينات ( ملى/لتر هى أفضل300(النانونیة بتركيز الفضة المعالجة بجسیمات )الفبران(

%(، یليها خامة خیط 92,3بمعامل جوده ) المقاسة الخواص لجمیع المنتجة تحت البحث بالنسبة
( ملى/لتر بمعامل جودة 300(بتركيز النانونیة الفضة اللحمة )القطن( المعالجة بجسیمات

 النانونیة بتركيز الفضة خامة خیط اللحمة )القطن( المعالجة بجسیماتنت ، بينما كا89,8%
 الخواص لجمیع المنتجة للأقمشة المعالجة تحت البحث بالنسبة العينات أقل( جم/لتر هى 100)

المقاسة  الخواص معظــم في تحسن النتائـــج أوضحـــــت %( ، وقد80,6بمعامل جودة ) المقاسة
مقاومة المیكروبات مقارنة  بالعينة الخام " قبل المعالجة " فكانت خامة وواضح ل ملحوظ وتحسن

 لجمیع المنتجة للأقمشة تحت البحث بالنسبة العينات هى أقل خیط اللحمة )القطن( الغير معالجة
عطيه  دعاء)ويتفق ذلك مع ما توصلت إلیه دراسة %(، 38,7بمعامل جودة ) المقاسة الخواص

 عالیة فاعلیة ذات مضادة للمیكروب لكونها مادة مثالیة تعد "الفضة ونان" أن جزيئات (2016،
، وما قليلة بتكالیف توفيرها إمكانیةتها و سمي إنخفاض علاوة  على المیكروبات، من كبير عدد ضد

من أن وجود مستوى منخفض من طلاء ,Reda ElShishtawy, etal)  2011) تؤكده دراسة
 وأيضا ما توصلت إلیه دراسةطنیة ممتازة ومضادة للمیكروبات، نانو الفضة كافٍ لإنتاج أقمشة ق

((Chen.C.Y,etal, 2008 يعطى المیكروبات  ضدللتجهيز  "الفضة نانو"من أن إستخدام
المنسوجات خواص مضادة للمیكروبات ويمنع نموها ويقلل النتائج الغير مرغوب فيها ، كما یتفق 

فى كون الخامات النسجیة  ,Reda ElShishtawy, etal)  2011)مع ما أشارت إلیه دراسة 
وخاصة المصنوعة من الألیاف الطبیعیة، بيئة مثالیة لنمو المیكروبات بسبب مساحة سطحها 

 Yuan) الكبيرة  وقدرتها على الإحتفاظ بالأكسجين والرطوبة والدفء، وكذلك ما أكدت علیه دراسه
Gao , etal, 2008)  مة للمیكروبات من الألیاف الطبیعیة. أن الألیاف الصناعیة أكثر مقاو 
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 التوصيات:
 من خلال النتائج التى تم التوصل إليها توصى الباحثتين بالآتى :

بمجال تجهيز المنسوجات  الإهتمام بزيادة الأبحاث والدراسات والرسائل العلمیة الخاصة -1
 وخاصه النانو تكنولوجى لتتماشى والإتجاهات العالمیة الحدیثة . 

الإرتقاء  الأنسجة بإدخال مواد تجهيز مختلفة غير تقليدية لإستخدمها فى ائصتطوير خص -2
 بصناعة المنسوجات وزيادة قدرتها التنافسیة .

التكنولوجیا الحدیثة وما تقدمه من  بإستخدام المیكروبات ضد الأقمشة بتجهيز الإهتمام -3
 . عن المعالجات اللازمة لإكسابها خاصیة مقاومة المیكروبات مميزات

 المراجع:
(: "دراسة لتجهيز أقمشة مقاومة لنمو البكتريا بإستخدام الكركم 2018آية خالد أحمد الخطيب) -1

  -المحمل بجسیمات أكسيد الزنك النانومتري وتأثيره على الخواص الوظیفیة "، رسالة ماجستير
 ، كلیة الإقتصاد المنزلي، جامعة المنوفیة. -غير منشورة 

:" تكنولوجیا النانو الثـورة التكنولوجیـة الجدیـدة "، دار كنـوز المعرفـة (2012أحمد توفيق حجازي) -2
 للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولي.
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Abstract:  

 The research aims to study the effect of the different Type of weft yarn on the 

Resistance of microbe to Cellulosic Fabrics treated with Silver nanoparticles, and to 

obtain the most suitable type of the yarn of the weft, as well as the best Concentration 

Treatment of silver nanoparticles on microbial resistance to fabrics produced under 

research, Crepe fabrics were produced using three types of weft yarn (Cotton100% -

Viscose100% -Fibran100% ), (100% ) cotton yarn  for the warp, then The produced 

fabrics were treated with different concentrations of silver nanoparticles (100 ml/l -200 

ml/l -300 ml/l), then immersed, Squeezed and dried at the installation temperature 

(140°C),then some laboratory tests done on fabrics produced under the research (Air 

permeability, tensile strength, elongation, weight per square meter, absorption time, 

microbial resistance) The study found that the weft yarn (fibran) treated with (300) ml/l, 

silver nanoparticles is the best sample of the fabrics produced under research for all 

measured properties, especially microbe resistance with a quality coefficient of ( 92.3%(
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