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أقمشة ملابس الحماية لمرضى قرح الفراش عمي تأثير بعض عوامل التركيب البنائي   
 أ.م.د/ رحاب محمد عمى اسماعيل

 ممخص البحث
 يٍدف البحث إلي تحقيق أفضل الخواض الوظيفية لأقهشة هلابس هرضى قرح الفراش،
 لمتوصل لأفضل ىوع خاهة خيط لحهً وأفضل تركيب ىسجى يحقق أفضل الخواص الوظيفية

أقهشـــــــة هىاسبة لٍذا الغرض وذلك بتثبيت هواصفات  إىتاج للأقهشة الهىتجة هحل البحث، وتم
وبإستخدام ، %(100قطن  30/2خيوط السداء لجهيع الأقهشة الهىتجة تحت البحث هن ىهرة)

ترقيم اىجميزى)بترقيم القطن(، الهودال  16/1% ىهرة  100ثلاث أىواع لخيط المحهة كتان 
بترقيم القطن. وذلك بهعاهل  20/1% ىهرة 100 بترقيم القطن، التىسيل 30/1ة % ىهر 100

بإضافة ثلاث علاهات، كريب بطريقة  5ىسجية هختمفة اطمس (، وثلاث تراكيـب13التغطية)
  الزحف والدوران باستعهال هبرد

  
، ىسيج زخرفي)ضاهة(، وتم إجراء بعض التجٍيزات الأولية  

البحث، وتبع ذلك إجراء هجهوعة هن الإختبارات الهعهمية)قوة  عمى الأقهشة الهىتجة هحل
الشد، الإستطالة، زهن الإهتصاص)ث(، زاوية التجعد، ىفاذية الٍواء، ىعوهة الهمهس، هقاوهة 
البكتريا(، وتم تحميل الىتائج إحصائياً لدراسة تأثير هتغيرات عواهل الدراسة عمى الخواص 

قييم الجودة الكمية للأقهشة الهىتجة تحت البحث، وتوصمت الوظيفية للأقهشة الهىتجة، وتم ت
الدراسة إلي أن العيىة الهىتجة بخاهة المحهة تىسيل وبالتركيب الىسجى كريب بطريقة الزحف 

%(، 85.6والدوران ٌي الأفضل بالىسبة لجهيع خواص الأداء الهختمفة وذلك بهعاهل الجودة)
علاهات ٌي  3بإضافة  5وبالتركيب الىسجى اطمس  العيىة الهىتجة بخاهة المحهة كتان بيىها

آهن ثم تم تصهيم وتىفيذ هوديل %(، 43.6الأقل بالىسبة لخواص الأداء وذلك بهعاهل جودة)
يقمل الحركة ليتفادى يصمح لهرضي قرح الفراش بإستخدام أفضل العيىات الهىتجة بحيث 

 هحتهمة أثىاء تغير الهلابس’تعرضٍم لأى إصابات أو كدهات 
 الخواص الوظيفية، هلابس الحهاية، هرضى قرح الفراش.الكممات الرئيسية: 
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Effect of some Structural Factors of Protective Clothing 

Fabrics for Bedsore Patients 
Abstract: 

The research aims to achieve the best functional Properties of the 

fabrics of bed sore patients' clothes, to reach best type of weft 

thread material and the best textile structure that achieves best 

functional properties of fabrics produced, and suitable fabrics 

were produced for this purpose by fixing the specifications of 

warp yarns for all the fabrics produced under the research of the 

number(30/2 100% cotton), and by using 3 types of weft 

fiber(100% linen, No16/1,tencil No 20/1,modal No 30/1. With the 

coverage coefficient(13), with three different textile structure 

Stain 5 by adding 3 markers - crepe by the method of crawling 

and rotating - decorative fabric(connective), and some initial 

preparations were made on the produced fabrics, and a series of 

laboratory tests were followed(strength Tensile, elongation, 

absorption time(w), crease angle, air permeability, smoothness of 

texture, anti bacteria), then the results were analyzed statistically 

to study the effect of study factors variables on the functional 

properties of produced fabrics, and the study concluded that the 

sample produced with the raw warp thread is leaned and the 

textile composition is crepe by the method of crawling and 

rotation is the best for some different performance properties by 

quality factor(85.6%), while the sample produced with raw warp 

thread is linen and the textile composition Stain 5 by adding 3 

markers. It is the lowest in terms of performance properties with a 

quality factor (43.6%), hen, and a safe model suitable for bed sore 

patients was designed and implemented using the best samples 

produced, so as to reduce movement to avoid exposure to any 

injuries or bruises during changing clothes. 

Key words: Functional Properties - Protective clothing - Patients 

Bedsore. 
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 المقدمة والمشكمة البحثية:
إن الهىسوجات الصديقة لمبيئة ٌي تمك الأىسجة التى ليس لٍا أى ضرر عمي 

تسبب أي هخاطر أو هواد ساهة في هراحل اىتاجٍا الهختمفة، وتكتسب الحياة ولا 
ىتاج هلابس آهىً بيئاً  )أحمد الألياف الصديقة لمبيئة أٌهية كبيرة في تصهيم وا 

كها أن التراكيب البىائية تمعب دوراً ٌاهاً في تحديد جودة الهىتج  (،2013بياءالدين، 
الخبراء والهتخصصون في الصىاعة  وهدى هلاءهتً للأداء الوظيفي؛ وهن ٌىا يحرص

عمي إرضاء كافة الأذواق هن حيث اختيار الخاهة الهىاسبة تبعاً للإستخدام الهطموب 
 (.2019)شيماء اسماعيل،والهىاسب

لذا تدعوىا الحاجة إلي التطور والتقدم لإىتاج هلابس يتحقق فيٍا الإحساس بالراحة 
والوقاية هن الأحوال الجوية؛ لٍذا الغرض ظٍرت ألياف التىسيل ولٍا تأثير خاص عمي 
سوق الهىسوجات العالهية وزيادة قدرتٍا التىافسية في هجال صىاعة الهلابس الجاٌزة 

Petronela, P. & C. Mihai (2003)،  كها أن ألياف التىسيل لا تسبب أي
ضرر لمبيئة لأىٍا يهكن أن تتحمل تهاهاً في التربة وتعرف بإسم الألياف الخضراء أو 

بيىها ألياف الهودال تتهيز ، Xu YJ, Wang(2006) الألياف الصديقة لمبيئة 
ىفاذيتٍا بخواص هتعددة فمٍا قدرة عالية عمي اهتصاص الهاء والجفاف بسرعة، وكذلك 

لمٍواء أعمي هن القطن، بالإضافة لهقاوهة ىهو البكتريا؛ لذلك فٍي ألياف هريحة في 
وتعتبر ألياف الكتان أٌم الألياف المحائية  ،O, Hakan(2017)الإستخدام الىٍائي

الهستخدهة في عهل الهىسوجات؛ فتتهيز بالهتاىة العالية عن ألياف القطن، إلا أن 
ن خمط (، 2012رحاب محمد ومحمد عبدالمنعم،ن القطن)استطالتٍا أقل بكثير ه وا 

القطن بالكتان يسٍل عهمية اهتصاص الرطوبة هن الجسم أكثر ثلاث هرات هن 
إستخدام القطن فقط؛ لذا يتم خمط الألياف لمحصول عمى ههيزات كل ليفً هن ٌذي 

 Jonn A. Foulk, andالألياف والحصول عمى أىواع هختمفة هن الأقهشة
other,2006)) ، تهكىت  دراسة (S.H.ELGhelmy& A.A.Badr,2011) 

هن إىتاج أقهشة تريكو هصىعة هن خيوط هخموطة هن القطن والهودال، وتوصمت إلي 
أن الأقهشة التى تحتوى عمي ىسبة عالية هن الهودال ٌى الأفضل لقدرتٍا العالية عمي 

 A.A.Bad &I.ELاهتصاص العرق وىفاذية الٍواء. وتىاولت دراسة)
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Hwary,2011)  الخصائص الفيزيائية وتغير الأبعاد لأقهشة التريكو هزدوجة الغرزة
الهىتجة هن أقطان هختمفة وخمطات هتىوعة هن القطن والهودال، وأوضحت الىتائج أن 

 الأقهشة الهىتجة هن هودال/ قطن لٍا أقل قيم لقوة الإىفجار.
ط القطن بالكتان؛ حيث إلي أٌهية خم (Bliss,R.M, 2005وقد أشارت دراسة)

أن ٌذي الخمطة تسٍل عهمية اهتصاص الرطوبة هن الجسم، وكذلك يحسن هن هتاىة 
الأقهشة وقوة تحهمٍا ويحافظ عمى برودة الجسم ويجعل ىفاذية الٍواء لمهلابس أفضل 

إلي زيادة إستخدام ألياف  (Kunal Singha ,2012وأسرع، وأوضحت دراسة)
؛ لها لٍا هن خصائص ههيزة تتفوق خصائص القطن؛ هها التىسيل في الآوىة الأخيرة

يجعمٍا بديل هىاسب لألياف القطن في هجال الهلابس وصىاعة الأقهشة غير 
دفت دراسة  إلي تحسين جودة الأقهشة  (2013أحمد بياء الدين)الهىسوجة، وٌ

هيائية السميموزية بتجٍيزات وصباغات صديقة لمبيئة بإستخدام الإىزيم كبديل لمهواد الكي
الهستخدهة في الطرق التقميدية لمتحضيرات والصباغة والتجٍيز، بيىها أوضحت دراسة 

Alaa Arafa&et,2014))  أن إستخدام خمطات هن التىسيل والقطن والخيرازان
يهكىٍا تحقيق خواص الراحة والحهاية هن الأشعة فوق البىفسجية لمهلابس الرياضية 

عمي  (Ya Wang, Dudi& et,2015)كدت دراسةالهىتجة هن أقهشة التريكو، كها أ
أٌهية تحميل خصائص خيوط التىسيل وهقارىتٍا بالخيوط القطىية، وتوصمت الدارسة 

 باستخدامإلي أن ألياف التىسيل أفضل فى الخواص هن ألياف القطن، كها أوصت 
ألياف التىسيل عمي ىطاق أوسع فى هجال الهلابس ىظراً لجودة خواصٍا، وتىاولت 

تأثير التغير في التراكيب البىائية لأقهشة القهصان  (2017شيماء اسماعيل)دراسة 
 رحاب محمد ورحابألياف الهيكروفيبر، وأكدت دراسة) باستخدامعمي خواص الراحة 

محهة عمى الخواص الوظيفية لأقهشة عمي تأثير ىوع وكثافة خيط ال (2018طو،
فى المحهة ٌو  %100هن خيوط التىسيلالهفروشات، وتوصمت إلي أن القهاش الهىتج 

 .الأفضل فى تحقيق أعمي آداء وظيفى للأقهشة الهىتجة
إلــي تــأثير إخــتلاف بعــض التراكيــب ( 2019شــيماء اســماعيل)أشــارت دراســة وقــد 

لسيدات بإستخدام خاهة التىسـيل؛ لهـا تتهيـز بـً البىائية عمي الخواص الوظيفية لهلابس ا
حسام الدين ٌذي الأقهشة هن خواص جيدة تىاسب الإستخدام الىٍائي، وأوضحت دراسة 
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تــأثير خمــط أليــاف التىسيل)الميوســيل( والفســكوز بــالقطن عمــى الخــواص  (2019الســيد)
ذات صــفات الهيكاىيكيـة والطبيعيـة لمخيـوط الهىتجــً بٍـدف إىتـاج خيــوط قطىيـة هخموطـة 

ههيـــزة تلائـــم العديـــد هـــن الإســـتخداهات والتطبيقـــات الهختمفـــة، كهـــا ٌـــدفت أيضـــاً دراســـة 
إلـي تحسـين الآداء الـوظيفي لأقهشـة فـوط الهطـابخ بإسـتخدام  (2019شيماء اسماعيل)

خاهــــة الهــــودال لهــــا لٍــــا قــــدرة عاليــــة عمــــي اهتصــــاص الهــــاء والجفــــاف بســــرعة وتحهــــل 
هـن تىفيـذ هلابـس طبيـة لهرضـى   (2016ىنـد سـالم)وتهكىت دراسة  اجٍادات الغسيل.

قرحــــــة الفــــــراش بإســــــتخدام تكىولوجيــــــا الىــــــاىو بإســــــتخدام الهلابــــــس الهحهمــــــة بهضــــــادات 
الهيكروبـــات والهضـــادات الحيويـــة، كهـــا قـــدهت هلابـــس علاجيـــة تعتهـــد عمـــى تكىولوجيـــا 

ــد اليــام الىــاىو لإتهــام عهميــة الشــفاء ولهســاعدة هرضــى قــرح الفــراش، وقاهــت دراســة  عب
بالتعرف عمى تأثير بعض الهعالجات الكيهيائية والتراكيب البىائية عمـى  (2010العزيز)

 الخـواص الوظيفيــة للأقهشــة الهســتخدهة لعــلاج هرضـي قــرح الفــراش، كهــا أوصــت دراســة
بوضع هعايير قياسية للأقهشة الهقاوهة لقـرح الفـراش، وتهكىـت هـن  (2016رشا سمير)

لأقهشـة فـي الهجـال الطبـي بتوظيـف التطـورات الحديثـة تحسين خـواص الأداء الـوظيفي ل
 للألياف الذكية.

 :مشكمة البحث 
يــؤرق الكثيــر هــن الأســر، حيــث تعتبــر قــرح الفــراش هــن أٌــم ’هــريض قــرح الفــراش 

الأهراض التي تصيب الهرضى الـذين يسـتهرون فتـرة طويمـة فـي الفـراش دون حركـة؛ لـذا 
اش يجهــع بــين عواهــل الراحــة هثــل ىســعى لتقــديم تصــهيم هتخصــص لهرضــى قرحــة الفــر 

إستخدام خاهات طبيعية وآهىة، وكذلك تصـهيم آهـن يقمـل الحركـة ليتفـادى تعرضـٍم لأى 
ـو  اصابات أو كدهات هحتهمة أثىاء تغير الهلابـس، وهـن ٌىـا يتضـح هوضـوع البحـث وٌ
تصهيم وتىفيذ هلابس لهرضي قرح الفراش هن أقهشة سـميموزية صـديقة لمبيئـة، وهـن ٌىـا 

 هشكمة البحث في الإجابة عمي التساؤلات الآتية: ىبعت
 ها أفضل تركيب ىسجى هستخدم بالأقهشة الهىتجة هحل البحث. -
 ها أفضل ىوع خيط لحهة هستخدم بالأقهشة الهىتجة هحل البحث. -
 ٌل التصهيم الهمبسي الهىفذ هىاسب هن حيث الاداء الوظيفي لهرضي قرح الفراش؟  -
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  ما يمى/ىدف البحث: الوصول إلي أنسب 
تركيــب ىســجى للأقهشــة الهىتجــة هحــل البحــث يحقــق أفضــل الخــواص الوظيفيــة لهلابــس  -

 هرضي قرح الفراش.
خاهـــة لحهـــة تحقـــق أفضـــل الخـــواص الوظيفيـــة للأقهشـــة الهىتجـــة هحـــل البحـــث لهلابـــس  -

 هرضي قرح الفراش.
 تصهيم وتىفيذ هوديل يىاسب هرضي قرح الفراش. -
 :أىمية البحث 

الوظيفية للأقهشة الهىتجة هحل البحث والإرتقاء بهستوى جودة الهىتج تحسين الخواص 
 الىٍائى لها لٍا هن هردود ىفسي واقتصادى.

 :فروض البحث 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين خاهات المحهـة لمتراكيـب الىسـجية الهسـتخدهة عمـى  -

 خاصية قوة الشد في إتجاي المحهة.
 الهســتخدهةخاهــة خــيط المحهــة ا لمتراكيــب الىســجية توجــد فــروق دالــة إحصــائياً بــين ىــوع  -

 .محهًفي اتجاي الي اختبار ىسبة الاستطالة عم
 الهسـتخدهة توجد فروق دالة إحصائياً بين ىوع خاهة خـيط المحهـة لمتراكيـب الىسـجية     -

 .ي اختبار زاوية التجعدعم
ي الهستخدهة عمتوجد فروق دالة إحصائياً بين ىوع خاهة خيط المحهة لمتراكيب الىسجية  -

 اختبار ىفاذية الٍواء
ي الهستخدهة عمتوجد فروق دالة إحصائياً بين ىوع خاهة خيط المحهة لمتراكيب الىسجية  -

 اهتصاص الهاءزهن اختبار 
ي الهستخدهة عمكيب الىسجية توجد فروق دالة إحصائياً بين ىوع خاهة خيط المحهة لمترا -

 .اختبار ىعوهة الهمهس
ي عم الهستخدهةتوجد فروق دالة إحصائياً بين ىوع خاهة خيط المحهة لمتراكيب الىسجية  -

 اE.coli  ،Bacillus اختبار الىهو البكتيري ا
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  :حدود البحث 
 الحدود الموضوعية: -1

 كيــــــــباتر بثلاث (، 20/1، ىهرة %100: قهاش بخيط الســـداء )قطن الخامات النسجية -
  كريب بطريقة الزحف والدوران بطريقة الزحف والدوران باستعهال هبرد) ةىسجي

  
، ىسـيج 

لخـــيط المحهـــــة)تىسيل،  ثـــلاث خاهــــات، (علاهــــات 3بإضـــافة  5زخرفي)ضـــاهة(، اطمــــس
 .12.5وذلك بهعاهل تغطية هودال، كتان(. 

اتجاي المحهة، زهن اهتصاص الهـاء، زاويـة  قوة الشد والاستطالة في:الاختبارات المعممية -
  الاىفراج، ىفاذية الٍواء، ىعوهة الهمهس، هقاوهة ىهو البكتريا.

 .يصمح لهرضي قرح الفراش وتىفيذي تصهيم ىهوذج)باترون( -
 الحدود المكانية : -2
 لإىتاج الأقهشة الهستخدهة تحت البحث . شركة الشرقية لمغزل والىسيج بالزقازيق -
ـــة للأقهشـــة   - ـــزات الأولي ـــة لمغـــزل والىســـيج لمتجٍي ـــز بشـــركة هصـــر الهحم قطـــاع التجٍي

 الهستخدهة تحت البحث 
ميـــة الفحـــص والجـــودة بشـــركة هصـــر الهحمـــة لمغـــزل والىســـيج للاختبـــارات الهعه هعاهـــل -

 الهركز القوهى لمبحوث بالدقي، هعهل الاختبارات بللأقهشة الهستخدهة تحت البحث
 بكمية الزراعة جاهعة الزقازيق لاجراء اختبار هقاوهة البكتريا. هعهل الهيكروبيولوجي -
 . 2021-2020 :الزمانية  الحدود -3
 :منيجية البحث 

يعتهـــد ٌـــذا البحـــث عمـــى الهـــىٍج التجريبـــي والهـــىٍج الوصـــفي التحميمـــي لتحقيـــق أٌـــداف 
 البحث.

 :المصطمحات العممية لمبحث 
حة ارللمهمـــــبس والصحية ا والخـــــواصلهتاىة :ٌـــــي خـــــواص القـــــوة واالخـــــواص الوظيفيـــــة -

(، 2018)أحمد سالمان وآخرون،ن وخواص سٍولة الإستخدام وخواص الهظٍريةلأهاوا
ا تــوافر خـــواص الهتاىــً وخــواص الراحـــة الهتهثمــً فــي ىفاذيـــة عمـــى أىٍــوعرفتــو الدراســة 

 .الٍوواء واهصاص الهاء وىعوهة الهمهس، وكذلك خواص الحهاية
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ىتيجــة عــدم تــدفق الــدم بشــكل ســميم وبالتــالي هــوت عبــارة عــن تقــيح بالجســم :قــرح الفــراش -
طبقات هن الجمد، وذلـك لأن الجمـد يكـون تحـت ضـغط هـن الفـراش أو الكرسـي الهتحـرك 

، Coutney H.Lyder,ND(2003)أو أي ســــطح آخــــر غيــــر هــــرن لفتــــرة طويمــــة
 ىتيجة الضغط الهطول عمى الجمدتقرحات  أو التٍابات بالجمد  عمى أىًوعرفتو الدراسة 

  وعدم تٍويتة لفترة طويمً
: العىصر الرئيسي لالياف التىسيل ٌو السميموز، فٍو البوليهر الطبيعي الهوجود التنسيل -

الصــىوبر، اليــاف التىســيل اليــاف  خشــب لــب هــن فــي جهيــع خلايــا الىباتــات فٍــو هشــتق
ســميموزى لــديٍا خــواص هثــل الاليــاف الطبيعيــة والاليــاف الصــىاعية،  أصــل هــن تحويميــة
ىفاذيـة الٍـواء واهتصـاص الرطوبـة وكـذلك خـواص الراحـة وىعوهـة الهمهـس والمهعـان هثل 

 ((HY,Wen & XJ., Yang, 2007 أفضل بكثير هن البولي استر
 أصــل هــن طبيعيــة، حيــث اليــاف تحويميــة هصــادر هــن : ٌــى اليــاف هســتخرجةالمــودال -

 بخـواص ا تتهيـزكهـا أىٍـ كاهـل بشـكل لمتحمـل قابمـة لأىٍـا لمبيئـة صديقة فٍي(   سميموزى
 هقارىـة ىعوهة أكثر فالهودال الإىسان جسم حرارة درجة فتىظم العرق حيث تهتص الراحة

 (O., Hakan,2017) دقة وأكثر وزىا وأخف بالفسكوز
 :لابس مرضي قرح الفراشفي م توافرىاالمواصفات الواجب  -

 سٍولة الاستخدام -                             اهتصاص الافرزات -
 ىفاذية الٍواء -           وهقاوهة البكتريا الحهاية هن العدوي -
 الحفاظ عمي ثبات درجة الحرارة لمجسم. -
 ( 2016ىعوهة الهمهس ولا تسبب أي احتكاكات بالجمد)ٌىد سالم، -

 الدراسة التطبيقية:
  :تــم إىتــاج الأقهشــة الهســتخدهة بالبحــث بشــركة الشــرقية الأقمشــة المنتجــة تحــت البحــث

 :ت التاليةوذلك بالهواصفا اىول دوبى اسولزر عمي لىسيج بالزقازيقلمغزل وا
 ترقيم غير هباشر هغزول باسموب الغزل الرطب 2/ 30% ىهرة 100: قطن السداء -
% 100تــرقيم اىجميزى)بتــرقيم القطــن(، الهــودال  16/1% ىهــرة  100: كتــان المحمــات -

 بترقيم القطن. 20/1% ىهرة 100بترقيم القطن، التىسيل)الميوسيل( 30/1ىهرة 
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 عدد لحمات البوصه= معامل التغطية -

√  الىهرة بترقيم القطن
 

 الىهرة√×هعاهل التغطيًلحمات البوصو = عدد -
حدفـــة /ســـم لخاهـــة  21فكاىـــت عـــدد الحـــدفات كالتـــالي: (13)تـــم اســـتخدام هعاهـــل تغطيـــة -

حدفة/ســــم لخاهــــة المحهــــة  23حدفة/ســــم لخاهــــة المحهــــة الهــــودال،  28المحهــــة الكتــــان، 
 التىسيل.                                           

ــب النســجية - كريــب بطريقــة الزحــف والــدوران  -بإضــافة ثــلاث علاهــات 5: اطمــسالتراكي
  بإســـتعهال هبـــرد

  
ىســـيج زخرفي)ضـــاهة(، وتـــم إســـتخدام تمـــك التراكيـــب الىســـجية ىظـــراً  –

ــــــين جســــــم الهصــــــاب ــــــل هســــــاحة الإتصــــــاق ب ــــــذ. والأشــــــكال  لتقمي وخاهــــــة الهىــــــتج الهىف
( التاليـــة توضـــح رســـم تخطيطـــى لمتراكيـــب الىســـجية الهســـتخدهة تحـــت 3(،)2(،)1أرقـــام)

 الدراسة كها يمى:

   
 5( اطمس1شكل)

 بإضافة ثلاث علاهات
( كريب بطريقة الزحف 2شكل)

  والدوران باستعهال هبرد
  

 
( ىسيج 3شكل)

 زخرفي)ضاهة(
الأوليـة الأقهشـة الهىتجـة تحـت البحـث اازالـة البـوش، الغميـان فـى قمـوى، تهت الهعالجات  -

اجري عميٍا هجهوعة هن الإختبارات الهعهمية؛ لإيجـاد العلاقـات الهختمفـة ’التبيضا، ثم 
 بين هتغيرات البحث بإستخدام الإحصاء التطبيقى وقد تضهىت الإختبارات الآتية:

وذلك لهعرفة هتاىً الخاهة عىد الاستخدام  م(قوة الشد والاستطالة فى إتجاي المحهة)كج -1
طبقاً لمهواصفة القياسية الهصرية  وقوة تحهمٍا لعهمية فتح وغق الكابسوىات،

  . Tenso Labم بإستخدام جٍاز2017( لسىة 1506رقم)
م، 2000( لسىة79زهن اهتصاص الأقهشة لمهاء)ث( طبقاً لمهواصفة الأهريكية رقم) -2

AAtcc test methed Absorbency of Bleached Textiles  بإستخدام ساعة
 الإيقاف.         

 . ASTM,D,922)( طبقاً لمهواصفة القياسية:)ºالمحهة) زاوية الاىفراج فى إتجاي -3
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 ASTM(American قهاش( طبقاً لمهواصفة القياسية2ٌواء/م3ىفاذية الٍواء)م -4
Standards on Textile Materials, Designations:D, 737- 97                                  .) 

 Jis-94 standard using surface roughness tester°(:ىعوهة الهمهس) -5
model SE 1700 Kosaka laboratory ltd,Japan . 

 -AATCC 100هقاوهة ىهو البكتريا)همميهتر(. تم إجراء ٌذا الاختبار طبقاً لمطريقة)  -6
Antimicrobial  Fabric Test) تخدام طبق آجار لتقييم الأىشطة الهضادة بإس

 : لمهيكروبات لعيىات الدراسة، حيث تم إختيار ىوعين هختمفين هن البكتريا كها يمى
Bacillus = Bacillus "Gram positive becteria. 
Ecoli= Escherichia coli "Gram negative becteria. 
 

تم إعداد تصهيم يصمح لهرضي قرح الفراش، بإعداد باترون هبتكر لً هن إعداد   -
 الدراسة، وتم تىفيذي بإستخدام أفضل خاهة هن الأقهشة الهىتجة هحل البحث.

 طريقة رسم الباترون المسطح:
تم رسم الباترون الهسطح والخاص بالتصهيم الهقترح لهرضى قرح الفراش طبقاً 

 لمخطوات التالية:
 المقاسات المستخدمة:

 سم102دوران أكبر حجم=                  96دوران الصدر=
 سم 23سم               عهق الابط = 41طول الظٍر=
 سم 140سم        الطول الكمي= 18:20طول الجىب= 
 سم40عرض الكتف= 

 طريقة رسم الباترون:
 (.4يتم قسهة الدوراىات)دوران الصدر، ودوران أكبر حجم عمي  -
سم( وطول= الطول الكمي  25.5دوران أكبر حجم) 1/4يرسم هستطيل عرضً= ’ -

 سم.140
 خطوات رسم باترون الأمام:

ا هقدر -  عرض الكتف وىضع الىقطة)س(. 1/2هن الىقطة)أ( ىدخل يسارٌ
 سم وىضع ىقطة)ص( 4لعهل هيل الكتف:ىىزل هن الىقطة)س( هقدار  -
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 هقدار عهق حردة الابط وىضع ىقطة)ه(.ب( -هن الىقطة)أ( ىىزل عمي الخط الطولي)أ -
د( يساوي ربع دوران الصدر وىضع الىقطً)و( -هن الىقطً)ه( ىرسم خط هوازي لمخط)أ -

 يهثل ٌذا الخط)خط هىتصف الصدر(.
ب( هقدار طول الظٍر وىضع الىقطة)ل(، ثم -هن الىقطة)أ( ىىزل أسفمٍا عمي الخط)أ -

 د( تهثل خط الوسط.-لخط)أيهد ٌذي الىقطة عمي استقاهتٍا بحيث توازى ا’
 سم( 18:20هن خط الوسط ىىزل هقدار طول الجىب) -

 خطوات رسم حردة الرقبة الامامية:
 سم(7.7= 1+6.7=6÷40سم أساسي)1والىاتج يضاف لً  6يقسم عرض الكتف عمي -
سم وىضع ىقطتي)ع، ف( ثم ىصمٍم 7.7هن ىقطة)أ( ىقيس شهالٍا وأسفمٍا هقدار  -

 لرقبة الأهاهيةبدوران لىحصل عمي حردة ا
 خطوات رسم خط الكتف:

 ىصل ىقطة)ع( بـ)ص( بخط هستقيم لمحصول عمي خط الكتف. -
 خطوات رسم حردة الإبط:

ىىزل هن ىقطة)ص( عهود لاسفل يقابل خط الصدر في ىقطً وىضع ىقطة)ك(، هن  -
سم وىضع الىقطة)ق(، ثم ىدخل يهيىٍا 6ىقطة)ك( ىرتفع عمي الخط العهودى هسافة  

( وىضع ىقطة)ن( لأن حردة إبط الأهام أعهق هن حردة إبط الخمف، ىصل سم1هقدار)
 الىقط)ص، ن، و( بدوران لمحصول عمي حردة الإبط الأهاهية. 

سم( وىضع ىقطة)ي(، ثم 3:5لعهل توسيع الذيل ىقيس يسار خط جىب الأهام هقدار) -
 يتم توصيل ىقطة)و، ي( بخط هستقيم. 

 خطوات رسم باترون الخمف:
ى: ىفس طريقة -  رسم باترون الأهام هع بعض الإختلافات البسيطة وٌ
سم؛ لأن عهق  2سم، ولكن عهقٍا 7.7حردة الرقبة الخمفية يكون عرض فتحة الرقبة  -

 حردة الرقبة الخمفية أقل هن الأهاهية.
 سم وىضع ىقطة)ص(. 2لرسم هيل الكتف ىىزل هن الىقطة)س( هقدار  -
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الصدر في ىقطً وىضع ىقطة)ك(، وهن ىىزل هن ىقطة)ص( عهود لأسفل يقابل خط  -
سم وىضع الىقطة)ق()ص،ق،و( بدوران 6الىقطة)ك( ىرتفع عمي الخط العهودى هسافة 

 لمحصول عمي حردة الإبط الخمفية.
 طريقة رسم الكم:

 سم(50هجهوع حردتي الإبط= -سم 60:)طول الكمالمقاسات المطموبة -
 سم(21=4-25)سم(4:5هن) –هجهوع حردتى الإبط  1/2عرض الباترون=  -
 سم.21سم وعرضً 60ىرسم هستطيل طولً)أ،ب،ج،د(  -
 سم14= 3÷ 42)ضعف عرض الباترون(1/3إرتفاع الكم =  -
 سم وىضع ىقطتى)س،ص( 14هن ىقطة)أ، د( ىزل هقدار إرتفاع الكم -
ا هقدار  -  سم وىضع ىقطة)ع( 1.5هن ىقطة)أ( ىقيس يسارٌ
 ىصل ىقطً)ع، ص( بخط هستقيم  -
لي أربعة أجزاء هتساوية وىضع الىقط)ف،ق،ه(، وهن يتم تقسيم الخط)ع ص( إ -

سم 1سم وىضع ىقطة)ك(، وهن الىقطة)ه( ىقيس أسفمٍا 1.5الىقطة)ف( ىقيس أعمٍا 
 وىضع ىقطة)و(.

 ىصل الىقط)ع، ك، ق، و( بخط هىحىي لمحصول عمي حردة الكم. -
 لرسم الإسورة:

صل ىقطة)ص( سم( وىضع ىقطة)ن(، ى13ىقيس هن الىقطة)ب( هقدار وسع الإسورة) -
 بـ)ن( بخط هستقيم.

الخط)ص ن( يهثل خط الجىب ىسيج طولي هفتوح، والخط)أ ب( يهثل خط ىصف الكم  -
( التالى 4ىسيج طولي هفتوح لسٍولة الإستخدام فى عهمية الإرتداء والخمع. والشكل رقم)

 يوضح طريقة رسم الباترون وتشريحً كها يمى:
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المقترح لمرضى قرح الفراش وتشريحو)أمام وخمف(( الباترون المسطح لمتصميم 4شكل)  
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 مناقشة الفروض والنتائج وتفسيرىا:
 البحث تحت المنتجة للأقمشة متوسطات الخواص الوظيفية المقاسة ( نتائج1 (دولج

ينة
 الع

رقم
 

حمة
 الم

امة
ع خ

 نو

 التركيب النسجي

 الخواص الميكانيكية والوظيفية  المقاسة

شد 
وة 

ق
جم

ة/ك
حم

الم
 

%/
حمو

 الم
الة

ستط
ة إ

سب
 ن

عد)
لتج

ة ا
زاوي

)°
 

ية 
فاذ

ن /)م
واء

الي
3

ء/م
ىوا

2
ش(

قما
 

ث(
اء)

الم
ص 

صا
امت

 

س)
ممم

ة ال
عوم

ن
º)

النمو  
 البكتيري)ممى(

Ba
cil

lus
 

E.
co

li
 

1 

 مودال

  5اطمس
 بإضافة علامات

35 23.5 100 290 1.09 13.2 7 5.8 

نسيج  2
 زخرفي)ضامة(

37.9 23.8 110 287 1.80 12 10 7 

 6.1 8.5 13.8 1.40 191 90 19.28 37.4 كريب 3

4 

 تنسيل

  5اطمس
 بإضافة علامات

62.6 24.90 118 224 1.35 14 7.4 5.2 

نسيج  5
 زخرفي)ضامة(

74.5 28.05 119 293 2.50 16.3 6.5 5.5 

 5.4 5.8 15 1.08 226 112 26.10 73 كريب 6

7 

 كتان

  5اطمس
 بإضافة علامات

37 16.65 111 297 9.15 17.1 0 0 

نسيج  8
 0 0 18.6 2.12 295 113 16.80 66.4 زخرفي)ضامة(

 0 0 17.6 2.80 315 107 11.69 41.9 كريب 9

 الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث:تأثير عوامل الدراسة عمى الخواص 
( لدراسة تأثير اختلاف عواهل ANOVAتم عهل تحميل التباين)        

فى والاستطالة ىوع خاهة المحهة( عمى خواص)قوة الشد  –الدراسة)التركيب الىسجي 
هقاوهة  -ىفاذية الٍواء –زهن اهتصاص الأقهشة لمهاء  – زاوية التجعد –إتجاي المحهة
للأقهشة الهىتجة تحت البحث. ويرجع التأثير سواء كان ىعوهة الهمهس(  -ىهو البكتريا

( فإذا كاىت قيهتٍا أقل P-Levelهعىوي أو غير هعىوي إلي قيهة الهعىوية الهحسوبة)
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( يكون ٌىاك تأثير هعىوي عمى الخاصية الهدروسة. أها إذا كاىت 0.01هن أو يساوى)
  ( يكون ٌىاك تأثير غير هعىوي عمى الخاصية الهقاسة.0.01)هن أكبر

: والذى ينص عمى)توجد فروق دالة إحصائياً بين نوع لإثبات صحة الفرض الأول
 .خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية المستخدمة عمي قوة الشد فى إتجاه المحمة(

توسط درجات ىوع خاهة ولمتحقق هن صحة ٌذا الفرض تم حساب تحميل التباين له     
بإضافة علاهات، ىسيج  5خيط المحهة اهودال، تىسيل، كتانا لمتراكيب الىسجية ااطمس

زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف والدورانا عمي قوة الشد فى إتجاي المحهة، 
 :( التالى كها يمى5(، والشكل)3( ،)2واتضح ذلك هن خلال الجدول)

 المحمو درجات نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية عمي قوة شد( تحميل التباين لمتوسط 2جدول)

 قوة الشد 
 فى إتجاه المحمة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الدلالة قيمة)ف( الحرية

 8 173.576 1388.605 بين المجموعات
24.901 

0.01 
 18 6.971 125.473 داخل المجموعات دال

   26  1514.078 المجموع

ى قيهة دالة إحصائيا عىد 24.901( إن قيهة)ف( كاىت)2يتضح هن جدول) ( وٌ
(؛ هها يدل عمى وجود فروق بين ىوع خاهة خيط المحهة االهودال، 0.01هستوى)

التىسيل، الكتانا لمتراكيب الىسجية الهستخدهة فى الأقهشة الهىتجة هحل البحث 
يقة الزحف والدوران بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطر  5ااطمس

بطريقة الزحف والدورانا عمي قوة الشد في إتجاي المحهة، ولهعرفة إتجاي الدلالة تم 
 :( التالي يوضح ذلك3لمهقارىات الهتعددة والجدول) LSDتطبيق اختبار 
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 الشد بين نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية وقوة لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 3جدول)

 قوة الشد 
 فى إتجاه اللحمة

 كتان تنسٌل مودال

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

 55م = 

 )ضامة(
م = 

5779 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

5773 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
6.76 

 )ضامة(
م = 

7375 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

 75م = 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

 57م = 

 )ضامة(
م = 

6673 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

3.79 

 مودال

بإضافة  5اطلس

 علامات
-         

        - *7922. )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

.7322* 27522 -       

 تنسٌل

بإضافة  5اطلس

 علامات
.77622** .37722** .57.22** -      

     - **7922.. **577.22 **567622 **597522 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

587222** 557.22** 557622** .27322** .7522 -    

 كتان

بإضافة  5اطلس

 علامات
.7222* 27922 27322 .57622** 577522** 567222** -   

  - **97322. **67622 **87.22 **57822 **97222. **87522. **5.7322 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

67922** 37222** 37522** .27722** 5.7622** 5.7.22** 37922** .37522** - 

 

 مة( متوسط درجات نوع خيط المحمة لمتراكيب النسجية المستخدمة عمي قوة شد المح5كل)ش

 :( السابق أنو5( والشكل)3(،)2من خلال جدول)

توجد فروق دالة إحصائياً بين ىوع خاهة خيط المحهة االهودال، التىسيل، الكتانا  -1
بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب  5لمتراكيب الىسجية الهستخدهة ااطمس

0
20
40
60
80

انسجة  اطلس
 معكوسة

انسجة  اطلس كرٌب
 معكوسة

انسجة  اطلس كرٌب
 معكوسة

 كرٌب

 كتان تنسٌل مودال

 قوة الشد فى إتجاه اللحمة
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، فىجد أن تىسيل اىسيج 0.01بطريقة الزحف والدورانا عىد هستوي دلالة 
د المحهة، يميً تىسيل اكريب بطريقة زخرفي)ضاهة(ا يأتي في الهرتبة الأولي في قوة ش

بإضافة  5الزحف والدورانا، ثم كتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم تىسيل ااطمس
علاهاتا، ثم كتان اكريب بطريقة الزحف والدورانا، ثم هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، 

بإضاهة علاهاتا، وأخيراً  5ثم هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا، ثم كتان ااطمس
 بإضاهة علاهاتا. 5هودال ااطمس

بإضافة علاهاتا هودال  5بين هودال ااطمس 0.05توجد فروق عىد هستوي دلالة  -2
اىسيج زخرفي)ضاهة(ا لصالح هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، كها توجد فروق عىد 

بإضافة علاهاتا وهودال اكريب بطريقة  5بين هودال ااطمس 0.05هستوي دلالة 
ح هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا، كها توجد فروق عىد الزحف والدورانا لصال

بإضافة  5بإضافة علاهاتا  وكتان ااطمس 5بين هودال ااطمس 0.05هستوي دلالة 
 بإضافة علاهاتا  5علاهاتا لصالح كتان ااطمس

لا توجد فروق بين هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وهودال اكريب بطريقة الزحف 
بإضافة  5جد فروق بين هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وكتان ااطمسوالدورانا، كها لا تو 

علاهاتا، وأيضاً لا توجد فروق بين هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا وكتان 
بإضافة علاهاتا، كها لا توجد فروق بين تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وتىسيل  5ااطمس

ك قد يكون ىتيجة اختلاف خواص اكريب بطريقة الزحف والدورانا؛ وترجع الدراسة أن ذل
خيوط المحهة، وىتيجة تثبيت جهيع هواصفات خيوط السداء الهستخدهة هحل البحث، كها 
أن قوة شد التىسيل أعمي هن الهودال والكتان ىتيجة لإستهرار شعيرات التىسيل هها أدى 

كون تهاسكٍا إلي تهاسكٍا وزيادة قوة الشد، بيىها الكتان شعيراتً غير هستهرة، وبالتالي ي
شيماء أقل؛ هها يجعل قوة الشد أقل هن التىسيل لمبحث، ويتفق ذلك هع دراسة)

والتى أكدت عمى تأثير اختلاف بعض التراكيب البىائية عمى الخواص  (2019اسماعيل،
الوظيفية لهلابس السيدات بإستخدام خاهة التىسيل، وكذلك إتفق هع ها توصمت إليً 

بتأثر قوة شد المحهة بإختلاف ىوع خاهة  (2018، طو رحاب محمد ورحابدراسة)
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ومما سبق تبين تحقق صحة الفرض الأول والذي ينص عمي أنو توجد فروق المحهات، 
خامة خيط المحمة "لمتراكيب النسجية المستخدمة عمي قوة الشد  دالة إحصائياً بين نوع

 .مةفي إتجاه المح

 : لإثبات صحة الفرض الثانى
والذى ينص عمى)توجد فروق دالة إحصائياً بين نوع خامة خيط المحمة " لمتراكيب  

 (.محموفي اتجاه النسبة الاستطالة  خاصيةي عم المستخدمةالنسجية 
ولمتحقق هن صحة ٌذا الفرض تم حساب تحميل التباين لهتوسط درجات ىوع خاهة    

ىسجية الهستخدهة للأقهشة الهىتجة خيط المحهة االهودال، التىسيل، الكتانا لمتراكيب ال
بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف  5هحل البحث ااطمس

(، 5( ،)4والدوران عمي ىسبة الإستطالة في إتجاي المحهة، واتضح ذلك هن خلال الجدول)
 :( التالى كها يمى6والشكل)

لمتراكيب النسجية "المستخدمة عمي ( تحميل التباين لمتوسط درجات نوع خامة المحمة 4جدول)
ةنسبة الإستطالة في إتجاه المحم  

 نسبة استطالة
 فى إتجاه المحمة

متوسط  مجموع المربعات
 المربعات

درجات 
 الدلالة قيمة)ف( الحرية

 8 118.124 944.990 بين المجموعات
16.825 0.01 

 18 7.021 126.373 داخل المجموعات دال
   26  1071.363 المجموع

ى قيهة دالة إحصائياً عىد 16.825( أن قيهة)ف( كاىت)4يتضح هن جدول) ( وٌ
(، هها يدل عمى وجود فروق بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، 0.01هستوى)

بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب  5كتانا لمتراكيب الىسجية ااطمس
جاي المحهة، ولهعرفة إتجاي الدلالة بطريقة الزحف والدورانا عمى ىسبة الإستطالة فى إت

 :( التالي يوضح ذلك5لمهقارىات الهتعددة والجدول) LSDتم تطبيق اختبار 
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 بين نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 5جدول)
 مةونسبة الإستطالة في إتجاه المح

 نسبة الاستطالة
 فى إتجاه اللحمة

 كتان تنسٌل مودال

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

 55م = 

 )ضامة(
م = 

5779 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

5773 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
6.76 

 )ضامة(
م = 

7375 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
 75م = 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
57 

 )ضامة(
م = 

6673 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

3.79 

 مودال

بإضافة  5اطلس

 علامات
-         

        - 27522 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

37..2** 375.2** -       

 تنسٌل

بإضافة  5اطلس

 علامات
.7322 .7.22 576.2** -      

     - **57.52 **87772 **37.52 **37552 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

.7622* .7522* 678.2** .7.22 .7952 -    

 كتان

بإضافة  5اطلس

 علامات
67852** 77.52** .7652* 87.52** ..7322** 97352** -   

  - 27.52 **97522 **7.52.. **87.22 *7382. **77222 **67722 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

..78.2** ..7..2** 77592** .57..2** .67562** .373.2** 37962** 57..2** - 

 
 المحمو ( متوسط درجات نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجيةعمي نسبة الإستطالة في إتجاه6شكل)

 
 

0
10
20
30

س
طل

ا
 

سة
كو

مع
ة 

ج
س

ان
 

ب
رٌ

ك
س 

طل
ا

 

سة
كو

مع
ة 

ج
س

ان
 

ب
رٌ

ك
س 

طل
ا

 

سة
كو

مع
ة 

ج
س

ان
 

ب
رٌ

ك
 

 كتان تنسٌل مودال

23.5 23.8 19.28 24.9 28.05 26.1 16.65 16.8 11.69 

 فى إتجاه اللحمةنسبة الإستطالة 
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 ( السابق أنو:6( والشكل)5(،)4من خلال جدول)يتضح 
توجد فروق دالة إحصائياً بين ىوع خاهة المحهة اهودال، تىسيل، كتانا لمتراكيب  -1

زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف بإضافة علاهات، ىسيج  5الىسجية ااطمس
، فىجد أن تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا يأتي في 0.01والدورانا عىد هستوي دلالة 

الهرتبة الأولي في ىسبة الإستطالة لمحهة، يميً تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا، 
بإضافة علاهاتا، ثم هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم هودال  5ثم تىسيل ااطمس

بإضافة علاهاتا، ثم هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا، ثم كتان اىسيج  5اطمسا
بإضافة علاهاتا، وأخيراً كتان اكريب بطريقة  5زخرفي)ضاهة(ا، ثم كتان ااطمس

 الزحف والدورانا.
بإضافة علاهاتا وتىسيل  5بين هودال ااطمس 0.05توجد فروق عىد هستوي دلالة  -2

ورانا لصالح تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا، كها اكريب بطريقة الزحف والد
بين هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وتىسيل اكريب  0.05توجد فروق عىد هستوي دلالة 

بطريقة الزحف والدورانا لصالح تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا، وتوجد أيضاً 
والدورانا  وكتان  بين هودال اكريب بطريقة الزحف 0.05فروق عىد هستوي دلالة 

بإضافة علاهاتا لصالح هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا، كها توجد  5ااطمس
بين هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا وكتان  0.05فروق عىد هستوي دلالة 

 اىسيج زخرفي)ضاهة(ا لصالح هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا.
افة علاهاتا وهودال اىسيج بإض 5لا توجد فروق بين هودال ااطمس -3

بإضافة علاهاتا وتىسيل  5زخرفي)ضاهة(ا، كها لا توجد فروق بين هودال ااطمس
بإضافة علاهاتا، وأيضاً لا توجد فروق بين هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا  5ااطمس

بإضافة  5بإضافة علاهاتا، كها لا توجد فروق بين تىسيل ااطمس 5وتىسيل ااطمس
يب بطريقة الزحف والدورانا، ولا توجد فروق بين تىسيل اىسيج علاهاتا وتىسيل اكر 

زخرفي)ضاهة(ا وتىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا، كها لا توجد فروق بين كتان 
بإضافة علاهاتا وكتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا. وترجع الدراسة أن ذلك قد  5ااطمس

يت جهيع هواصفات خيوط يعود إلي وجود  اختلاف لخواص خيوط المحهة، وىتيجة تثب
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السداء الهستخدهة هحل البحث، وكذلك لاختلاف التراكيب الىسجية الهستخدهة يؤثر 
عمي ىسبة الإستطالة حيث أن التركيب الىسجى ىسيج زخرفي)ضاهة( حقق أعمي ىسبة 

بإضافة علاهات ثم التركيب الىسجي الكريب؛ ويعود ذلك لكوىً  5إستطالة يميً اطمس
قل تعاشق، بالإضافة إلي أىً كمها زادت قوة الشد زادت ىسبة استطالة أعمي تشييفً وأ

ذا يتفق هع ها توصمت اليً دراسة كل هن ( O, Hakan, 2017)الأقهشة، وٌ
تحسين خواص الأداء الوظيفي للأقهشة الهىتجة حيث تم  (2019)شيماء اسماعيل،و

بإستخدام خاهتى الهودال والتىسيل وثبت زيادة ىسبة إستطالة التىسيل والهودال عن 
ومما سبق تبين تحقق صحة الفرض الثاني وذلك الكتان، ويرجع ذلك لهروىة الألياف، 

صائياً بين بالنسبة لخاصية نسبة إستطالة والذي ينص عمي أنو)توجد فروق دالة إح
ستطالة نسبة الإ خاصيةي عم المستخدمةنوع خامة خيط المحمة " لمتراكيب النسجية 

 .محموفي اتجاه ال
               الثالثلإثبات صحة الفرض 

توجد فروق دالة إحصائياً بين نوع  والذي يىص عمي ولمتحقق هن صحة ٌذا الفرض
 .زاوية التجعد خاصيوي عم المستخدمةخامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية 

تم حساب تحميل التباين لهتوسط درجات ىوع خاهة خيط المحهة االهودال، التىسيل، 
بإضافة  5الكتانا لمتراكيب الىسجية الهستخدهة للأقهشة الهىتجة هحل البحث ااطمس

علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف والدوران عمي خاصية زاوية 
 :( التالى كها يمى7(، والشكل)7( ،)6ك هن خلال الجدول)التجعد، واتضح ذل

التجعد عمي زاوية ( تحميل التباين لمتوسط درجات نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية "المستخدمة6)جدول  

متوسط  مجموع المربعات زاوية التجعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الدلالة قيمة)ف(

 8 192.762 1542.096 بين المجموعات
55.221 0.01 

 18 3.491 62.833 داخل المجموعات دال
   26  1604.929 المجموع
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ى قيهة دالة إحصائياً عىد 55.221( إن قيهة)ف( كاىت)6يتضح هن جدول) ( وٌ
(، هها يدل عمى وجود فروق بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، 0.01هستوى)

بإضافة  5كتانا لمتراكيب الىسجية الهستخدهة للأقهشة الهىتجة هحل البحث ااطمس
ف والدوراناعمي خاصية زاوية علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزح

( 7لمهقارىات الهتعددة والجدول) LSDالتجعد، ولهعرفة إتجاي الدلالة تم تطبيق اختبار 
 :التالي يوضح ذلك

 التجعدلممقارنات المتعددة بين نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية وزاوية  LSD( اختبار 7جدول)

 زاوٌة التجعد

 كتان تنسٌل مودال

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

 55م = 

 )ضامة(
م = 

5779 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

5773 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
6.76 

 )ضامة(
م = 

7375 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

 75م = 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
57 

 )ضامة(
م = 

6673 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

3.79 

 مودال

بإضافة  5اطلس

 علامات
-         

        - **27222. )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

.27222** .27222** -       

 تنسٌل

بإضافة  5اطلس

 علامات
.87222** 87222** .87222** -      

     - 7222. **97222. **97222 **97222. )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

..7222** .7222* ..7222** 67222** 77222** -    

 كتان

بإضافة  5اطلس

 علامات
..7222** .7222 ..7222** 77222** 87222** .7222 -   

  - *7222. 7222. **67222 **57222 **57222. **57222 **57222. )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

77222** 57222** .77222** ..7222** ..7222** 57222** 37222** 67222** - 
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( متوسط درجات نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية المستخدمة عمي زاوية التجعد7شكل)  

 ( السابق أنو:7( والشكل)7(،)6يتبين من خلال جدول)
توجد فروق دالة إحصائياَ بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، كتانا لمتراكيب  -1

ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف بإضافة علاهات،  5الىسجية ااطمس
، فىجد أن تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا يأتي في 0.01والدورانا عىد هستوي دلالة 

بإضافة علاهاتا، ثم  5الهرتبة الأولي في خاصية زاوية التجعد، يميً تىسيل ااطمس
كتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا، ثم كتان 

بإضافة علاهاتا، ثم هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم كتان اكريب بطريقة  5ااطمس
بإضافة علاهاتا، ثم هودال اكريب بطريقة  5الزحف والدورانا، ثم هودال ااطمس

 الزحف والدوران.
بين هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وتىسيل اكريب  0.05توجد فروق عىد هستوي دلالة  -2

لصالح تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا، كها توجد بطريقة الزحف والدورانا 
بإضافة علاهاتا وكتان اىسيج  5بين كتان ااطمس 0.05فروق عىد هستوي دلالة 

 زخرفي)ضاهة(ا لصالح كتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا.
بإضافة علاهاتا،  5لا توجد فروق بين هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وكتان ااطمس

بإضافة علاهاتا وتىسيل اىسيج  5تىسيل ااطمسكها لا توجد فروق بين 
زخرفي)ضاهة(ا، كها لا توجد فروق بين تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا وكتان 

بإضافة علاهاتا، كها لا توجد فروق بين تىسيل اكريب بطريقة الزحف  5ااطمس
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والدورانا وكتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ويرجع ذلك إلي اختلاف خواص خيوط 
حهة، وكذلك اختلاف التركيب الىسجية في الأقهشة الهستخدهة هحل البحث لأن الم

ىسدال الرايون)الفبران( ولكىً أكثر قوة وهتاىة، قميل الإىكهاش،  التىسيل لً ىفس همهس وا 
ذا يتفق هع دراسة كل هن) وهقاوم لمتجعد، م( 2016أحمد سالمان، وآخرون،وٌ

قيق أفضل خواص الراحة هقاوهة والتى سعت لتح (Alaa Arafa  &et,2014)و
ومما سبق تبين تحقق صحة التجعد للأقهشة الهىتجة هن خمط التىسيل هع القطن، 

والذي ينص عمي أنو )توجد فروق دالة إحصائياً بين نوع خامة خيط  الثالثالفرض 
 .زاوية التجعد خاصيةي عم المستخدمةالمحمة لمتراكيب النسجية 

 : الرابعلإثبات صحة الفرض 
توجد فروق دالة إحصائياً بين نوع  والذي يىص عمي ولمتحقق هن صحة ٌذا الفرض 

 ءنفاذية اليوا خاصيةي المستخدمة عمخامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية 
تم حساب تحميل التباين لهتوسط درجات ىوع خاهة خيط المحهة االهودال، التىسيل، 

بإضافة  5الهىتجة هحل البحث ااطمسالكتانا لمتراكيب الىسجية الهستخدهة للأقهشة 
علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف والدوران عمي خاصية ىفاذية 

 :( التالى كها يمى8(، والشكل)9( ،)8الٍواء، واتضح ذلك هن خلال الجدول)
( تحميل التباين لمتوسط درجات نوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية "المستخدمة8جدول)  

 خاصية نفاذية اليواء عمي

متوسط  مجموع المربعات نفاذية اليواء     
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الدلالة قيمة)ف(

 8 235.892 1887.136 بين المجموعات
32.866 0.01 

 18 7.177 129.193 داخل المجموعات دال
   26  2016.329 المجموع

ى قيهة دالة إحصائيا عىد 32.866( إن قيهة)ف( كاىت)8يتضح هن جدول) ( وٌ
(، هها يدل عمى وجود فروق بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، 0.01هستوى)

بإضافة  5كتانا لمتراكيب الىسجية الهستخدهة للأقهشة الهىتجة هحل البحث ااطمس
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والدورانا عمي خاصية ىفاذية  علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف
( 9لمهقارىات الهتعددة والجدول ) LSDالٍواء، ولهعرفة إتجاي الدلالة تم تطبيق إختبار 

 :التالي يوضح ذلك
 لممقارنات المتعددة بين نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية ونفاذية اليواء LSD( اختبار 9جدول)

 نفاذٌة الهواء

 كتان تنسٌل مودال

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

 55م = 

 )ضامة(
م = 

5779 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

5773 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 

6.76 

 )ضامة(
م = 

7375 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

 75م = 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

 57م = 

 )ضامة(
م = 

6673 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

3.79 

 مودال

بإضافة  5اطلس

 علامات
-         

        - **57222 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

997222** 967222** -       

 تنسٌل

بإضافة  5اطلس

 علامات
667222** 657222** 557222** -      

     - **697222 **2.7222. **67222 **57222 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

637222** 6.7222** 557222** .7222* 677222** -    

 كتان

بإضافة  5اطلس

 علامات
77222** .27222** .267222** 757222** 37222** 7.7222** -   

  - *7222. **697222 *7222. **7.7222 **237222. **87222 **57222 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
 الزحف

 والدوران

.57222** .87222** ..37222** 9.7222** ..7222** 897222** .87222** .27222** - 

 

 
( يوضح متوسط درجات نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية المستخدمة عمي خاصية نفاذية اليواء8شكل)  
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 ( السابق أنو:8( والشكل)9(،)8تبين من خلال جدول)ي
لمتراكيب توجد فروق دالة إحصائياَ بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، كتانا  -1

بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف  5الىسجية ااطمس
، فىجد أن كتان اكريب بطريقة الزحف والدورانا يأتي 0.01والدورانا عىد هستوي دلالة 

بإضافة علاهاتا، ثم  5في الهرتبة الأخيرة في خاصية ىفاذية الٍواء، يميً كتان ااطمس
 5، ثم تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم هودال ااطمسكتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا

بإضافة علاهاتا، ثم هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم تىسيل اكريب بطريقة الزحف 
بإضافة علاهاتا، وأخيراً هودال اكريب بطريقة الزحف  5والدورانا، ثم تىسيل ااطمس

 والدورانا.
إضافة علاهاتا وتىسيل ب 5بين تىسيل ااطمس 0.05توجد فروق عىد هستوي دلالة  -2

اكريب بطريقة الزحف والدورانا لصالح تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا، كها 
بين تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وكتان اىسيج  0.05توجد فروق عىد هستوي دلالة 

زخرفي)ضاهة(ا لصالح كتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، كها توجد فروق عىد هستوي 
بإضافة علاهاتا وكتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا   5ااطمسبين كتان  0.05دلالة 

ا. ويرجع ذلك إلي اختلاف خواص خيوط بإضافة علاهات 5لصالح كتان ااطمس
المحهة، وكذلك اختلاف التركيب الىسجية في الأقهشة الهستخدهة هحل البحث حيث أن 

والدوران  القهاش الهىتج بخاهة المحهة الهودال بالتركيب الىسجي كريب بطريقة الزحف
أفضل هن حيث ىفاذية الٍواء يمية القهاش الهىتج بخاهة المحهة التىسيل بالتركيب 
الىسجي كريب بطريقة الزحف والدوران حيث أن خاصية ىفاذية الٍواء خاصية سالبً 
 بهعىي كمها قمت القيهة زادت ىفاذية الٍواء للأقهشة الهىتجة والعكس صحيح وذلك

الهوجودة في الهقطع العرضي هها يجعل ىفاذية الٍواء عالية، بسبب الهسافات البيىية 
ذا يتفق هع ها توصمت اليً دراسة) ( هن تحقيق Jonn A. Foulk&elt, 2006وٌ

و ها أكدت عميً دراسة  أفضل الخواص للأقهشة الهىتجة هن خمط الكتان هع القطن، وٌ
بإستخدام خاهة  الأداء الوظيفي للأقهشة الهىتجة وتحسين (2019شيماء اسماعيل،)

ومما سبق تبين تحقق صحة  التىسيل لتحقيق أفضل خواص الوظيفية لىفاذية الٍواء،
وذلك بالنسبة لخاصية نفاذية اليواء والذي ينص عمي أنو )توجد  الرابعالفرض 
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ي المستخدمة عمفروق دالة إحصائياً بين نوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية 
 نفاذية اليواء(. خاصية

 :الخامسثبات صحة الفرض لإ 
توجد فروق دالة إحصائياً بين ) والذي يىص عمي ولمتحقق هن صحة ٌذا الفرض  

امتصاص زمن ي اختبار المستخدمة عمنوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية 
تم حساب تحميل التباين لهتوسط درجات ىوع خاهة خيط المحهة االهودال،  (الماء

 5التىسيل، الكتانا لمتراكيب الىسجية الهستخدهة للأقهشة الهىتجة هحل البحث ااطمس
بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف والدوران عمي خاصية 

( التالى 9(، والشكل)11( ،)10)زهن اهتصاص الهاء ، واتضح ذلك هن خلال الجدول
 :كها يمى

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية "المستخدمة 10جدول)
 عمي امتصاص الماء

متوسط  مجموع المربعات امتصاص الماء   
 المربعات

درجات 
 الدلالة قيمة)ف( الحرية

 8 194.033 1552.265 بين المجموعات
8.008 0.01 

 18 24.229 436.113 داخل المجموعات دال
   26  1988.378 المجموع

ى قيهة دالة إحصائيا عىد 8.008( إن قيهة)ف( كاىت)10يتضح هن جدول) ( وٌ
(، هها يدل عمى وجود فروق بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، 0.01هستوى)

بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب  5كتانا لمتراكيب الىسجية ااطمس
هعرفة إتجاي الدلالة تم تطبيق بطريقة الزحف والدورانا في خاصية اهتصاص الهاء، ول

 :( التالي يوضح ذلك11لمهقارىات الهتعددة والجدول ) LSDاختبار 
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زمن لممقارنات المتعددة بين نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية و  LSD( اختبار 11جدول)
 امتصاص الماء

 امتصاص الماء

 كتان تنسٌل مودال

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
55 

 )ضامة(
م = 

5779 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

5773 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
6.76 

 )ضامة(
م = 

7375 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
 75م = 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
57 

 )ضامة(
م = 

6673 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

3.79 

 مودال

بإضافة  5اطلس

 علامات
-         

        - **277.2 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
 الزحف والدوران

275.2** 27322** -       

 تنسٌل

بإضافة  5اطلس

 علامات
27.62* 27352** 27252 -      

     - **7.52. **7.22. **27722 **73.2. )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
 الزحف والدوران

272.2 277.2** 275.2** 27.72* .73.2** -    

 كتان

بإضافة  5اطلس

 علامات
87262** 77552** 77752** 77822** 67652** 87272** -   

  - **77252 **7232. **27582 **27772 **277.2 **275.2 **7252. )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
 الزحف والدوران

.77.2** .7222** .7322** .7352** 27522** .77.2** 67552** 27682** - 

 
خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية المستخدمة عمي خاصية زمن ( يوضح متوسط درجات نوع 9شكل)

 امتصاص الماء
 ( السابق أنو:9( والشكل)11(،)10يتبين من خلال جدول)

توجد فروق دالة إحصائياَ بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، كتانا لمتراكيب  -1
بطريقة الزحف بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب  5الىسجية ااطمس

0
2
4
6

8
10

انسجة  اطلس
 معكوسة

انسجة  اطلس كرٌب
 معكوسة

انسجة  اطلس كرٌب
 معكوسة

 كرٌب

 كتان تنسٌل مودال

1.09 1.8 1.4 1.35 2.5 1.08 

9.15 

2.12 2.8 

 زمن امتصاص الماء
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بإضافة علاهاتا يأتي في  5، فىجد أن كتان ااطمس0.01والدورانا عىد هستوي دلالة 
الهرتبة الاخيرة في خاصية اهتصاص الهاء، يميً كتان اكريب بطريقة الزحف والدورانا، 
ثم تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم كتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم هودال اىسيج 

بإضافة  5هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا، ثم تىسيل ااطمسزخرفي)ضاهة(ا، ثم 
بإضافة علاهاتا، وأفضل عيىً ٌي الهىتجة بخاهة  5علاهاتا، ثم هودال ااطمس

 المحهة تىسيل بالتركيب الىسجىاكريب بطريقة الزحف والدورانا.
بإضافة علاهاتا وتىسيل  5بين هودال ااطمس 0.05توجد فروق عىد هستوي دلالة  -2

بإضافة علاهاتا، كها توجد فروق  5بإضافة علاهاتا لصالح هودال ااطمس 5ااطمس
بإضافة علاهاتا وتىسيل اكريب بطريقة  5بين تىسيل ااطمس 0.05عىد هستوي دلالة 

 الزحف والدورانا لصالح تىسيل بالتركيب الىسجى كريب بطريقة الزحف والدوران.
هاتا وتىسيل اكريب بطريقة الزحف بإضافة علا 5لا توجد فروق بين هودال ااطمس -3

والدورانا، كها لا توجد فروق بين هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا وتىسيل 
بإضافة علاهاتا ويرجع ذلك إلي اختلاف خواص خيوط المحهة، وكذلك  5ااطمس

اختلاف التركيب الىسجية في الأقهشة الهستخدهة هحل البحث حيث أن القهاش الهىتج 
حهة التىسيل بالتركيب الىسجي كريب بطريقة الزحف والدوران أفضل هن حيث بخاهة الم

زهن اهتصاص الهاء يمية القهاش الهىتج بخاهة المحهة الهودال بالتركيب الىسجي  
بإضافة علاهات، ثم خاهة المحهة الهودال كريب بطريقة الزحف والدوران حيث  5اطمس

عىي كمها قمت القيهة زادت قابمية أن خاصية زهن اهتصاص الهاء خاصية سالبً به
بسبب ان خاهة الهودال سريعة  للأقهشة لاهتصاص الهاء والعكس صحيح وذلك

الاهتصاص لمهاء بسبب لأن هركب السميموز الهوجود بٍا يكون جاذب لمهاء، فجزيئات 
 الهاء تخترق الهسام الصغيرة داخل ٌيكل الالياف لأىً يحتوى عمي الهىاطق

hygroscopic ر هن القطن. وبذلك تكون أفضل خاهة لحهة ٌي الهودال ثم خاهة اكث
ذا يتفق هع دراسة التى سعت  (2019)شيماء اسماعيل،التىسيل واخيرا خاهة الكتان، وٌ

تحسين الأداء الوظيفي للأقهشة الهىتجة بإستخدام خاهة الهودال لتحقيق أفضل خواص ل
( التى (K, Gnanapriya&elt, 2006 الوظيفية لزهن اهتصاص الهاء وكذلك دراسة

اثبتت قدرة الياف الهودال العالية عمي اهتصاص لمهاء ودراسة)حسام الدين 
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(التى أوضحت تأثير خمط ألياف التىسيل)الميوسيل( والفسكوز بالقطن عمى 2019السيد،
مما سبق تبين تحقق صحة الفرض الخواص الهيكاىيكية و الطبيعية لمخيوط الهىتجة، و

النسبة لخاصية زمن امتصاص الماء والذي ينص عمي أنو )توجد وذلك ب الخامس
ي المستخدمة عمفروق دالة إحصائياً بين نوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية 

  امتصاص الماءزمن اختبار 
 :السادسلإثبات صحة الفرض  -
توجد فروق دالة إحصائياً بين  والذي يىص عمي اىً) ولمتحقق هن صحة ٌذا الفرض  

تم  (ي اختبار نعومة المممسالمستخدمة عمنوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية 
حساب تحميل التباين لهتوسط درجات ىوع خاهة خيط المحهة االهودال، التىسيل، الكتانا 

، بإضافة علاهات 5لمتراكيب الىسجية الهستخدهة للأقهشة الهىتجة هحل البحث ااطمس
ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف والدوران عمي خاصية ىعوهة الهمهس ، 

 يمي:( التالى كها 10(، والشكل)13( ،)12واتضح ذلك هن خلال الجدول)
 ( تحميل التباين لمتوسط درجات نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية "المستخدمة 12جدول)

 عمي نعومة المممس

متوسط  المربعاتمجموع  نعومة المممس   
 المربعات

درجات 
 الدلالة قيمة)ف( الحرية

 8 182.044 1456.350 بين المجموعات
25.154 

0.01 
 18 7.237 130.267 داخل المجموعات دال

   26  1586.617 المجموع

ى قيهة دالة إحصائيا عىد 25.154( إن قيهة)ف( كاىت)12يتضح هن جدول) ( وٌ
(، هها يدل عمى وجود فروق بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، 0.01هستوى)

بإضافة علاهات، ىسيج  5كتانا لمتراكيب الىسجية الهستخدهة للأقهشة الهىتجة ااطمس
ا عمي خاصية ىعوهة الهمهس، ولهعرفة زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف والدوران

 :يوضح ذلك (13لمهقارىات الهتعددة والجدول) LSDإتجاي الدلالة تم تطبيق اختبار 
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لممقارنات المتعددة بين نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية ونعومة  LSD( اختبار 13جدول)
 المممس

 °(نعومة الملمس)

 كتان تنسٌل مودال

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

= م 
55 

 )ضامة(
م = 

5779 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

5773 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
6.76 

 )ضامة(
م = 

7375 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
 75م = 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
57 

 )ضامة(
م = 

6673 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

3.79 

 مودال

بإضافة  5اطلس

 علامات
-         

        - **7.22. )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

27622* .7822** -       

 تنسٌل

بإضافة  5اطلس

 علامات
27822* .7222** 27.22 -      

     - **7522. **7522. **37522 **57.22 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

.7822** 57222** .7.22** .7222** .7522** -    

 كتان

بإضافة  5اطلس

 علامات
57922** 57.22** 57522** 57.22** 27822* .7.22** -   

  - **7522. **57622 **7522. **37622 **37822 **67622 **57322 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

37322** 57622** 57822** 57622** .7522** .7622** 27522 .7222** - 

 
درجات نوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية في خاصية  نعومة المممس( متوسط 10شكل)  

 يتضح من جدول)12(، )13( والشكل)10( التالى أنو:
توجد فروق دالة إحصائياً بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، كتانا لمتراكيب  -1

بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف  5الىسجية ااطمس

0
5
10
15
20

 كرٌب انسجة معكوسة اطلس كرٌب انسجة معكوسة اطلس كرٌب انسجة معكوسة اطلس

 كتان تنسٌل مودال

13.2 12 13.8 14 16.3 15 17.1 18.6 17.6 

 الملمس نعومة
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، فىجد أن كتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا يأتي في 0.01والدورانا عىد هستوي دلالة 
الهرتبة الاخيرة في خاصية ىعوهة الهمهس حيث ان ٌذي الخاصية خاصية سالبً أى 
كمها زادت الدرجة زادت خشوىة السطح وكمها قمت الدرجة قمت الخشوىً وزادت ىعوهة 

بإضافة  5الدورانا، ثم كتان ااطمسالسطح، يميً كتان اكريب بطريقة الزحف و 
علاهاتا، ثم تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا، 

بإضافة علاهاتا، ثم هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا، ثم  5ثم تىسيل ااطمس
بإضافة علاهاتا، وكاىت أفضل عيىً ٌي القهاش الهىتج بخاهة  5هودال ااطمس

  ة هودال بتركيب ىسجىاىسيج زخرفي)ضاهة(ا.  المحه
بإضافة  5بين هودال ااطمس 0.05توجد فروق دالة إحصائياً عىد هستوي دلالة  -2

بإضافة  5علاهاتا وهودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا لصالح هودال ااطمس
بإضافة  5بين هودال ااطمس 0.05علاهاتا، كها توجد فروق عىد هستوي دلالة 

بإضافة علاهاتا،  5بإضافة علاهاتا لصالح هودال ااطمس 5وتىسيلااطمس علاهاتا
بين تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وكتان  0.05كها توجد فروق عىد هستوي دلالة 

 بإضافة علاهاتا لصالح كتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا. 5ااطمس
سيل لا توجد فروق دالة إحصائياً بين هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا وتى -3

بإضافة علاهاتا  5بإضافة علاهاتا، كها لا توجد فروق بين كتان ااطمس 5ااطمس
وكتان اكريب بطريقة الزحف والدورانا ويرجع ذلك إلي اختلاف خواص خيوط المحهة، 
وكذلك اختلاف التراكيب الىسجية الهستخدهة في الأقهشة هحل البحث حيث أن القهاش 

ركيب الىسجي اىسجة هعكوسً أفضل هن حيث ىعوهة الهىتج بخاهة المحهة الهودال بالت
الهمهس يمية القهاش الهىتج بخاهة المحهة الهودال بالتركيب الىسجي  كريب بطريقة 

بإضافة علاهات حيث أن خاصية  5الزحف والدوران، ثم خاهة المحهة الهودال اطمس
للأقهشة ىعوهة الهمهس خاصية سالبً بهعىي كمها قمت القيهة زادت ىعوهة الهمهس 

الهىتجة والعكس صحيح  كمها زادت القيهة زادت خشوىة السطح وقمت ىعوهة الهمهس 
بسبب ان خاهة الهودال تتهيز بىعوهة الهمهس بسبب أن الهقطع العرضي لمهودال  وذلك

فٍي أخف وزىا وأكثر دقة هها يزيد هن ىعوهة  عمي شكل دائري وسطحٍا أهمس
ة ٌي الهودال ثم خاهة التىسيل واخيرا خاهة همهسٍا. وبذلك تكون أفضل خاهة لحه
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ذا يتفق هع دراسة  ودراسة ((S.S. Lavate&elt,2016الكتان،وٌ
((O,Hakan,2017،  وذلك بالنسبة  السادسومما سبق تبين تحقق صحة الفرض

لخاصية نعومة المممس)خشونة السطح( والذي ينص عمي أنو )توجد فروق دالة 
ي اختبار نعومة المستخدمة عمإحصائياً بين نوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية 

  المممس
 : السابعلإثبات صحة الفرض 

توجد فروق دالة إحصائياً بين  انو) والذي يىص عمي ولمتحقق هن صحة ٌذا الفرض
 ي اختبار النمو البكتيري "عم المستخدمةنوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية 

E.coli  ،Bacillus" ) تم حساب تحميل التباين لهتوسط درجات ىوع خاهة خيط
المحهة االهودال، التىسيل، الكتانا لمتراكيب الىسجية الهستخدهة للأقهشة الهىتجة هحل 

بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف والدوران  5حث ااطمسالب
( 14ا، واتضح ذلك هن خلال الجدول)E.coli،Bacillusعمي خاصية الىهو البكتيري ا

 ( التالى كها يمى11(، والشكل)15،)
 ( تحميل التباين لمتوسط درجات نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية "المستخدمة 14جدول)

 "Bacillusعمي خاصية النمو البكتيري "
النمو البكتيري 

"Bacillus" 
متوسط  مجموع المربعات

 المربعات
درجات 
 الدلالة قيمة)ف( الحرية

 8 156.283 1250.267 بين المجموعات
19.757 

0.01 
 18 7.910 142.387 داخل المجموعات دال

   26  1392.654 المجموع

ى قيهة دالة إحصائيا عىد 19.757( إن قيهة)ف( كاىت)14يتضح هن جدول) ( وٌ
(، هها يدل عمى وجود فروق بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، 0.01هستوى)

بإضافة  5كتانا لمتراكيب الىسجية الهستخدهة للأقهشة الهىتجة هحل البحث ااطمس
ف والدورانا عمي خاصية الىهو علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزح

لمهقارىات  LSDا، ولهعرفة إتجاي الدلالة تم تطبيق اختبار Bacillusالبكترياالبكتيري 
 :الهتعددة والجدول التالي يوضح ذلك
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لممقارنات المتعددة بين نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية خاصية النمو  LSD( اختبار 15جدول)
 "Bacillusالبكتيري "

 "Bacillusالبكتٌري "النمو 

 كتان تنسٌل مودال

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
55 

 )ضامة(
م = 

5779 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

5773 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
6.76 

 )ضامة(
م = 

7375 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
 75م = 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 
57 

 )ضامة(
م = 

6673 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران
م = 

3.79 

 مودال

بإضافة  5اطلس

 علامات
-         

        - **57222 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
 الزحف والدوران

.7522* .7522* -       

 تنسٌل

بإضافة  5اطلس

 علامات
27322 .7622** .7.22* -      

     - 27922 **7222. **57522 27522 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
 والدورانالزحف 

.7.22* 37.22** .7722** .7622* 27722 -    

 كتان

بإضافة  5اطلس

 علامات
67922** 97922** 87322** 77522** 67322** 57722** -   

  - 272.2 **577.2 **673.2 **775.2 **873.2 **979.2 **679.2 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة 
 الزحف والدوران

679.2** 979.2** 873.2** 775.2** 673.2** 577.2** 272.2 272.2 - 

 
 "Bacillus( متوسط درجات نوع خامة خيط المحمة لمتراكيب عمي خاصية النمو البكتيري "11شكل)

 يتضح من جدول)14(، )15( والشكل)11( السابق أنو:
توجد فروق دالة إحصائياً بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، كتانا لمتراكيب  -1

بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف  5الىسجية ااطمس
، فىجد أن هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا يأتي في 0.01والدورانا عىد هستوي دلالة 

0
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10

انسجة  اطلس
 معكوسة

انسجة  اطلس كرٌب
 معكوسة

انسجة  اطلس كرٌب
 معكوسة

 كرٌب

 كتان تنسٌل مودال

7 
10 8.5 7.4 6.5 5.8 

0.1 0 0.09 

 Bacillusالنمو البكتٌري 
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ا، يميً هودال اكريب بطريقة Bacillusاالهرتبة الأولي في خاصية الىهو البكتيري 
بإضافة  5بإضافة علاهاتا، ثم هودال ااطمس 5الزحف والدورانا، ثم تىسيل ااطمس

علاهاتا، ثم تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا، 
كتان  بإضافة علاهاتا، ثم كتان اكريب بطريقة الزحف والدورانا، ثم 5ثم كتان ااطمس

 اىسيج زخرفي)ضاهة(ا.
بإضافة علاهاتا وهودال  5بين هودال ااطمس 0.05توجد فروق عىد هستوي دلالة  -2

اكريب بطريقة الزحف والدورانا لصالح هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا، كها 
بإضافة علاهاتا وتىسيل  5بين هودال ااطمس 0.05توجد فروق عىد هستوي دلالة 

بإضافة علاهاتا، كها توجد  5زحف والدورانا لصالح هودال ااطمساكريب بطريقة ال
بين هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وهودال اكريب  0.05فروق عىد هستوي دلالة 

بطريقة الزحف والدورانا لصالح هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، كها توجد فروق عىد 
 5تىسيل ااطمسبين هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا و  0.05هستوي دلالة 

بإضافة علاهاتا لصالح هودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا، كها توجد فروق عىد 
بإضافة علاهاتا وتىسيل اكريب بطريقة  5بين تىسيل ااطمس 0.05هستوي دلالة 

 بإضافة علاهاتا. 5الزحف والدورانا لصالح تىسيل ااطمس
بإضافة  5وتىسيل ااطمسبإضافة علاهاتا  5لا توجد فروق بين هودال ااطمس -3

بإضافة علاهاتا وتىسيل اىسيج  5علاهاتا، كها لا توجد فروق بين هودال ااطمس
بإضافة علاهاتا وتىسيل  5زخرفي)ضاهة(ا، كها لا توجد فروق بين تىسيل ااطمس

اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، كها لا توجد فروق بين تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وتىسيل 
بإضافة  5لدورانا، كها لا توجد فروق بين كتان ااطمساكريب بطريقة الزحف وا

بإضافة  5علاهاتا وكتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، كها لا توجد فروق بين كتان ااطمس
علاهاتا وكتان اكريب بطريقة الزحف والدورانا، كها لا توجد فروق بين كتان اىسيج 

ك  إلي أن هعدل  ويرجع ذل زخرفي)ضاهة(ا وكتان اكريب بطريقة الزحف والدورانا،
ذا يتفق هن دراسة  ن سالما)أحمد ىهو البكتري في الهودال أقل بكثير هن القطن وٌ

 K, Bredereck & F.,Hermanutz,2005)وكذلك دراسة(  2018وآخرون، 
الذين أوضحوا أن ىهو البكتيريا عمى ألياف   (Tanveer Hussain, 2014ودراسة)
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هقارىة هع الألياف السميموزية الطبيعية والصىاعية الميوسيل والهودال هىخفضة لمغاية بال
 .الأخري

( تحميل التباين لمتوسط درجات نوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية المستخدمة 16ول)جد  
 "E.coliعمي خاصية النمو البكتيري "

النمو البكتيري      
"E.coli" 

متوسط  مجموع المربعات
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الدلالة قيمة)ف(

 8 112.999 903.994 بين المجموعات
17.648 

0.01 
 18 6.403 115.251 داخل المجموعات دال

   26  1019.245 المجموع

ى قيهة دالة إحصائيا عىد 17.648( إن قيهة)ف( كاىت)16يتضح هن جدول)    ( وٌ
تىسيل، (، هها يدل عمى وجود فروق بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، 0.01هستوى)

بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب  5كتانا لمتراكيب الىسجية ااطمس
ا، ولهعرفة إتجاي الدلالة تم E.coliبطريقة الزحف والدورانا في خاصية الىهو البكتيري ا

 :( التالي يوضح ذلك17لمهقارىات الهتعددة والجدول ) LSDتطبيق إختبار 
خاصية النمو  ولممقارنات المتعددة بين نوع خامة المحمة لمتراكيب النسجية  LSD( اختبار 17جدول)

 "E.coliالبكتيري "

 "Bacillusالنمو البكتٌري "

 كتان تنسٌل مودال

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

 55م = 

 )ضامة(
م = 

5779 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

 5773م = 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

م = 

6.76 

 )ضامة(
م = 

7375 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

 75م = 

 5اطلس
بإضافة 
 علامات

 57م = 

 )ضامة(
م = 

6673 

كرٌب 
بطرٌقة 
الزحف 

 والدوران

 3.79م = 

 مودال

بإضافة  5اطلس

 علامات
-         

        - **7.22. )ضامة(

كرٌب بطرٌقة الزحف 
 والدوران

27522** 27922** -       

 تنسٌل

بإضافة  5اطلس

 علامات
27622** .7822** 27922** -      

     - **27522 **27622 **7522. **27522 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة الزحف 
 والدوران

27322** .7622** 27722** 27.22* 27.22 -    

 كتان

بإضافة  5اطلس

 علامات
577.2** 679.2** 672.2** 57..2** 573.2** 575.2** -   

  - 272.2 **575.2 **573.2 **2..57 **672.2 **679.2 **577.2 )ضامة(

كرٌب بطرٌقة الزحف 
 والدوران

57722** 67922** 67222** 57.22** 57322** 57522** 272.2 272.2 - 
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 "E.coli( متوسط درجات نوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية عمي خاصية النمو البكتيري "12شكل)

 يتضح من جدول)16(، )17( والشكل)12( السابق أنو:
توجد فروق دالة إحصائياً بين ىوع خاهة خيط المحهة اهودال، تىسيل، كتانا لمتراكيب  -1

بإضافة علاهات، ىسيج زخرفي)ضاهة(، كريب بطريقة الزحف  5الىسجية ااطمس
، فىجد أن هودال اىسيج زخرفي)ضاهة(ا يأتي في 0.01والدورانا عىد هستوي دلالة 

ا، يميً هودال اكريب بطريقة الزحف E.coliفي خاصية الىهو البكتيري االهرتبة الأولي 
بإضافة علاهاتا، ثم تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا، ثم  5والدورانا، ثم هودال ااطمس

بإضافة علاهاتا، ثم كتان  5تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا، ثم تىسيل ااطمس
بإضافة علاهاتا، ثم كتان اىسيج  5مساكريب بطريقة الزحف والدورانا، ثم كتان ااط

 زخرفي)ضاهة(ا.
بإضافة علاهاتا وتىسيل  5بين تىسيل ااطمس 0.05توجد فروق عىد هستوي دلالة  -2

 اكريب بطريقة الزحف والدورانا لصالح تىسيل اكريب بطريقة الزحف والدورانا.
 لا توجد فروق بين تىسيل اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وتىسيل اكريب بطريقة الزحف -3

بإضافة علاهاتا وكتان اىسيج  5والدورانا، كها لا توجد فروق بين كتان ااطمس
بإضافة علاهاتا وكتان اكريب  5زخرفي)ضاهة(ا، كها لا توجد فروق بين كتان ااطمس

بطريقة الزحف والدورانا، كها لا توجد فروق بين كتان اىسيج زخرفي)ضاهة(ا وكتان 
ذلك  إلي أن هعدل  ىهو البكتري في الهودال اكريب بطريقة الزحف والدورانا ويرجع 

ذا يتفق هع دراسة)رحاب هحهد عمى ورحاب طً  والتىسيل أقل بكثير هن الكتان وٌ
( الي أن اختلاف خاهة المحهات يؤثر بصورة هعىوية عمى هقاوهة 2018شريدح،

و رحاب محمد عمي )سوزان عمى الأقهشة الهىتجة لمكبتريا وكذلك يتفق هع دراسة
( هها يوضح أن ألياف الميوسيل)التىسيل( والهودال بتهيزوا بخصائص 2019،يلاسماع
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رطوبة ههتازة، هها يجعل ىهو البكتريا عمى ألياف الميوسيل والهودال هىخفضة لمغاية 
ومما سبق تبين تحقق صحة الفرض بالهقارىة هع الألياف السميموزية هثل الكتان 

"والذي ينص E.coli ،Bacillus وذلك بالنسبة لخاصية النمو البكتيري " السابع
عمي أنو )توجد فروق دالة إحصائياً بين نوع خامة خيط المحمة لمتراكيب النسجية 

 ("E.coli  ،Bacillus ي اختبار النمو البكتيري "عم المستخدمة
 تقييم الجودة الكمية "معامل الجودة" للأقمشة المنتجة تحت البحث:

 معامل الجودة الكمية لنتائج الأقمشة المنتجة في ضوء متغيرات البحث (18جدول)
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معامل 
 الجوده

 الترتٌب
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. 

 مودال

  5اطلس

 بإضافة علامات
37% 8577% 83% 6578% 997.% 9279% 72% 8.78% 7777% 6 

 5 %8.78 %22. %22. %22. %62 %6675 %9.73 %8378 %5279 نسٌج زخرفً)ضامة( .

 3 %7878 %.877 %85 %8679 %.777 %22. %7576 %6877 %.527 كرٌب 5

3 

 تنسٌل

  5اطلس

 بإضافة علامات
83% 8877% 997.% 8575% 82% 8577% 73% 737.% 8578% . 

 5 %7778 %7576 %65 %7576 %.357 %.657 %22. %22. %22. نسٌج زخرفً)ضامة( 5

 . %8576 %.777 %58 %82 %22. %8375 .937 %95723 %9779 كرٌب 6

7 

 كتان

  5اطلس

 بإضافة علامات
3976% 59755% 957.% 6375% ..% 727.% 2 2 3576% 9 

 7 %55 2 2 %6375 %5279 %6377 %9379 %5979 %..897 زخرفً)ضامة(نسٌج  8

 8 %3373 2 2 %.687 %5875 %6276 %8979 %3.76 %.567 كرٌب 9

 
 للأقمشة المنتجة محل البحث ككل  للاختبارات( تقييم الجودة الكمية 13شكل)
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التركٌب النسجً قوة 
 (كجم( )لحمه)الشد

التركٌب النسجً نسبة 
 ()%(لحمه)الاستطالة 

التركٌب النسجً زاوٌة 
 (°)التجعد

 التركٌب النسجً نفاذٌة الهواء

التركٌب النسجً امتصاص 
 (ث)الماء

التركٌب النسجً نعومة 
 (º)الملمس
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( يتضح أن العيىة الهىتجة بخاهة خيط 13( والشكل)18يتضح هن خلال الجدول)
المحهة تىسيل وبالتركيب الىسجى كريب بطريقة الزحف والدوران ٌي الأفضل بالىسبة 

%( حيث يتضح هن الشكل 85.6لجهيع خواص الأداء الهختمفة وذلك بهعاهل الجودة)
متجعد والكرهشة يميٍا العيىً الهىتجً أفضل خواص أداء لزهن اهتصاص الهاء وهقاوهة ل

علاهات، ثم العيىً  3باضافة  5بخاهة خيط المحهة تىسيل وبالتركيب الىسجى اطمس 
الهىتجً بخاهة خيط المحهة الهودال بالتركيب الىسجى ضاهة وذلك بهعاهل 

%( وأظٍرت الىتائج أفضل هقاوهة لمبكتريا وكذلك ىعوهة الهمهس وهقاوهتة 81.8جودة)
أن العيىة الهىتجة بخاهة خيط المحهة كتان وبالتركيب  عد والكرهشة، كها يتضحلمتج

علاهات ٌي الاقل بالىسبة لخواص أداء وذلك بهعاهل  3باضافة  5الىسجى اطمس 
%( ويرجع ذلك الي ان الميوسيل)تىسيل( والهودال لٍم خصائص عاليً 43.6الجودة )

الهتاىة وهقاوهة التجعدوكذلك هقاوهة لىهو فيهتازوا بالىعوهة، قوة الشد، الاستطالة، و 
ذا ها يتفق هع ٌدف  البكتريا بالهقارىة هع الألياف السميموزية الأخرى هثل الكتان وٌ

 البحث.
  تم إعداد تصهيم يصمح لهرضي قرح الفراش ثم تم اعداد الباترون الخاص بً وتىفيذي

ي العيىة الهىتجة بخاهة خيط ال محهة)تىسيل( وبالتركيب هن أفضل خاهة تم اىتاجٍا وٌ
الىسجى كريب بطريقة الزحف والدوران حيث أىٍا كاىت الأفضل بالىسبة لجهيع خواص 

 الأداء الهختمفة.
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 ( توصيف الموديل المنفذ لمرضي قرح الفراش19جدول)

 
تم قص باترون الامام عمي 
نسيج طولي مثني ونم ترك 

مسافة خياطة من خط 
سم 2الجنب وخط الكتف 

لتركيب شريط الكابسونات، 
وكذلك تم قص الكم بحيث 
خط نصف الكم عمي نسيج 
طولي مفتوح لتركيب شريط 

 الكابسونات

 
تم تركيب كم الامام في 
حردة كم امام الموديل 

وكذلك تنظيف حردة الرقبة 
انفورم، وثني جميع ب

الحواف لتركيب شريط 
، الكابسون بطريقو نظيفو

ما تم عممو في الامام تم 
عممو ايضا في الخمف 

 بالضبط.

 
 

 
تم تركيب شريط الكابسون 

فى خط  بطريقو نظيفو
الكتف وخط نصف الكم 

وخط جنب الكم وخط جنب 
اي  بحيث لا تسبب الموديل

 احتكاك بحسم المصاب

 
يتم وضع القطعو الخمفية 

 لمموديل اسفل المصاب

 

 
يتم وضع القطعو العمويو)الأمام( عمي المصاب ثم يتم 

  غمق الكباسين جميعا لمكم وخط الجنب
 شكل الموديل بوضع جانبي

 
الشكل النيائي لمموديل بعد 

 غمق الكابسونات جميعا
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 التوصيات:
وها تقدهً هن الأقهشة بالدهج بين الألياف غير التقميدية  تطوير وتحسين خصائص -

 للإرتقاء بصىاعة الهىسوجات وزيادة قدرتٍا التىافسية.  الخواص الوظيفية لتحقيق ههيزات
إستخدام أكثر هن ىوع هن الخاهات للإستفادة هن خواص الخاهات بها يتىاسب والأداء  -

 .لإىتاج أقهشة تىاسب هرضي قرح الفراشالوظيفى 
 .لعهل تصهيهات تىاسب هرضي قرح الفراشالاستفادة هن التصهيم الهقترح  -

 
 

 :المراجع العربية والأجنبية
ات ربتحضيتحسين جودة الأقهشة السميموزية (: 2013أحمد بياء الدين مصطفي) -1

ن وهجمة عمالأقطان الهصرية،  نهالجديدة صىاف لألمبيئة عمى اصديقة َصباغة 
 (.3، عدد)52جاهعة حموان، هجمد ، ثودراسات َبح، ووَفى

هعجم (: 2016)أحمد عمى محمود سالمان، رانيا محمد حمودة، أسماء الشعراوى -2
 ، هكتبة ىاىسى، دهياط.الهىسوجات الثقافى

 قسة تحقي(: درا2018)للعاا دعب ليذشا مةطفاو معاصن وىبو عمي سالماأحمد  -3
 وهة ىهولهعالجة لهقاا ھلمحها ويكرلجهالية لأقهشة توايفية ظولاص اولخا لفضأ

(، هجمة التصهيم، لجهعية العمهية لمهصههين، Candida albicansع)وى نهالبكتريا 
 .1، عدد8هجمد 

(:اتأثير بعض الهعالجات الكيهيائية والتراكيب البىائية 2010)اليام عبد العزيز محمد -4
دكتوراة  عمى الخواص الوظيفية للأقهشة الهستخدهة لعلاج هرضي قرح الفراشا، رسالة

 غير هىشورة، كمية الاقتصاد هىزلى، جاهعة الهىوفية.
(: تأثير خمط ألياف التىسيل)الميوسيل( 2019)حسام الدين السيد محمد محمود -5

والفسكوز بالقطن عمى الخواص الهيكاىيكية والطبيعية لمخيوط الهىتجة، هجمة التربية 
التربية الىوعية، جاهعة كفر الشيخ، الىوعية والتكىولوجيا)بحوث عمهية وتطبيقية(، كمية 

 .4عدد
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(: تأثير ىوع وكثافة 2018طو حسين شريدح) رحاب محمد عمى إسماعيل ورحاب -6
خيط المحهة عمى الخواص الوظيفية لأقهشة الهفروشات، الهؤتهر الدولى السادس، 

ديسهبر، كمية الاقتصاد  24 -23العربى العشرون للاقتصاد الهىزلى وجودة التعميم
 الهىزلي جاهعة الهىوفية.

(: تحسين قابمية 2012)رحاب محمد عمي اسماعيل ومحمد عبدالمنعم رمضان -7
هجمة الصباغة والخواص الوظيفية للأقهشة الهخموطة كتان/قطن بالهعالجة بالإىزيم، 

 .4، عدد42 هجمد حموان، جاهعة ،ثودراسات َبح، ووَفى نوعم
لذكية لإنتاج أقمشة ذات خواص أداء إستخدام الألياف ا (:2016رشا سهير هحهد) -8

، 15وظيفي لمقاومة قرح الفراش، مجمة عجمان لمدراسات والبحوث، الامارات، مجمد 
 .1عدد

استحداث (: 2019)و رحاب محمد عمي اسماعيلسوزان عمى عبد الحميد عمي  -9
هجمة البحوث في أربطة سري للأطفال حديثي الولادة هقاوهة لمبكتيريا بصدرية الطفل، 

 .22، عدد5، هايو، هجمد ، جاهعة الهىياهجالات التربية الىوعية
البىائية لأقهشة  باكيرفى الت رالتغي رتأثي :(2017شيماء اسماعيل محمد عامر)   -10

التطبيقية، كمية الفىون التطبيقية، ن وو َالعمواحةا هجمة الفىراص الوالقهصاو عمى خ
 .3، عدد4جاهعة دهياط، هجمد 

تحسين الأداء الوظيفي لأقهشة فوط : (2019محمد عامر)شيماء اسماعيل    -11
هجمة الحضارة والفىون والعموم الاىساىية، الجهعية الهطابخ بإستخدام خاهة الهودال، 

 .15العربية لمحضارة والفىون الاسلاهية، هجمد
تأثير اختلاف بعض التراكيب البىائية عمى :(2019شيماء اسماعيل محمد عامر) -12

هجمة الحضارة والفىون الخواص الوظيفية لهلابس السيدات بإستخدام خاهة التىسيل، 
 .14والعموم الاىساىية، الجهعية العربية لمحضارة والفىون الاسلاهية، هجمد

(:اعهل هلابس طبية لهرضى قرحة الفراش بإستخدام 2016)ىند سالم عبد الفتاح -13
 ولوجيا الىاىوا، رسالة دكتوراة غير هىشورة، كمية الاقتصاد هىزلى، جاهعة الهىوفية.تكى
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