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 تأثير الخواص الوظيفية لأقمشة البعد الثالث عمى وسائد الوقاية من قرح الفراش
 ا.م.د/عواطف بييج، د/ إيمان رأفت 

 ممخص البحث:
بقرح  الإصابةييدؼ البحث إلى دراسة المتطمبات الأساسية لأقمشة الوقاية مف 

الفراش والوقوؼ عمى أىـ المشكلات التى تواجو المرضى وطاقـ الرعاية الصحية المرافؽ 
( 3)ليـ. ومدى إمكانية تحسيف خواصيا الوظيفية لإكسابيا حماية ووقاية. فتـ بإنتاج

( كثافات 3)% ذات بعد ثالث بتركيب نسجى ىنيكوـ و100القطنية  الأقمشةأنواع مف 
 الأقمشةفة/سـ، وتـ إجراء بعض التجييزات الأولية عمى ( حد22، 20، 18)لمحمة

المنتجة ومعالجتيا ضد البكتريا باستخداـ الكيتوزاف المحمؿ بجسيمات الفضة النانومترية، 
طبقة )( طبقات 3)( عينات تتكوف مف9)أجريت بعض الإختبارات المعممية عمي عدد’ثـ 

ى مف الحشو غير المنسوج المنتجة، وطبقة وسط الأقمشةسفمية وطبقة عموية مف 
الوزف، )ممـ[( وذلؾ لتقييـ خواص 90ممـ، 60ممـ، 30] سمؾب"ميكروفيبر سوفت" 

النعومة، السمؾ، قوة الشد، الإستطالة، نفاذية الماء، نفاذية اليواء، العزؿ الحرارى، 
الخواص ، وتـ تحميؿ النتائج إحصائياً لدراسة تأثير متغيرات الدراسة عمى (مقاومة البكتريا

قماش ىنيكوـ ذو بعد ثالث  (9)الوظيفية للأقمشة المنتجة، وأظيرت النتائج أف العينة رقـ
ممـ( ىى العينة المثالية 90اسمكي وطبقة ميكروفيبر سوفتحدفة/سـ، 22)بمواصفات

بأنيا  الأقمشةتميزت تمؾ و بقرح الفراش،  الإصابةلمعظـ الخواص المقاسة لموقاية مف 
 ويمكف استخداميا فى إنتاج وسائد لموقاية مف قرح الفراش. آمنة صحياً وبيئياً 

( أنواع مختمفة مف وسائد 6)المنتجة فى تنفيذ  الأقمشةوتـ توظيؼ أفضؿ 
الملابس )الوقاية لقرح الفراش، ثـ تـ تقييميا مف قبؿ المحكميف المتخصصيف في مجاؿ 

المنتجة قبوؿ ورضاء عالى مف والنسيج، الرعاية الطبية بالمستشفيات(، وحققت الوسائد 
قبؿ المحكميف مما يدؿ عمى تحقيؽ تمؾ الوسائد لمملاءمة الوظيفية والحماية والوقاية مف 

 إصابة المرضى بقرح الفراش.
الخواص الوظيفية، أقمشة الينيكوـ، البعد الثالث، وسائد الوقاية، قرح : الكممات المفتاحية

 .الفراش
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The effect of Functional Properties of 3D fabrics on 

 The Protection Cushions of Bed Sores 

Prof. Awatif Bahig, Dr. Eman Raafat 

Abstract: The research aims to study the basic requirements for 

fabrics to prevent infection of bed sores and to identify the most 

important problems facing patients and health care staff 

accompanying them. Possibility of improving their functional 

properties for give them protection. Thus, (3) types of 100% cotton 

fabrics were produced with 33D, with composition of Honey-comb 

weaving and (3) weft densities (18, 20, 22) weft / cm. Some 

preliminary preparations were made on the produced fabrics and 

treated against bacteria using chitosan loaded with Nano metric 

silver particles. Then, some laboratory tests were conducted that (3) 

number of samples consisting of (3) layers (a lower layer and an 

upper layer of produced fabrics, and a middle layer of non-filling 

(Microfiber soft) woven thickness is "30, 60, 90"/mm “in order to 

evaluate the properties (weight, thickness, tensile strength, 

elongation, water permeability, air permeability, thermal insulation, 

softness, resistance to bacteria”,The results were analyzed 

statistically to study the effect of study variables on the functional 

properties of the produced fabrics, and results showed that (9) 

number of sample of the 3D Honey-comb fabric produced with 

specifications (22 weft / cm, and microfiber layer is 90 mm thick a 

non-woven wadding fabric with a thickness of 90 mm) is the ideal 

sample for most of the measured properties to prevent from 

Infection with bed sores, as these fabrics are healthy and 

environmentally safe and can be used in manufacture and 

production of bed sore prevention pillows. The best produced 

fabrics were employed in (4) different types of prevention pillows 

for bed sores, then they were evaluated by arbitrators specialized in 

(clothing and textile, medical care in hospitals), the produced 

pillows achieved high acceptance and satisfaction by the 

arbitrators, which indicates achievement of these Pillows for 

functional fit, protection and prevention of bedsore patients. 

Key words: Honey-comb fabrics, Functional Properties, third 

dimension, Cushions of Bed Sore. 
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 Introduction and previous studies: المقدمة والدراسات السابقة
 الغزؿ سوؽ فى نمواً  الأسرع القطاعاتأىـ  مف واحدة الطبية الأقمشة تعد 
نظراً لمتقدـ العممي القطاع الطبى، و  تخدـ ؛ لما ليا مف استخدامات مختمفةالتقني والنسيج

والحاجة الدائمة لتطوير ، المتغيػرات التنافػسية العالمية فى الوقت الراىفو والتكنولوجي 
حتياجات المتغيرة لممستيمؾ لتمبية الإوتجييزاتيا المختمفة  الأقمشةو قطاع المنسوجات 

توجيو العمـ والتكنولوجيا ذلؾ ستدعى ي ولمقدرة عمى المنافسة فى الأسواؽ المختمفة،
معالجات تقنيات و التطوير والتحسيف لمخواص الوظيفية للأقمشة باستخداـ لممساىمة فى 
، Kandha Vadivu, P.(2015) وىو ما أشار اليو، صديقة لمبيئة

(Sanyakamdhorn, S. el al, (2013 بيئاً  ةملابس آمنأقمشة و أىمية إنتاج ب ،
صحة الإنساف  لمحفاظ عمىالنانو الأخضر استخداـ  البحث والتجريب نحو وحديثاً اتجو

 Hazem) تناوؿحيث  ،أكثر صداقة لمبيئةلتصبح مف تصنيع واستخداـ المواد النانوية 
A, Alsiad Ahmed,2020 الاستخداـ المستداـ لممواد النانوية في مجاؿ ( دراسة

 المادة معالجة بدراسة ييتـ عمـ ىى النانو تقنيةو  ،النسيج عمى صحة الإنساف والبيئة
 أبعادىا تقاس’ جديدة ووسائؿ تقنيات بتكارإب تيتـو  والجزيئي الذري المقياس عمى

 .الميميمتر مف المميوف مف جزء أي الميكرومتر مف الألؼ مف جزء وىو بالنانومتر
رحاب محمد،  ،(2019)رحاب محمد ،سوزان عمى(، 2020)ىدى سعيدووظفت 

تحسف  وحدث الأقمشةتكنولوجيا النانو فى معالجة  (2015)بييج، وأخرون،عواطف 
في خواص قوة الشد والمتانة ووزف المتر المربع وتثبيط البكتريا للأقمشة المعالجة 

 MH, El) تمكنت دراسةو  ،لاستخدميا فى المجاؿ الطبى بالكيتوزاف والنانو سيمفر
Rafie, ME, El Naggar, etal,2011،)  محمد،  ، نجلاءفؤاد)ايمان

ـ تكنولوجيا استخدمف ا (2016،بييج، جييان عبدالحميد عواطف)،(2021وأخرون،
 متصاصالإو  الحرارىالتبادؿ و التوصيؿ )ف خواصيتحسلالنانو فى تجييز المنسوجات 

 Hazem A, Alsiad Ahmed(2020)أشارو  ،(التنظيؼ الذاتىو  مقاومة البكترياو 
 .عمى صحة الإنساف والبيئةالمنسوجات مجاؿ في لمنانو الاستخداـ المستداـ تأثير  إلي
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ملاءمتو للأداء الوظيفي؛ و تحديد جودة المنتج  فى اً ىام اً دور التراكيب البنائية  تمعب
 ,Emaraلتمبية احتياجات ومتطمبات المستيمؾ وعميو يجب مراعاة ذلؾ

M.E.M.Abou-Taleb(2020),،  ،(2020وأخرون )أحمد محمود، منى محمد ،
عمي يؤثر  المنسوجةقمشة لأالتغير في التراكيب البنائية ل فأ وثبت، (2015) آمال أحمد

تأثر الخواص الوظيفية لأقمشة المفروشات ت، فخواص الراحة بإستخداـ ألياؼ الميكروفيبر
محمد جمال،  المحمةنوع وكثافة خيط نتيجة اختلاؼ بعض عوامؿ التركيب البنائى ل

 ,Xiao XL, Pirbhulal S)دراسة  وعرفت، (2019وأخرون )جمال عبدالحميد، 
atel,2017( ،)Ehab Haidar, Mohamed Abdel Gawad, atel2018،) 

(Xiao, et al. 2015) مجسـ فراغى يمكف إدراكو  ذات البعد الثالث بأنيا الأقمشة
البعد الثالث  الحصوؿ عمي ويتـ، "أو العمؽالإرتفاع الطوؿ، العرض، " بأبعاده الثلاثية

ذو البعد الثانى بيف النسيج الفرؽ  وحددتمف الخيوط المتعاشقة، إضافة عدة طبقات ب
 يتـ نسج خيوط بينما ،عمودياً  النسيج ذو البعد الثانى يتـ نسج خيوطحيث  والثالث،

 أحمدأشارو  ،لممواصفات المطموبةبزواية مع بعضيا وفقاً و عمودياً  النسيج ذو البعد الثالث
 الممتمىء اىمظير ب الينيكوـأقمشة  تميز إلي( ٦١٠٢)وآخرونعمي، رانيا محمد، 

سمؾ الو وزف ال) بزيادة سمؾ وعدد طبقات الحشويا خواص وتحسف اوثقمي اوجاذبيتي
تناولتو  وبناءاً عمى ذلؾ ؛ثالثعد والب اذبيةوالج فخامةالو ( الراحةو  حرارىالعزؿ المتانة و الو 

 الدراسات ووظفتو مف المفروشات إلي قطاعات مختمفة مثؿ المجاؿ الطبى،بعض 
 Siming Li1, Tianjiao Chen1(2020) وأضاؼ ،الأزياء الشتويةو موضة ال

atel, ،بعد ثالث  الأقمشة كسبي الينيكوـأف  (2018)محمد المعبود، فاتن عبد نانسي
 تحسيفتؤدى إلي  ؛وغائرة بارزة ثيراتأتيا فيحدث تعاشق آلياتعف طريؽ  جماليومظير 
وجود علاقة طردية بيف إلى دراسة توصمت الللأقمشة، و  والجمالية الوظيفية الخواص

 .لينيكوـمف نسيج ا المنتجة الستائر قمشةلأ والوظيفية الجمالية كثافة المحمة والخواص
أىـ الصناعات المغذية لصناعة  الميكروفيبرمف الغير منسوجة  الأقمشةتعد 

وتحسيف  مقماش ومتانةل وسمؾ ثبات) تكسب المنتجف الطبيةالملابس و  الأقمشة
 (2015)آمال أحمد، (2020)وأخرونأحمد محمود، منى محمد،  ووظفو (،مظيريةال
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ىند  توتوصم ،الطبيوالمجاؿ  ومكملاتيا والمفروشاتالملابس مجالات  فى
عدـ انتقاؿ الأمراض إلي حماية و إلي تحقيؽ ال (2010)اليام عبد العزيز(، 2016)سالم
كما ، في المجاؿ الطبيغير المنسوج  الميكروفيبر أقمشةاستخداـ ب الرعاية الصحية أطقـ
الوظيفى  هأداءخواص المنتج و عمى  حياكتوالحشو وعدد طبقاتو وتقنية  قماشنوع  أثر

نفاذية الوقدرتيا عمى  ياشعيرات وخواصالبيف عدد  عكسيةوجود علاقة  وثبت ،ومظيريتو
  .خواص الإمتصاصطردية مع علاقة و  الجفاؼوسرعة 

تعد خواص الراحة مف أىـ المعايير الواجب توافرىا لتحقيؽ الخواص الوظيفية 
وتؤدى ستخداـ الإتتحؽ بو  ،الإجتماعيةو  البدنيةو  الفسيولوجيةو  النفسية الراحةشمؿ ل لممنتج
 Hafez S. Hawas,(2020)، (Youngmiالآمافالإحساس بالحماية و إلي 

Park(2016 ،Jelka G Dragana G, 2016)،) إيمانواطف بييج محمد، ع 
العوامؿ  أىـمف  الحرارةو  اليواءو  العرؽو  نتقاؿ الرطوبةاوثبت أف ، (2021)رأفت فريد

لمراحة مف العوامؿ النفسية والفسيولوجية وتتحقؽ عمى خواص الراحة لممنتج،  تؤثرالتى 
تشمؿ و ، "الشكؿ، سيولة الحركة، نشاط الفرد ،الوظيفةحالة الفرد، الإستخداـ النيائى، "

خواص حركة اليواء عمى الجسـ المغطى بالملابس، )الطبية الأقمشةمعايير جودة 
اليواء حبس ، مساحة سطح الإلتصاؽطبقاتو و عدد ومممسو و  سمؾ القماشو  الألياؼ
 وتوصمت دراسة ،(سرعة تيار اليواءو  خواص سطح القماش، درجة المسامية، الساكف

(Hazem A., Alsiad Ahmed 2018)، (Youngmi Park (2016 ،
(Hazem A., Alsiad Ahmed(2018  وارتباطيا الحماية والعزؿ و تحقؽ الراحة إلي

جود فروؽ و  وثبتتوفير حالة الإتزاف الحرارى لمجسـ، لوالعومؿ البيئية  الأقمشةبخواص 
، الأقمشةمف  متعددة الطبقات ملابساللإنتقاؿ الحرارى خلاؿ او في خواص الراحة 

عمي  لمحفاظالجسـ عف الوسط المحيط بو عزؿ بقوـ بتوفير الراحة تملابس الو  الأقمشةو 
 .الطبقة الخارجية تبخيره فيتسرع و  لوالطبقة الملاصقة مف وتمتص العرؽ  توحرار 

واحدة مف المشاكؿ الصحية الشائعة لدى كبار السف والمرضى  تعد قرح الفراش
، حيث لـ بيـ الفائقة العناية يتطمب مما(% 16:5تيا )بالراقديف لفترات طويمة وتصؿ نس

 أسبابىـ ومف أ، بقرح الفراش الإصابةلموقاية مف  الوسائؿ اللازمةو تباع الإرشادات إيتـ 
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 قرح حدوث إلى ؤديي الجمد، مف أماكف إلى الدـ تدفؽ في صورق حدوث الفراش قرح
كما أف ، للأنسجة العميقة والطبقة الجمد يدمر أف يمكف الفراش عمى ستمقاءالإ، فالفراش
 فسيزيد وبتكرارىا، احتكاؾ ويصنع الجمد مف العموية الطبقة تزيؿ أف يمكف التعامؿ طريقة
 ;Hafez Hawas،(2005العالمية) الصحة منظمة الفراش قرح أضرار زيادة خطر

Shaimaa Shaker,(2020) فلو  تغيرو  الإحمرار الفراش قرح تكوف علامات ومف 
 Aseb Arba, Meleseدراسةمكنت تو الجمد،  قطعوصولًا لاً سوء يزدادو  الجمد

Meleku, etal, 2020) ،)( 2021وأخرون،محمد،  ، نجلاءفؤادايمان) ، اليام عبد
بعض تحسيف خواص الأداء الوظيفي لمف  (2016) ىند سالم، (2010) العزيز
تنفيذ و  ،علاج مرضي قرح الفراشو  ولموقاية لبكترياا ةمقاوموالملابس الطبية ل الأقمشة

 ةأىمي كما أكدت النتائج عمى، ، حيوية(الميكروبات)بمضادات تيابمعالجملابس طبية 
 دراسة وتوصمت، الراحة الحراريةخواص ل وتحقيقيا الغير منسوجة لملابس الطبيةانتاج إ
جودة بعض فى انخفاض وجود إلي  (2011أحمد رمزي،، )(2010، اليام عبد العزيز)

بالمجاؿ  معامميفل لطبيعة العمؿ والألواف لتصميـاوعدـ ملائمة والملابس الطبية الخامات 
الغير المنسوجة  الطبيةلملابس أقمشة اتميز  إلي( 2020)ىدى سعيدأشارت كما، الطبي

 الأقمشة أف وأكدت عمى، الحمايةالوقاية و تحقيؽ الراحة و و أدائيا الوظيفى كفاءة ب
مف تنفيذ موديؿ  (2021رحاب محمد ) وتمكنت، العدوىحدوث منع تالطبية الملابس و 

 تغير أثناء للإصابة تعرضال يقمؿو  يصمح لمرضي قرح الفراشوسيؿ الاستخداـ  آمف
معايير جودة تحديد ب (2007)ىبة خميس (،2010) ىشام أحمد وقاـ ،الطبية الملابس
المشاكؿ  وتحديدلملابس الطبية فى تصميـ واستخداـ ا الأماف والسلامة المينيةو  الإنتاج

ملابس التصميـ ومتطمبات معايير  (2011) أحمد رمزي وحدد، المستيمؾالتي تواجو 
تأثر تمؾ الخواص ومستوى تحقيقيا  وثبت، والوقايةالحماية توفير خواص الراحة الطبية ل

القماش غير المنسوج داخؿ استخداـ  ومناسبة ،التركيبة و لخاموا جودة التصميـب
ومف خلاؿ نتائج لحماية والوقاية مف الفيروسات والعدوى، لتحقيؽ ا العمميات الجراحية

ملابس وال الأقمشةوتقييـ تصميـ تمؾ الدراسات وما توصمت اليو مف قواعد ومعايير ل
ىـ معايير لأشكؿ تخطيطى تصور مقترح فى اعداد  فىالطبية ساعدت الدراسة الحالية 
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عداد الدراسة( كما إالفراش) بقرح الإصابةالوسائد الطبية لموقاية مف  أقمشةوخواص 
 ( التالى:1شكؿ )موضح ب

 

 

 الفراش)اعداد الدراسة( بقرح الإصابةوخواص أقمشة وسائد الوقاية من  معايير (1شكل)
أنواع  بأنياالمفروشات  (2018)رانيا عمى، آخرون، عميأحمد وقد عرؼ 

والستائر، كما أنيا تستمزـ مواد لتغطية الأثاث  المقاعد كساءالمستخدمة فى  الأقمشة
راحة، الدؼء، ال)خواصتوفير  ىا، ومف أىـ فوائدى أدوات مساعدةأتضـ قماش حشو و و 
، الأسرة المقاعد، كساءو  دفى التنجي المفروشات أقمشة تستخدـ، و مظيرية(الحماية، ال

، صناعية أو طبيعية فةممخت خامات مف مصنعة كوفالملاءات، الكوفرتات والوسائد)ت

وظيفية خواص  توافر يجب والجمالية الاستخدامية باتمالمتط أىـالوسائد ولكى تمبى 
 ،لمخامة مناسب وزف الاستعماؿ، عند مريحة، خشنة غير ،مسمممرنة، نعومة ال)مثؿ

 (.نوعية كثافة ذات قطنية خيوط
 : التعميق العام عمى الدراسات السابقة

وضع معايير ومواصفات خاصة  أىميةعمى السابقة اتفقت بعض الدراسات 
جودة فى الخواص والأداء لممستيمؾ، وتـ التحقيؽ لالطبية وضرورة الإلتزاـ بيا  الأقمشةب

ف الخواص الوظيفية، وخواص يالتقنيات والمعالجات الحديثة لتحس)التعرؼ عمى أىـ 
ذات البعد الثالث، قرح الفراش وأنواعيا وأسبابيا وكيفية تلافييا والوقوؼ عمى  الأقمشة
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وقاية مف مالطبية ل، الا أنيا لـ تتطرؽ إلى الوسائد (أىـ النتائج التى توصمت الييا
المرضى  احتياجاتوبناءاً عمى ما سبؽ تطمب ذلؾ مراعاة بقرح الفراش،  الإصابة

توفير  والسعى نحوالمعرضيف للإصابة بقرح الفراش والفريؽ القائـ بالرعاية الطبية، 
وما يترتب  ،الوسائؿ والأدوات المساعدة فى تقميؿ العبىء النفسى والصحى الواقع عمييـ

استخداـ وسائد طبية مساندة لممرضى لموقاية مف  نتيجةيجابى إمردود صحى عميو مف 
التقنيات بقرح الفراش، والعمؿ عمي تحسيف الخواص الوظيفية لأقمشة بمعالجتيا 

تأثير بعنواف)فقد نبعت فكرة البحث التكنولوجية وتوظيفيا فى منتج طبى أمف، وعميو 
 (.وسائد الوقاية مف قرح الفراشالخواص الوظيفية لأقمشة البعد الثالث عمى 

  Statement of the Problem: مشكمة البحث
بقرح  الإصابةندرة توافر الوسائد الطبية لموقاية مف  في البحث مشكمة تتمثؿ

 محمى ذوالمتاح منيا ، و سعرومرتفع ال دأف معظـ المتاح مستور الفراش، بالإضافة إلي 
ونظراً  ،والمرجو منو كمنتج طبى تحقيؽ الأداء الوظيفى المطموب فى ةمنخفض ةجود

 أشد عمى الرعاية الطبية فى يفالمريض الملازـ بالفراش لفترات طويمة، والقائملكوف 
 الإصابةلي وسائد طبية مريحة تحقؽ أعمى معايير الحماية والوقاية مف إ الحاجة

 ث بكتيرى، بالإضافة إلي صعوبةوما ينتج عنيا مف تمو  ،بالإلتيابات وقرح الفراش
 نظراً لتطوروسرعة انتشارىا وتفرقيا فى مناطؽ متعددة بالجسـ، و  ياوخطورة مضاعفات

فى التوقيت  الصحيةزدياد نسب خطورتيا مع عدـ استخداـ وسائؿ الأماف والحماية او 
تجاه نحو فكرة البحث أساسياً للإ دافعًا كاف عمى المريض، وىذا سمبًا يؤثر لمناسب مماا

طبيعية ال الأقمشةخصائص  ىميةلأو  التطور التكنولوجي مواكبةالحالى، بالإضافة إلي 
 عمي تكنولوجي النانوب المعالجةبتحسيف وتعظيـ تمؾ الخواص لبعد ثالث، ومحاولة الذات 

 وسائد طبية ذات عمؿتوظيفيا فى  وامكانيةذات البعد الثالث متعددة الطبقات،  الأقمشة
 بقرح الفراش. الإصابةلوقاية مف اجودة عالية تحقؽ 

 ومما سبق تتضح مشكمة البحث في التساؤلات الآتية:
 قرح الفراش وطاقـ الرعاية الصحية.مرضى المشكلات التى تواجو  ما ىى 
  المنتجة محؿ البحث. الأقمشةمستخدـ بال كثافة لخيط المحمةما أفضؿ 
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  المنتجة محؿ البحث. الأقمشةمستخدـ بغير المنسوج ال لطبقة الحشوسمؾ ما أفضؿ 
  فى مجاؿ قبؿ المحكميف مف  قرح الفراشب الإصابةمف  لموقاية ةمناسب ةالمنفذ الوسائدىؿ

 ؟ (الرعاية الطبيةالملابس والنسيج، )
 Objectives: أىداف البحث

  منتج محمى توفير ومحاولة  المتاحةالطبية  الوسائدالتعرؼ عمى خصائص ومواصفات
 .يمبى المتطمبات والخواص الأدائية المناسبة

 قرح الفراش وطاقـ الرعاية الصحية المرافؽ ليـ.مرضى المشكلات التى تواجو  تحديد 
 لتحسيف الخواص الوظيفية وتحقيؽ عوامؿ  النانو بتقنية المعالجة تطبيؽ امكانية دراسة

 .للأقمشة ذات البعد الثالث الحماية والوقاية
  حقؽ الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة.أنسب كثافة لحمة تتحديد 
 حقؽ الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة.تحديد أنسب سمؾ لمقماش الغير منسوج ي 
 قرح الفراشالوقاية مف الوسائد المنفذة  جودة تقييـ خلاليا مف يمكف معايير وضع. 

 Significance :أىمية البحث
 الوظيفية  الخواص وتحسيف لرفع كفاءةالنانو  لتطبيؽ تكنولوجيا العممية التقنيات مواكبة

 الوسائد الطبية. صناعة مجاؿ ذات البعد الثالث واستخداميا فىللأقمشة 
   تحقؽ معايير  عالية جودة محمية ذاتال طبيةال وسائدالالمساىمة في تطوير صناعة

 .ىوالإقتصاد ىوالصح ىالنفس مردودىالمنافسة المنتج المستورد، ولتعظيـ الراحة والوقاية 
 البحث. تحت ذات البعد الثالث لأقمشة الينيكوـ الوظيفية الخواص تحسيف 
 الوسائد الطبية المنفذة ومدى مناسبتيا لمغرض الوظيفى. جودة معايير تقييـ 
 وفتح مجالات جديدة فى تطوير مكمدخؿ ل الأخرىوـ لعمبا ربط صناعة الملابس والنسيج

 سوؽ العمؿ.
 Hypothesis :البحثفروض 

  والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجةالمحمة  كثافةتوجد فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف. 
  والخواص الوظيفية للأقمشة  الحشو طبقةسمؾ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف

 .المنتجة
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 مجاؿ الملابس والنسيج فى فى المتخصصيف آراء  توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف
 .الوسائد المنفذةتقييـ 

 لموسائد تقييـ الطبية لالرعاية فى المتخصصيف آراء  توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف
 .المنفذة

 Delimitations: حدود البحث
 2021مارس إلي 2020يونيومف الزمنية خلاؿ الفترة تـ اجراء البحث :الحدود الزمنية. 
 الحدود المكانية:  
 تحت البحث، وقسـ التجييز  الأقمشةلإنتاج  بالزقازيؽ والنسيج لمغزؿ الشرقية شركة

، وقياس الإختبارات المعممية الأقمشةالكبرى لتجييز  بالمحمة والنسيج مصر لمغزؿ بشركة
 .البحث بمعامؿ النسيج بالمعيد القومي لمقياس والمعايرةمنتجة بال شةمللأق

  صى، دار اليسر، فؤاد حبيب( بمدينة العبور محافظة العبور التخص)زيارة مستشفيات
لقاءات فردية مع وعمؿ  مستشفى الأحرار الجامعى بالزقازيؽ محافظة الشرقية،و القميوبية، 

  .المرضى والقائميف بالرعاية الطبيةمع عينة مف 
 تقييـ الوسائد المنفذة مف قبؿ المتخصصيف فى مجاؿ الملابس والنسيج مف كميات 

والمتخصصييف  الجامعات المصرية، الفنوف التطبيقة(، التربية النوعية، المنزلى الاقتصاد)
 .بمحافظة القميوبية والشرقيةيات مستشف( 4عدد )فى مجاؿ الرعاية الطبية ب

 أدوات البحث: 
   أقمشة الينيكوـ ذات البعد الثالث المنفذة بالبحث لعمؿالمستخدمة الأقمشةالخامات و : 

، أقمشة الحشو الغير الكيتوزاف المحمؿ بجسيمات الفضة النانومتريةالوسائد الطبية، و 
 ميكروفيبر سوفت(.)منسوج 

 خواص المنتجة لتقييـ  الأقمشةعمى  إختبارات (9): تـ إجراء عدد الإختبارات المعممية
 الوزف، السمؾ، قوة الشد، الإستطالة، نفاذية الماء، نفاذية اليواء، العزؿ الحرارى،)

 .(مقاومة البكتريا النعومة،
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 باترونات لموسائد المنفذة، الأدوات المستخدمة لتنفيذ وسائد الوقاية من قرح الفراش :
مقص قماش، قماش بطانة، شرائط ربط لحبؾ الوسائد، فولكيرو لمغمؽ، ماكينة حياكة 

 صناعية(.
 لتقييـ الوسائد إستبياف ( 2)تـ تصميـ وتطبيؽ عدد  :الوسائد المنفذةتقييم  اتإستبيان

، "15وعددىـ" الملابس والنسيج)مف قبؿ المتخصصيف فى مجاؿ المنفذة بالبحث 
 (."12وعددىـ" القائميف بالرعاية الطبية

 المرضى والقائميف بالرعاية الطبية عينة مف فردية مع تـ عقد لقاءات  :مقاءاتال
العبور محافظة القميوبية، العبور التخصصى، دار اليسر، فؤاد حبيب( بمدينة )بمستشفيات

 .مستشفى الأحرار الجامعى بالزقازيؽ محافظة الشرقية
 Methodology: منيج البحث

لتحقيؽ الفروض والوصوؿ التحميمي والمنيج الوصفى التجريبى يتبع البحث المنيج 
 لأىداؼ البحث.

 Definitions :المصطمحات العممية لمبحث
 الخواص الوظيفية Functional Propertiesوالخواص لمتانة :خواص القوة وا
 ،لوظيفيةا  الحاجات المظيرية وتمبيو  الاستخداـ سيولةو  والأماف لمممبس والراحةلصحية ا
 المنتج جودة وتتحدد، متعددة ختباراتإب تقاسو  بالاستخداـ المحيطة الظروؼ تناسبو 

 .(٦١٠٢)آخرونعمي،رانيا محمد، أحمد ساسياأ عمى النيائي للاستخداـ وملائمتو
 الينيكوـ الأداء الوظيفى للأقمشة  خواصمجموعة : خواص الوظيفيةلمالإجرائي  المفيوم

الوزف، السمؾ، قوة الشد، )الحماية والوقاية وشممت خواص البحث لتحقيؽبالمنتجة 
 .(مقاومة البكترياالنعومة، الإستطالة، نفاذية الماء، نفاذية اليواء، العزؿ الحرارى، 

  البعد الثالثأقمشة Third Dimension Fabrics:  بناء ىندسى ثلاثى الأبعاد
الأبعاد حوؿ خيوط السداء فى  يةنتيجة لتحريؾ خيوط المحمة حركة ثلاث الأقمشةوتتكوف 

فى الإتجاه المنسوجة ثلاثية الأبعاد  الأقمشةفراغ تحدده المواصفة البنائية اليندسية، وىى 
"z  "و" العمودىy " و" لخيوط السداءالطولىx "العرضي لخيوط المحمة(P. Kandha 

Vadivu, 2015( ،)Xiao XL, Pirbhulal S, atel, 2017). 
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 طبقة سفمية ) طبقات (3)ىى أقمشة الينيكوـ ذو : قمشة البعد الثالثلأالإجرائي  المفيوم
المنتجة، وطبقة وسطى مف الحشو غير المنسوج  الأقمشةوطبقة عموية مف 

 تحقؽ الخواص الوظيفية والحماية.  [(ممـ90ممـ، 60ممـ، 30سمكيا]
 وسائد الوقايةProtection Cushions :تستخدـ كجزء مرف مساعدة ووسائؿ  واتأد

الإرتفاع بعمى وضع الجسـ  لمحفاظو  الجسـ لتحقيؽ الراحةتحت ودعائـ كسندات و 
قمؿ تتمتص و و ، الى المناطؽ الضاغطة بالجسـ تدفؽ الدـ عمى تحافظو المناسب، 

 الييا الحاجةو المريض وضع جسـ وتتنوع حسب ، (التعب الجسدي ،ضغط الجسـ)مف
Siming Li1, Tianjiao Chen1,(2020). 

 منتجات نسجية داعمة بأشكاؿ مختمفة والمنفذة بالبحث : وسائد الوقايةالمفيوم الإجرائى ل
طبقة حرارية مف الحشو غير منسوج،  اطبقتيف مف أقمشة الينيكوـ يتوسطيمستخداـ إب

مؤخرة )وقاية مناطؽ محددة بجسـ المريض الملازـ لمفراش وىى مناسبة لػػلوتستخدـ 
الرأس، المدور، الظير والجنب، الكوع، المعصـ، راحة اليد والأصابع، الكاحؿ ومشط 

 بإستمقاء المريض لفترات طويمةؿ المرتبط تحمؿ الضغط المطو وليا القدرة عمى  (القدـ
 .الفراش بقرح الإصابةلتجنب 

 قرح الفراشBed Sore : تحمؿ الضغط الجمد نتيجة عدـ  تقرحاتحدوث إلتيابات و
، طويمةبالإستمقاء لفترات زمنية المرتبط لجسـ المريض المطوؿ فوؽ البروز العظمي 

 يؤديو  ؛الجمد مف أماكف إلى جيد بشكؿ ووصول دـوع الدـ منع تدفؽفيحدث قصور و 
 (،2005)العالمية الصحة منظمة الفراش قرح وحدوث الجمد في وتقطع تجزئة إلىذلؾ 

Coutney H.Lyder,ND(2003) 
 نتيجة المريض جمد فى  تقرحاتحدوث إلتيابات و : قرح الفراشلالإجرائي  المفيوم

ودعائـ استخداـ وسائد تباع الإرشادات الصحية وعدـ إ دوف طويمةلفترات زمنية  ئوإستمقا
 الحماية المناسبة لمحفاظ عمى سلامة ورطوبة الجمد.

 الدراسة التجريبية لمبحث: 
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نواع مف أقمشة أ ثلاث وتجييزنتاج إتـ  :المنتجة تحت البحث الأقمشةتنفيذ  -أولاً 
مصر لمغزؿ والنسيج البحث بشركة ب% 100 قطف المنسوجةذات البعد الثالث  الينيكوـ

 (. 1) جدوؿبالمحمة الكبرى بالمواصفات الموضحة ب
وتجييزاتيا المنتجة تحت البحث"الأساسية"  الأقمشة( مواصفات 1)جدول   

 
المنتجة تحت البحث  الأقمشةتـ تجييز : المنتجة "الأساسية" الأقمشةتجييز  -ثانياً 

بشركة مصر لمغزؿ والنسيج بالمحمة الكبرى. وتـ عمؿ تبييض للأقمشة المنتجة تحت 
تركيذه كيتوزاف ب الأقمشة، ثـ معالجة التبييض( ،الغمياف في القموي ،إزالة البوش)بػػالبحث 
 جزء مف المميوف 100نانو سيمفر( بتركيز )جسيمات الفضة النانومترية محمؿ ب% 2.5

ppm)والنانوسيمفر كيتوزافمحموؿ ال فى الأقمشةضد البكتريا، ثـ الغمر لعينات  (/ لتر 
نانو سيمفر  جراـ/لتر،  5تركيز الكيتوزاف " السابؽ،2"جدوؿبالموصفات الموضحة ب

% مف حمض الخميؾ بتركيز 2ممؿ/لتر، وتـ اذابة الكيتوزاف في محموؿ  200بتركيز
التحميص بالفرف عند فى درجة حرارة الغرفة و  فيؼالتج عممية % كلا عمى حدة، ثـ98
تـ التجييز ضد البكتريا والميكروبات بإنماء نوعاف مف و ، °ـ150ودرجة حرارة  ،دقيقة4

عمى أقمشة  ( جراـ(-)E.coli ،+( جراـ)Staphylococcus aureus)وىما االبكتري
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 ينيكوـقماش ال عينات نماذج مفتوضح  البحثالممحقة بنتائج  (7)(،6)، والصورالبحث
  المنتج بالبحث قبؿ وبعد المعالجة بالنانو تكنولوجى.

تـ شراء قماش الحشو غير :تحت البحثذات البعد الثالث  الأقمشةتجييز اعداد و  -ثالثاً 
(عينات 9)تجييز(، ثـ ميكروفيبر سوفت %100بولى استر )المنسوج مف الأسواؽ المحمية

طبقة سفمية وطبقة عموية )ذات البعد الثالث تتكوف مف ثلاث طبقات الينيكوـ مف أقمشة
، طبقة وسطى مف الحشو غير المنسوج بالبحث المنتجة الكابتونية مف أقمشة

 التالى:(2)وفقاً لممواصفات الموضحة بجدوؿويتضح ذلؾ  [(ممـ90ممـ، 60ممـ، 30]بسمؾ
البحثبالينيكوم ذات البعد الثالث المنتجة  ( مواصفة أقمشة2) جدول  

 الطبقة السفمية المواصفات
(Inner layer) 

 الطبقة الوسطى
(Middle layer) 

 الطبقة العموية
) Outer layer( 

الخامةنوع   ىنيكوم 
%100قطن   

بولى استر% ،غير منسوج  
 (SOFT)ميكروفيبر 

 ىنيكوم
%100قطن   

عرض 
سم/القماش  150 150 150 

م(مم)سمك   7.8 30 60 90 7.8 

جم/2موزن   348 110 217 293 348 
 شكل توضيحى

لمتركيب 
البنائى 
 لأقمشة

 "3Dالينيكوم"
متعددةالطبقات 

  بالبحث
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نسجىالتركيب ال(1)صورة قماش خام (2)صورة  مبيض(قماش 3)صورة  (قماش مجيز4)صورة   

التركيب النسجى السابقة شكؿ توضيحى  (4إلي ) (1) ويتضح مف خلاؿ الصور
المنتجة بالبحث)خاـ، مبيضة، مجيزة بالكيتوزاف  الأقمشةلمينيكوـ ونماذج مف صور 

 كما يمى: ( بالمواصفات تبعاً لمتغيرات البحثوالنانوسيميفر
البحث بمعامؿ المنتجة ب البعد الثالثتحميؿ خواص أقمشة تـ  :الإختبارات المعممية-رابعاً 

جراء الإختبارات المعممية طبقاً لممواصفات  النسيج بالمعيد القومي لمقياس والمعايرة، وا 
الوزف، السمؾ، قوة الشد، الإستطالة، نفاذية الماء، نفاذية اليواء، العزؿ )القياسية لخواص 

المعممية الإختبارات  وضحيالتالى ( 3)وجدوؿ  ،(مقاومة البكتريا النعومة، الحرارى،
  كما يمى: طبقاً لممواصفات القياسية لأقمشة البحث

 طبقاً لممواصفات القياسية ( الإختبارات المعممية لأقمشة البحث3) جدول

 المواصفة القياسية ختبارالإ م
 ASTM D 1777 م"م"م الأقمشةسمك  1
 ASTM D3776M, 9a وزن المتر المربع "جم " 2
 ASTM/D,1924/1682  كجم()قوة الشد فى إتجاه المحمة 3
 ASTM/D,1924/1682 "%"ستطالةللإالنسبة المئوية  4
 ASTM D737 / ث2/ سم3نفاذية اليواء سم 5
 ISO 11092,2014 النسبة المئوية لنفاذية بخار الماء"%" 6
 Mk.m2w-1"  ISO 11092,2014"العزل الحراري  7
  JIS,94 / الدرجة نعومة المممس 8
  AATCC 100 (%)ياالبكتير  نسبة تقميل 9
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  البحث بمعامؿ النسيج بالمعيد القومي المنتجة ب البعد الثالثتحميؿ خواص أقمشة تـ
جراء الإختبارات المعممية طبقاً لممواصفات القياسية لخواص  الوزف، )لمقياس والمعايرة، وا 

 النعومة، الحرارى،السمؾ، قوة الشد، الإستطالة، نفاذية الماء، نفاذية اليواء، العزؿ 
نتاج  والخواص المتغيراتولتحديد أفضؿ  (،مقاومة البكتريا وسائد الوظيفية لتصميـ وا 

 . الوسائد المقترحةللأقمشة خواص الأداء الوظيفى تحقؽ  بحيث الحماية لقرح الفراش
أىـ المواصفات القياسية الاطلاع عمى تـ  :تنفيذ وسائد الوقاية المنفذة -خامساً 

 BS 5335:Part1 )بقرح الفراش مثؿ  الإصابةالخاصة بوسائؿ الوقاية والحماية مف 
1991، BS-1877 P(8),1974) والتى المنتجة  الأقمشةتوظيؼ أفضؿ ، ثـ تـ

يمكف استخداميا لوقاية اوسائد مف ( أنواع 6)تنفيذ تصميـ و فى تحقؽ الخواص الوظيفية 
الضغط عمى الجمد مناطؽ بعض بيدؼ حماية  ،قرح الفراشب الإصابةمف فى الوقاية 

جنب، الظير وال، ، المدورالرأسمؤخرة )بجسـ المريض الملازـ لمفراش وىى مناسبة لػ
وتـ اختيار ىذه الوسائد نظراً ، القدـ(الكاحؿ ومشط ، والأصابع اليد راحة، المعصـالكوع، 

صابة بقرح الفراش، ويتضح مف خلاؿ تعرض للإجزاء الأكثر للألأنيا تناسب الاستخداـ 
تـ تقييـ ثـ  ماكف الأكثر تعرض لمقرحة،ستمقاء والأشكؿ ووضعية الإ (التالية،5الصورة )

الملابس والنسيج، الرعاية الطبية )مف قبؿ المتخصصيف في مجاؿ الوسائد المنفذة
  .متطوع، وتـ تصوير طريقة استخداـ الوسائد المنفذة مف مريض بالمستشفيات(

 

 الجمد من سطح العظام لقرب تعرض لقرح الفراش الأماكن الأكثر( 5صورة )
https://doi.org/10.1007,(2020) 

 
 
 

https://doi.org/10.1007,(2020)
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 :الإجراءات -ا  سادس
 الصدق والثبات(:)تقنين الأدوات 

المتخصصين فى مجال الملابس من قبل  المنفذةالوسائد إستبيان لتقييم أداء  -1
الملابس والنسيج مجاؿ  فىإعداد إستبياف لممتخصصيف  تـ (:51)وعددىم  والنسيج
الوسائد المنفذة باستخداـ أفضؿ أقمشة الينيكوـ ذات البعد الثالث أداء  تقييـل" 1"ممحؽ 

( عبارات 4)محاور كؿ محور اشتمؿ عمى 3عمى  واشتمؿ الاستبياف، المنفذة بالبحث
"درجة، والدرجة الكمية 12( عبارة للإستبياف. وكانت درجات كؿ محور "12)جمالىإب

مفتاح تصحيح و استخدـ مقياس تقدير ثلاثي للإستبياف ’درجة. وقد  "48للإستبياف "
، عمى الترتيب ملائـ، إلي حد ما، غير ملائـ()(1.2.3)ثلاثى عمى مقياس متصؿ

تحقؽ مف صدؽ محتوي الإستبياف تـ عرضو في صورتو المبدئية عمي المتخصصيف لمو 
صياغة و ، وذلؾ لمحكـ عمي مناسبة كؿ عبارة لممحور 15وبمغ عددىـالمجاؿ  فى

" 1المتخصصيف ليصبح الشكؿ النيائي ليا "ممحؽآراء  تـ التعديؿ بناء عميو  ،العبارات
الداخمي بحساب معامؿ إرتباط بيرسوف تـ حساب الصدؽ بإستخداـ الإتساؽ و  المرفؽ.

 يوضح ذلؾ:التالى  (4) جدوؿبيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية للإستبياف، و 
 ( قيم معاملات الإرتباط بين درجة كل محور ودرجة الإستبيان4)جدول 

 الإرتباط المحور
 **0.897 الوقاية المنفذةملاءمة وسائد 

 **0.778 المنفذةالوقاية أداء وسائد 
 **0.902 المنفذةالوقاية جودة وسائد 

 0.01**دالة عند مستوى 
(، 0.01)( أف معاملات الإرتباط كميا دالة عند مستوى 4) جدوؿخلاؿ يتضح مف 

لإستبياف، كما أنو يقيس ما لإتساؽ داخمي بيف المحاور المكونة  مما يدؿ عمى وجود
( التالى 5)جدوؿو  محاور الإستبياف. عمي صدؽ وتجانسذلؾ يدؿ و وضع لقياسو، 

 كما يمى: قيـ معامؿ الثبات لمحاور الإستبياف يوضح
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 ( قيم معامل الثبات لمحاور الإستبيان5)جدول
 التجزئة النصفية معامل ألفا المحور

 0.945 -0.892  0.875 ملاءمة وسائد الوقاية المنفذة
 0.946 -0.910 0.885 أداء وسائد الوقاية المنفذة
 0.935 -0.871 0.895 جودة وسائد الوقاية المنفذة

 0.935 -0.871 0.895 ثبات الإستبيان ككل
أف جميع قيـ معاملات الثبات، معامؿ ألفا، التجزئة ( 5) جدوؿيتضح مف 

 ( مما يدؿ عمي ثبات الإستبياف.0.01)النصفية، دالة عند مستوى 
وعددىم القائمين بالرعاية الطبية من قبل  الوسائد المنفذةاستمـارة تقييم أداء  -2
، "1"ممحؽإعداد إستمارة إستطلاع رأي المتخصصيف في البرامج التكنولوجية  تـ (:21)

عمى مقياس ( عبارة، وتـ إستخداـ ميزاف تقدير ثلاثي المستويات 12)واشتممت عمي
ستمارة الدرجة الكمية للإو ، ()ملائـ، إلي حد ما، غير ملائـ( عمى الترتيب1.2.3متصؿ)

بداء الرأي في عرضيا في صورتيا المبدئية عمي المتخصصيف لإوتـ  ،( درجة36)
تـ حساب الصدؽ بإستخداـ و  .لمتطبيؽصياغة العبارات ومدي صلاحيتيا و محتواه 

الإتساؽ الداخمي بحساب معامؿ الإرتباط بيف درجة كؿ عبارة، والدرجة الكمية للإستمارة، 
 ( يوضح ذلؾ:6) جدوؿو 

 ( قيم معاملات الإرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة الإستمارة6) جدول
 الإرتباط العبـــــــارة م
 **0.814 ملاءمة الشكل العام والمون والخامة 1
 **0.873 ملاءمة المقاس والسمك والوزن 2
 **0.824 ملاءمة الوسادة لمغرض الوظيفى 3
 **0.802 المحافظة عمى رطوبة وتيوية الجمد 4
 **0.864 ل الإحتكاكيتحقيق حماية لمجمد وتقم 5
 **0.857 بقرح الفراش الإصابةالإقلال من فرص  6
 **0.821 المساىمة فى خفض حجم الآلام البدنية والنفسية عمى المريض 7
 **0.876 مان عند الاستخدامتحقيق الراحة والآ 8
 **0.837 امكانية قبول المنتج  9

 **0.845 مناسبة تكمفة المنتج 10
 **0.821 تميزه عن المتاح بالأسواق 11
 **0.843 امكانية تسويقو فى القطاع الطبى 12
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 0.01**دالة عند مستوى 

أف معاملات الإرتباط كميا دالة عند مستوى السابؽ  (6) جدوؿخلاؿ يتضح مف 
نو يقيس ما ألإستمارة، كما لبيف العبارات المكونة  ىداخم ؽإتسا يوجد وبالتالى(، 0.01)

بات ثتـ حساب و وضع لقياسو، مما يدؿ عمي صدؽ وتجانس محاور الإستمارة. 
 (.7)كما بجدوؿ  الإستمارة عف طريؽ معامؿ ألفا كرونباخ، طريقة التجزئة النصفية

 ( قيم معامل الثبات لمحاور الإستمارة7) جدول
 التجزئة النصفية معامل ألفا   

 0.944 -0.828 0.859 ثبات الإستبيان ككل
قيمتو و حساب ثبات الإستبياف بمعامؿ إرتباط ألفا السابؽ ( 7) جدوؿيتضح مف 

 وبمغت(، كما تـ حساب التجزئة النصفية 0.01)وىي ذات دلالة عند مستوى  0.859
أف  يدؿ عمي( مما 0.01)وىي ذات دلالة عند مستوى ، 0.944 -0.828قيمتو 

 تمتع بدرجة عالية مف الثبات.تالإستمارة 
 النتائج والمناقشة:

 الينيكوم ذات البعد الثالثتأثير عوامل الدراسة عمي الخواص الوظيفية للأقمشة  -أولاً 
 المنتجة تحت البحث:

كثافة ( لدراسة تأثير اختلاؼ عوامؿ الدراسة)ANOVAتـ عمؿ تحميؿ التبايف)
السمؾ، لخواص )الوزف،  سمؾ الحشو غير المنسوج "الميكروفيبر سوفت"( خيوط المحمة،

مقاومة  النعومة، قوة الشد، الإستطالة، نفاذية الماء، نفاذية اليواء، العزؿ الحرارى،
البحث. ويرجع التأثير سواء كاف معنوي أو غير معنوي إلي بللأقمشة المنتجة  (البكتريا

( يكوف 0.01فإذا كانت قيمتيا أقؿ مف أو يساوى) ،(P-Levelقيمة المعنوية المحسوبة)
( يكوف ىناؾ 0.01)معنوي عمى الخاصية المدروسة. أما إذا كانت أكبر مفىناؾ تأثير 

( التالى يوضح نتائج متوسطات 8) جدوؿو ، تأثير غير معنوي عمى الخاصية المقاسة
 القراءات للإختبارات تحت البحث.
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 الينيكوملأقمشة  الوظيفيةمتوسطات نتائج تأثير عوامل الدراسة عمى الخواص  (8)جدول
 تحت البحثذات البعد الثالث متعددة الطبقات 
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º) )%
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1 
18 

30 31.56 806 340 13.25 53.69 12.05 112.71 7.1 94.6 
2 60 61.6 913 520 15.50 45.90 23.12 133.00 8.6 95.1 
3 90 91.58 989 761 18.07 39.08 39.64 182.54 11 96 
4 

20 
30 31.83 992 357 15.97 52.80 15.46 115.82 7.8 95 

5 60 61.91 1097 542 17.45 43.07 26.73 137.88 10 95.7 
6 90 91.7 1195 783 21.37 37.59 43.15 186.15 11.7 97.2 
7 

22 
30 32.1 1191 376 18.97 51.73 19.42 120.00 8.5 96 

8 60 62.34 1289 588 20.45 42.50 28.56 140.03 10.6 97.4 
9 90 91.86 1396 793 23.37 35.84 47.08 190.08 12.6 98.9  
خواص )السمك، الوزن، قوة الشد فى إتجاه المحمة(  تأثير عوامل الدراسة عمي -1
 تحت البحث:  المنتجة الينيكوم ذات البعد الثالثقمشة لأ

ات المعيارية الإنحرافالمتوسطات و و تحميؿ التبايف التالييف ( 10،)(9)يف جدوليتضح مف 
خواص )السمؾ، الوزف، قوة الشد فى إتجاه المحمة( لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 

 بالبحث كما يمى: المنتجة الينيكوـ ذات البعد الثالثقمشة لأ
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 لتأثير عوامل الدراسة عمي ( تحميل التباين 9جدول رقم )
 تحت البحث المنتجة الخواص الوظيفية لأقمشة الينيكوم ذات البعد الثالث

مصدر  الخاصية
 التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الدلالة قيمة )ف( الحرية

 /مممالسمك
 

بين 
 2 7754557 2532535 المجموعات

داخل  0.001 774532
 225525 المجموعات

77527 
24 

 26 2373572 المجموع

 الخاصية
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ؼ(

 الدلالة

وزن المتر 
 المربع/كجم

بين 
 2 35247565 772722552 المجموعات

داخل  0.001 532553
 5724544 المجموعات

745553 
24 

 26 776227556 المجموع

مصدر  الخاصية
 التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الدلالة قيمة )ؼ( الحرية

 قوة الشد
فى إتجاه 

 المحمة
 /كجم

بين 
 2 25041.30 103110.50 المجموعات

داخل  0.001 348.40
 4804.72 المجموعات

167.86 
24 

 26 107915.2 المجموع
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 في تأثيرىا عمي  ات المعيارية لمتغيرات الدراسةالإنحراف( المتوسطات و 10جدول )
 تحت البحث المنتجة الينيكوم ذات البعد الثالثقمشة الخواص الوظيفية لأ

المعياري الإنحراف المتوسط المتغيرات الخاصية  الترتيب 

/مممالسمك  

 كثافة خيوط المحمة
 (سم)

18 615.8 19.1 3 
20 618.13 1093 2 
22 621 1.95 1 

 سمك طبقة الحشو
(ممم)  

30 318 0.18 3 
60 619 0.72 2 
90 917 1.29 1 

المعياري الإنحراف المتوسط المتغيرات الخاصية  الترتيب 

وزن المتر 
 المربع/كجم

 كثافة خيوط المحمة
(سم)  

18 903 6.08 3 
20 1094 7.04 2 
22 1292 7.42 1 

 سمك طبقة الحشو
(ممم)  

30 996 11.37 3 
60 1100 18.04 2 
90 1193 19.52 1 

المعياري الإنحراف المتوسط المتغيرات الخاصية  الترتيب 

فى  قوة الشد
  إتجاه المحمة

 كثافة خيوط المحمة
(سم)  

18 540 6.50 3 
20 561 8.07 2 
22 586 9.42 1 

 سمك طبقة الحشو
(ممم)  

30 358 6.04 3 
60 550 7.68 2 
90 779 19.42 1 

 ما يمى: إليالسابقة  (10،)(9)(،8)وؿاجدالتشير نتائج 
  20، 18)كثافة خيوط المحمة لإختلاؼ (0.01داؿ إحصائياً عند مستوي )يوجد تأثير ،

خواص )السمؾ، الوزف، عمي  (ممـ90، 60، 30)الحشو وسمؾ طبقة ( حدفة/سـ 22
 حت البحث.ت الينيكوـ ذات البعد الثالثقمشة قوة الشد فى إتجاه المحمة( لأ
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 الوزف، قوة الشد فى إتجاه المحمة(خواص خواص )السمؾ، بيف  يةطرد توجد علاقة 
المتغيرات مف الأفضؿ إلى الأقؿ بالنسبة  وتـ ترتيب، وعوامؿ الدراسة قمشة الينيكوـلأ

، 20، 22كثافة المحمة)لخاصية وزف المتر المربع لأقمشة الينيكوـ ذات البعد الثالث: 
أف  الدراسةترجع ’و عمى التوالى. (ممـ30، 60، 90سمؾ طبقة الحشو)و (حدفة/سـ، 18

محشو، لزيادة كثافة ينتج عنو ف كبير لطبقة الحشوالسمؾ زيادة مساحة الذلؾ يرجع 
زيادة  وتعدد طبقات القماش المنتج يؤدى ذلؾ كثافة خيوط المحمةزيادة بالإضافة إلي 

فى الإندماج وكثرة عدد التعاشقات بيف خيوط النسيج وانخفاض المسافات والفراغات  أكبر
وينعكس ذلؾ إيجابياً بالبحث،  المنتجةالينيكوـ أقمشة سمؾ يزداد  عميوو  بيف الخيوط،
الأداء الوظيفى لتناسب  مف حيث السمؾ والوزف والمتانة المنتجة الأقمشةعمى جودة 

قمشة والمتانة والوزف لأسمؾ خواص الوسائد الوقاية لممرضى حيث أف زيادة  لاستخداـ
زيادة إرتفاع جسـ المريض المستمقى وتقميؿ  الينيكوـ المنتجة تساعد بشكؿ كبير عمى

تحمؿ سمؾ القماش لمضغط الواقع بيف الجمد والأسرة، كما يحتكاؾ ومساحة التلاصؽ الإ
عميو، مما ينعكس عمى زيادة الإحساس بالراحة والإقلاؿ مف حجـ الألـ؛ وبالتالى يقمؿ 

جة الإنداماج وحيث أف زيادة سمؾ أقمشة الينيكوـ المنت فرص حدوث قرح لممرضى،
تساعد بشكؿ كبير عمى زيادة إرتفاع جسـ المريض المستمقى وتقميؿ الاحتكاؾ ومساحة 

يؤدى التلاصؽ بيف الجمد والأسرة، كما يتحمؿ سمؾ القماش لمضغط الواقع عميو، مما 
 ،الفراشالإحساس بالراحة والإقلاؿ مف حجـ الألـ؛ وبالتالى يقمؿ فرص حدوث قرح  إلي

لذا يراعى و  أقمشة الينيكوـ المنتجة بالبحث، سمؾمع عدد الطبقات اسب ولذا يراعى تن
تفقت نتائج الدراسة  أقمشة الينيكوـ المنتجة بالبحث، سمؾمع عدد الطبقات تناسب  وا 

 ,P. Kandha Vadivu,2015( ،)Xiao XLدراسة )أيضاً مع ما توصمت إليو 
Pirbhulal S, atel,2017 ،) وزيادة وزف القماش نتيجة لزيادة كثافة الحشو المدعـ

  المدعمة وخواصو الوظيفية. المنتجبػػثلاث طبقات وبالتالى أدت إلي جودة 

، نفاذية اليواء خواص )نسبة استطالة المحمة، تأثير عوامل الدراسة عميتأثير  -2
 : البحثب المنتجة ذات البعد الثالث الينيكومقمشة ( لألنفاذية بخار الماء المئويةالنسبة 

javascript:;
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ات المعيارية الإنحرافالمتوسطات و و تحميؿ التبايف (التالييف 12،)(11)يفجدوليتضح مف 
نسبة استطالة المحمة، نفاذية اليواء، النسبة خواص)لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 

 :كالتالىبالبحث  المنتجة الينيكوـ ذات البعد الثالثقمشة ( لألنفاذية بخار الماء المئوية
 لتأثير عوامل الدراسة عمي ( تحميل التباين 11جدول رقم )

 تحت البحث المنتجة الخواص الوظيفية لأقمشة الينيكوم ذات البعد الثالث

مصدر  الخاصية
 التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الدلالة )ف(

نسبة استطالة 
 المحمة %

بيف 
 2 192.762 1542.096 المجموعات

داخؿ  0.01 55.221
 62.833 المجموعات

3.491 
24 

 26 1604.929 المجموع

 الخاصية
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الدلالة )ف(

نفاذية اليواء 
/ثانية3/سم2سم  

بيف 
 المجموعات

1899.356 237.894 2 

داخؿ  0.01 32.867
 المجموعات

131.195 
7.179 

24 

 26 2110.547 المجموع

 الخاصية
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الدلالة )ف(

 المئويةالنسبة 
لنفاذية بخار 

 الماء %

بيف 
 المجموعات

1554.276 194.045 2 

داخؿ  0.01 8.011
 المجموعات

437.115 
24.241 

24 

 26 1991.391 المجموع
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 ات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي الإنحراف( المتوسطات و 12جدول )
 تحت البحث المنتجة الينيكوم ذات البعد الثالثقمشة الخواص الوظيفية لأ

المعياري الإنحراف المتوسط المتغيرات الخاصية  الترتيب 

نسبة استطالة 
 المحمة %

 خيوط المحمةكثافة 
 (سم)

18 15.61 2.41 3 
20 18.27 2.90 2 
22 21.00 3.04 1 

 سمك طبقة الحشو
 (ممم)

30 16.10 2.30 3 
60 17.80 2.87 2 
90 21.03 3.24 1 

المعياري الإنحراف المتوسط المتغيرات الخاصية  الترتيب 

نفاذية اليواء 
3/سم2سم  

 /ثانية

 كثافة خيوط المحمة
 (سم)

18 46.223 2.41 3 
20 44.487 2.90 2 
22 43.357 3.04 1 

 سمك طبقة الحشو
 (ممم)

30 52.74 2.30 3 
60 43.823 2.87 2 
90 37.503 3.24 1 

المعياري الإنحراف المتوسط المتغيرات الخاصية  الترتيب 

 المئويةالنسبة 
لنفاذية بخار الماء 

% 

 كثافة خيوط المحمة
 (سم)

18 24.937 1..9 3 
20 28.447 1..9 2 
22 31.687 1.78 1 

 سمك طبقة الحشو
(ممم)  

30 15.643 1.77 3 
60 26.137 19.9 2 
90 43.29 1.91 1 

 ما يمى: إليالسابقة  (12،)(11)جدوؿتشير نتائج 
  18)كثافة خيوط المحمة لإختلاؼ (0.01داؿ إحصائياً عند مستوي )يوجد تأثير ،

خواص )نسبة عمي  (ممـ90، 60، 30)الحشو وسمؾ طبقة ( حدفة/سـ 22، 20
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الينيكوـ قمشة لألنفاذية بخار الماء(  المئويةاستطالة المحمة، نفاذية اليواء، النسبة 
 .بالبحث المنتجة ذات البعد الثالث

 لنفاذية بخار  المئوية، النسبة نسبة استطالة المحمةخواص بيف  يةطرد توجد علاقة
المتغيرات مف الأفضؿ إلى الأقؿ  وتـ ترتيب، وعوامؿ الدراسةللأقمشة المنتجة  الماء

:  ونفاذية الماء لأقمشة أقمشةستطالة الانسبة بالنسبة لخاصية  كثافة الينيكوـ
عمى  (ممـ30، 60، 90سمؾ طبقة الحشو)و (حدفة/سـ، 18، 20، 22المحمة)
زيادة عدد التعاشقات فتزداد التشييفة لمخيوط  نتيجةذلؾ  الدراسةوترجع ، التوالى

 بسبب الخيوط شعيرات تماسؾ إلى ، ىذا بالإضاؼالأقمشةفتزداد نسبة استطالة 
زيادة القماش المنتج، ىذا بالإضافة إلي  استطالة تزداد وبالتالي الحدفات عدد زيادة

 عنوينتج الحدفات، كما  عدد زيادة بسبب الخيوط شعيرات تماسؾ إلى كثافة المحمة
الإندماج لمخيوط وكثرة عدد التعاشقات وانخفاض المسافات والفراغات بيف زيادة 

وزيادة عدد الطبقات وكثافة وسمؾ الحشو الغير منسوج ولذلؾ ونظراً لطبيعة  الخيوط،
كؿ ذلؾ ساىـ فى والإنخفاضات  والإرتفاعاتالتركيب البنائى لمينيكوـ والتعرجات 

ة كبيرة مف الماء وعميو قابميتو عالية لمحفاظ عمى التوازف الحرارى امتصاص نسب
الخواص وينعكس ذلؾ إيجابياً عمى  والتيوية والتنفس لمجمد والتخمص مف الرطوبة،

مع الاستخداـ والضغط والنفاذية الوظيفية لموسائد المنتجة لتحقيؽ المرونة والاستطالة 
الاستخدامات عالية التحمؿ لوسائد تناسب لعمييا لفترات طويمة ووزف وحمؿ متواصؿ 

الوقاية لممرضى، بالإضافة إلي أف زيادة الإنداماج لمنسيج تحافظ عمى شكؿ وأبعاد 
كثافة . ولذا يراعى تناسب الوسادة عند الإستخداـ وتحمميا لمضغط الواقع عمييا

 المنتجة بالبحث،لأقمشة الينيكوـ والنفاذية لمماء نسبة استطالة المحمة مع  الحدفات
 غادة محمد،، (2019) عبداليادى عواطف بييج، منىما توصمت اليو  يتفؽ وىذا

تأثر قوة شد و القماش،  أداء جودة بأف خاصية الإستطالة تحدد (2018ريم محمود)
  تيا.المحمة بإختلاؼ نوع خام

 نفاذية اليواء للأقمشة المنتجة ومتغيرات الدراسة، خاصية بيف  عكسية توجد علاقة
أقمشة نسبة استطالة المتغيرات مف الأفضؿ إلى الأقؿ بالنسبة لخاصية  وتـ ترتيب
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 : ، 60، 30سمؾ طبقة الحشو)و (حدفة/سـ، 22، 20، 18كثافة المحمة)الينيكوـ
أنو بزيادة كثافة المحمة وسمؾ طبقة  وقد يعود ذلؾ إلى، عمى التوالى (ممـ90

فى  زيادة ويخمؽ ،فيزداد الوزف وتقؿ حجـ الفراغات اليوائية بيف الخيوط، الحشو
 الأقمشةنفاذية  تقؿ وبالتالي ،لمشعيرات والألياؼ المكونة لمنسيج المساحة السطحية

زداد الفترة زيادة عدد التعاشقات فتزداد التشييفة لمخيوط فت لميواء، ىذا بالإضافة إلي
 شعيرات تماسؾ ونتيجة أيضاً لزيادةالزمنية لنفاذية اليواء للاقمشة المنتجة بالبحث، 

لمخيوط وكثرة عدد كبير إندماج  عنوينتج فالحدفات،  عدد زيادة بسبب الخيوط
نفاذية اليواء  تقؿ وبالتالي نخفاض المسافات والفراغات بيف الخيوط،ا  التعاشقات و 

 نفاذية اليواءمع  كثافة الحدفات وسمؾ الطبقاتتناسب  يراعى لذا لمقماش المنتج،
مينيكوـ البنائى للأقمشة الينيكوـ المنتجة بالبحث، وىذا يرجع لطبيعية التركيب  والماء

فتعمؿ عمى وجود  ،المنسوج المختمفة لسطح والإرتفاعات والذى يتميز بالتموجات
مما يساعد فى الوقاية مف  مدوالج القماش بيف فراغاتو مساحات ومسافات مختمفة 

عمي، رانيا محمد،  أحمدأشار إليو تفؽ ذلؾ مع ا  و بقرح الفراش لممرضى،  الإصابة
يعطي القماش مظيراً بالإمتلاء ويغير مف  الينيكوـتصميـ بأف ( ٦١٠٢)وآخرون

 وة تركيبعالمرونة والإستطالة نتيجة لطبيثقؿ القماش وخصائصو. وتحقيؽ خواص 
وتوافقت النتائج  .ساعد عمى زيادة الاستطالةتالبنائى والتعرجات فى سطح النسيج 

، (2020، فيروز أبو الفتوح، ىبا عبدالعزيز، ىايدى ابراىيم) دراسةما أكدتو  مع
(Siming Li1, Tianjiao Chen1 atel,2020( ،)منى  ،عواطف بييج

بعزؿ  الراحة الحراريةتحقؽ خواص ملابس القمشة و الأ بأف (2019عبداليادى 
متصاص العرؽ  الجسـ عف الوسط المحيط بو لممحافظة عمي حرارة الجسـ وا 

، والتأكيد عمى آليو تحقيؽ خواص الراحة الشعور بالراحة لمجسـ عند إرتداء الملابسو 
 . ذات البعد الثالث الأقمشةوالعزؿ الحرارى إلي جودة وجاذبية لممنتج مف 

خواص )العزل الحرارى، نعومة المممس، نسبة تقميل  عميتأثير عوامل الدراسة  -3
 : بالبحث المنتجة الينيكوم ذات البعد الثالثقمشة البكتريا( لأ
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ات الإنحرافالمتوسطات و و تحميؿ التبايف ( التالييف 14،)(13)وؿجديتضح مف    
المممس، )العزؿ الحرارى، نعومة  خواصالمعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 

 بالبحث كما يمى: المنتجة الينيكوـ ذات البعد الثالثقمشة نسبة تقميؿ البكتريا( لأ
 لتأثير عوامل الدراسة عمي ( تحميل التباين 13جدول رقم )

 تحت البحث المنتجة الخواص الوظيفية لأقمشة الينيكوم ذات البعد الثالث

مصدر  الخاصية
 التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الدلالة )ف(

 العزل الحرارى
mK.m2/W 

بيف 
 2 4418.73 8919.405 المجموعات

داخؿ  0.000 38.958
 23284.36 المجموعات

11641.18 
24 

 26 241765.76 المجموع

مصدر  الخاصية
 التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ف(

 الدلالة

نعومة 
المممس/ 

 الدرجة

بيف 
 2 184.046 1458.352 المجموعات

داخؿ  0.01 25.175
 132.269 المجموعات

7.248 227 
 1590.621 المجموع

 الخاصية
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الدلالة )ف(

نسبة تقميل 
 البكتريا%

بيف 
 2 156.295 1250.289 المجموعات

داخؿ  0.01 19.779
 142.389 المجموعات

7.927 
227 

 229 1392.654 المجموع
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 ات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي الإنحراف( المتوسطات و 14جدول )
 تحت البحث المنتجة الينيكوم ذات البعد الثالثقمشة الخواص الوظيفية لأ

المعياري الإنحراؼ المتوسط المتغيرات الخاصية  الترتيب 

العزل 
 الحرارى

mK.m2/
W 

 كثافة خيوط المحمة
 (سم)

18 142.75 1.89 3 
20 146.62 1.93 2 
22 150.04 2.72 1 

 سمك طبقة الحشو
 (ممم)

30 116.18 3.21 3 
60 136.97 3.28 2 
90 186.26 3.35 1 

المعياري الإنحراف المتوسط المتغيرات الخاصية  الترتيب 

نعومة 
المممس/ 

 الدرجة

 كثافة خيوط المحمة
 (سم)

18 7.8 1.03 3 
20 9.7 1.08 2 
22 11.77 1.10 1 

 سمك طبقة الحشو
 (ممم)

30 8.9 1.14 3 
60 9.83 1.16 2 
90 10.57 1.19 1 

المعياري الإنحراف المتوسط المتغيرات الخاصية  الترتيب 

نسبة تقميل 
 البكتريا%

 كثافة خيوط المحمة
 (سم)

18 95.2 1.01 3 
20 96.07 1.08 2 
22 97.4 1.10 1 

 سمك طبقة الحشو
 (ممم)

30 95.23 1.12 3 
60 95.97 1.17 2 
90 97.43 1.19 1 

 داؿ إحصائياً عند مستوي تأثير  وجود إلي(السابقة 14،)(13) تشير نتائج جدوؿ
وسمؾ طبقة ( حدفة/سـ 22، 20، 18)كثافة خيوط المحمة لإختلاؼ (0.01)

العزؿ الحرارى، نعومة المممس، نسبة خواص )عمي  (ممـ90، 60، 30)الحشو 
 توجد علاقة، و بالبحث المنتجة الينيكوـ ذات البعد الثالثقمشة لأ( تقميؿ البكتريا
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وعوامؿ للأقمشة المنتجة )العزؿ الحرارى، نسبة تقميؿ البكتريا( خواص بيف  يةطرد
لخواص العزؿ الحرارى المتغيرات مف الأفضؿ إلى الأقؿ بالنسبة  وتـ ترتيب، الدراسة

، 20، 22كثافة المحمة): المنتجة قمشة الينيكوـلأ وتقميؿ نسبة البكتريا
 الدراسةترجع ’وعمى التوالى،  (ممـ30، 60، 90سمؾ طبقة الحشو)و (حدفة/سـ، 18

 مينيكوـ والذى يتميز بالتموجاتالبنائى لطبيعية التركيب إلي  يعودأف ذلؾ قد 
 فتوجدالمنسوج فتعمؿ عمى وجود ومسافات مختمفة  المختمفة لسطح والإرتفاعات

ى أفتقوـ بدور المساحة العازلة لحجب تسرب اليواء و  والجمد القماش بيف فراغات
تحقؽ خواص جيدة لمعزؿ الحرارى ومقاومة البكتريا، و بكتريا قد تصيب المريض، 

مقاومة ضد  الأقمشةوخاصة بعد المعالجة بالكيتوزاف والنانوسيمفر فقد اكتسبت 
، عواطف بييج، (2019حمن )ر علا عبدال، واتفؽ ذلؾ مع توصمت اليو البكتريا

النانو وتحسف خواص الاقمشة بعد المعالجة بتكنولوجيا  (2016) عبدالحميدجييان 
 التالية توضح ذلؾ:( 7(، )6الصور)و  سيميفر والكيتوزاف،

  
عينة ( نمو البكتريا عمى 6صورة )  

قبل المعالجةقماش ىنيكوم   
( قطر تثبيط نمو البكتريا عمى 7صورة )

القماش بعد المعالجة بالكيتوزان محمل 
 بجسيمات الفضة النانومترية

 للأقمشة المنتجة ومتغيرات الدراسة،  خاصية نعومة المممسبيف  عكسية توجد علاقة
المتغيرات مف الأفضؿ إلى الأقؿ بالنسبة لخاصية نسبة استطالة أقمشة  وتـ ترتيب
 : ، 60، 30سمؾ طبقة الحشو)و (حدفة/سـ، 22، 20، 18كثافة المحمة)الينيكوـ

أنو بزيادة كثافة المحمة  إلي يعودأف ذلؾ قد  الدراسةترجع ، و عمى التوالى (ممـ90
مما  ،وزيادة عدد التعاشقات والتنوع فى طبيعة سطح الينيكوـوسمؾ طبقة الحشو 

 زيادة بسبب الخيوط شعيرات تماسؾ إلى ىذا بالإضاؼ يؤثر عمى درجة نعومتو،
وكثرة  ياإندماجزيادة و  الخيوط شعيرات تماسؾ تمؾ العوامؿ تؤدى الىالحدفات،  عدد
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الدراسة  قامت ولمتغمب عمى ذلؾ لقماش المنتج،نعومة ا تقؿ وبالتالي ؛عدد التعاشقات
لتحسيف بعض الخواص أىميا بمواد صديقة لمبيئة  قماش الينيكوـمعالجة بالحالية 
كما بالبحث،  تحقيؽ الراحة لمستخدـ وسائد الوقاية المنتجةل ومقاومة البكتريا، النعومة

نساف ومف ثـ تؤثر عمى تزيد سطح التلامس مع جمد الإ لأقمشةاأف خاصية نعومة 
مع  ةمستوى الراحة، وعميو يتطمب ذلؾ العناية فى تحديد درجة النعومة المناسب

 Y. W. H. Wong, et) (،2021)رحاب محمد، مرضى قرح الفراش
al,2006))،  دراسةوىو ما أكدت عميوS.S. Lavate, etal.,2016))، 

((O,Hakan,2017، Ahmed Salman, Heba Asem, etal,2018)،) 
تصميـ بأف ( ٦١٠٢)عمي، رانيا محمد، وآخرون أحمد وضحوما  ت أيضاً معوتوافق

يعطي القماش مظيراً بالإمتلاء ويغير مف ثقؿ القماش وخصائصو. وتحقيؽ  الينيكوـ
الإرتفاع البنائى والتعرجات و  وة تركيبعالمرونة والإستطالة نتيجة لطبيخواص 

وىو ما أكدت عميو  .فى سطح النسيج يساعد عمى زيادة الاستطالةالإنخفاض و 
 ,Xiao XL, Pirbhulal S, atel,2017( ،)Ehab Haidar)دراسة

Mohamed Abdel Gawad, atel2018)، Hafez S. Hawas, 
عمي حرارة  ملابس تقوـ بعزؿ الجسـ عف الوسط المحيط بو لممحافظةبأف ال((2020

متصاص    العرؽ وتوفير الشعور بالراحة لمجسـ عند إرتداء الملابس الشتوية.الجسـ وا 
 الينيكوـ ذات البعد الثالثقمشة نفاذية اليواء لأ خاصيةبيف  عكسية توجد علاقة 

المتغيرات مف الأفضؿ إلى الأقؿ  ، وتـ ترتيبوعوامؿ الدراسةبالبحث  المنتجة
كثافة ذات البعد الثالث: بالنسبة لخاصية وزف المتر المربع لأقمشة الينيكوـ 

عمى  (ممـ90، 60، 30سمؾ طبقة الحشو)و (حدفة/سـ، 22، 20، 18المحمة)
سمؾ كبير لطبقة أنو عند إستخداـ  أف ذلؾ قد يرجع إلي الدراسةوترجع  التوالى.
وتعدد  كثافة خيوط المحمةزيادة زيادة كثافة الحشو، بالإضافة إلي ينتج عنو  الحشو

كبيرة فى الإندماج وكثرة عدد التعاشقات بيف زيادة  يؤدى ذلؾطبقات القماش المنتج 
أقمشة سمؾ يزداد  عميوو  خيوط النسيج وانخفاض المسافات والفراغات بيف الخيوط،

تفقت نتائج الدراسة مع ما توصمت إليوو بالبحث،  المنتجةالينيكوـ  ىند  ا 
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 شعيراتالبيف عدد  عكسيةوجود علاقة ب (2010)اليام عبد العزيز(، 2016سالم)
 نفاذية وسرعة الجفاؼالوقدرتيا عمى  ياخواصوعدد طبقاتيا و  الأقمشة غير المنسوجة

، كما توافقت أيضاً النتائج مع ما أكدتو دراسة وعلاقة طردية مع خواص الإمتصاص
(Youngmi Park, 2016 ،)(2010 ،ىشام أحمد(، )2007، ىبة خميس)، 
(Kandha Vadivu, P, 2015)  تحسيف خواص الأقمشة والملابس الطبية، و
ومما  ،تصميـ وتطوير الأسطح الداعمة متعدد الطبقات لموقاية مف تقرحات الفراشو 

الوظيفية المقاسة خواص ملوذلك بالنسبة الأول سبق تبين تحقق صحة الفرض 
كثافة المحمة توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ) والذي ينص عمي أنو

الثانى لتمك صحة الفرض (، وكذلك تحقق والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة
 طبقةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين سمك ) والذي ينص عمي أنو الخواص

 .(الحشو والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة
 البحث:ب الثالثالينيكوم ذات البعد تقييم الجودة الكمية "معامل الجودة" للأقمشة  -4
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 الينيكوم قمشة الخواص الوظيفية لأمعامل الجودة الكمية لنتائج  (15جدول)
 البحثبالمنتجة ذات البعد الثالث و 

 
أفضؿ عينة حققت تحسف ممحوظ فى معظـ الخواص ( أف 15)جدوؿيتضح مف 

حدفة/سـ، 22بمواصفات ) ثالثبعد  ات( قماش ىنيكوـ ذ9رقـ ) العينةالوظيفية ىى 
، يمييا %(92.11وذلؾ بمعامؿ الجودة)(، ممـ90وسمؾ طبقة الميكروفيبر السوفت 

ممـ(، 90حدفة/سـ، وسمؾ طبقة الميكروفيبر السوفت 20بمواصفات ) (6العينة رقـ )
تحسف فى خواص)تقميؿ نسبة البكتريا، وأظيرت النتائج  ،%(90.29وذلؾ بمعامؿ جودة)

التوصيؿ والعزؿ الحرارى، وخواص المتانة والسمؾ والوزف(، وجاءت أقؿ العينات فى 
حدفة/سـ، 18ومواصفاتيا )%( 63.56بمعامؿ جودة)( 1تحقيؽ الخواص الوظيفية رقـ)

ت أقمشة الينيكوـ المنتجة بكثافا(، واتضح أف ممـ30وسمؾ طبقة الميكروفيبر السوفت 
العزؿ الحرارى،  ،مرتفعة وذات سمؾ كبير حققت أعمى النتائج بالنسبة لخواص)الحماية

واتفقت تمؾ النتائج مع ما  .وىو ما سعى البحث عمى تحقيقوالمتانة، والاستطالة( 
بيف  عكسيةوجود علاقة ب (2010)اليام عبد العزيز(، 2016ىند سالم)توصمت اليو 
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نفاذية الوقدرتيا عمى  ياخواصوعدد طبقاتيا و  الأقمشة غير المنسوجة شعيراتالعدد 
 Kandha)دراسة أكدتوما وىو ، وعلاقة طردية مع خواص الإمتصاص وسرعة الجفاؼ

Vadivu, P. 2015( ،)Sanyakamdhorn, S. el al, 2013 ،)( فيروز أبو
 ،(2018،اللهدمرداش، حنان عبد  ىيام) ،(2020وأخرون،الفتوح، ىبا عبدالعزيز، 

(Siming Li1, Tianjiao Chen1 atel,2020 ) خواص أقمشة البعد الثالث بأف
تحقيؽ خواص الراحة والعزؿ الحرارى والخواص  أدت إلية التركيب البنائى عوطبي

 .بالإضافة إلي جودة وجاذبية لممنتج
 :بقرح الفراش الإصابةمن موقاية لوسائد تصميم وتنفيذ  -5  

( بالبحث والتى حققت 9تـ توظيؼ أفضؿ أقمشة الينيكوـ المنتجة العينة رقـ ) 
بعد الإطلاع عمى المواصفات والشروط والخواص نتائج جيدة لخواص الأداء الوظيفى، و 

والدراسات السابقة المرتبطة بيا، تـ أخذ المقاسات  الطبيةالواجب توافرىا لإنتاج الوسائد 
عداد الباتروف والقص وح  SUN SIRياكة الوسائد باستخداـ ماكينة حياكة صناعي)وا 

قرح مف وقاية ال( أنواع مف وسائد 6، صناعة صينية(، وذلؾ )S5TSموديؿ  سينجر
المحددة السبعة الأماكف  فى تستخدـكى تـ توظيؼ الوسائد المنفذة بالبحث لفالفراش، 

بناءاً عمى الإحصاءات التى لوسائد اللأوضاع المختمفة لإستمقاء الجسـ، وتـ تحديد ىذه 
 ,Aseb Arbaلقرح الفراشماكف مف ىذه الأ٪ 95أكثر مفأكدت عمى تعرض 

Melese Meleku, etal(2020) التالية (8) صورةبتضح ذلؾ ا، و 
(RMCNP/content/ mars47 http://www.herhis.nhs.uk/.htm):  

 
 وسائد الوقاية التى تم تنفيذىا بالبحث استخدامماكن تحدد أ (8الصورة )

RMCNP/content/%20mars47%20http:/www.herhis.nhs.uk/.htm
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والإستمقاء مف قبؿ مريض متطوع الوسائد المنفذة استخداـ وضعية ثـ تصوير  
تمت موافقتو شفيياًعمى التصوير بعد تأكده مف التوظيؼ فى بحث عممى فقط، والجداوؿ 

  :توضح وتوصؼ ذلؾ فيما يمى)إعداد الدراسة(  ( التالية21) إلي( 16)مف 
 لرأس، والمدورباموقاية من قرح الفراش ( ل1رقم ) وسادةال( مراحل تنفيذ 16جدول )
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 بالجانب والظير من قرح الفراشلموقاية ( 2رقم ) وسادةالمراحل تنفيذ ( 17جدول )
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 لكوعبامن قرح الفراش ( لموقاية 3رقم ) وسادةال( مراحل تنفيذ 18جدول )
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 لمعصمبامن قرح الفراش لموقاية ( 4رقم ) وسادةالمراحل تنفيذ ( 19جدول )
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 اليد والأصابعبمن قرح الفراش لموقاية  (5رقم) وسادةالمراحل تنفيذ  (20جدول)
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  القدم والكاحلبمن قرح الفراش لموقاية ( 6رقم ) وسادةالمراحل تنفيذ ( 21جدول )

 
خطوات التصميـ والتنفيذ والمواصفات ( 21):(16) ويتضح مف خلاؿ الجداوؿ

 الإصابةوالتكمفة وطريقة الاستخداـ لوسائد الوقاية المنفذة بالبحث لوقاية المرضى مف 
( تستخدـ لحماية مؤخرة الرأس، المدور، 1الوسادة رقـ )بقرح الفراش وىى كالتالى: "
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تخدـ لحماية ( تس3( تستخدـ لحماية الظير والجنب، والوسادة رقـ )2والوسادة رقـ )
( تستخدـ لحماية 5( تستخدـ لحماية المعصـ، والوسادة رقـ )4الكوع، والوسادة رقـ )

 . "( تستخدـ لحماية الكاحؿ ومشط القدـ6راحة اليد والأصابع، والوسادة رقـ )
المتخصصين فى مجال آراء  الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين

 الملابس والنسيج فى تقييم الوسائد المنفذة.    
ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسطات درجات تقييـ أداء صحة ولمتحقؽ مف 

وسائد الوقاية المنفذة بالبحث لممحور الأوؿ لمتقييـ والخاص بملاءمة وسائد الوقاية 
 ( التالى يوضح ذلؾ:22) جدوؿوالنسيج و  المنفذة وفقاً لأراء المتخصصيف فى الملابس

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات تقييم أداء وسائد الوقاية المنفذة بالبحث22جدول )
 وفقا لأراء المتخصصين فى مجال الملابس والنسيج

 ملاءمة 
 وسائد الوقاية المنفذة

مجموع 
 المربعات

درجات  متوسط المربعات
 الحرية

 الدلالة ”ف“قيمة 

 5 2157.16 1956.89 المجموعاتبين 
20.237 

0.01  
 100 119.60 966.24 داخل المجموعات داؿ

   105  2923.13 المجموع

( وىى قيمة دالة إحصائياً عند 20.237كانت ) ”ؼ“أف قيمة  (22) يتضح مف جدوؿ    
ولمعرفة اتجاه  ،(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف0.01مستوى )

 ( التالي يوضح ذلؾ:23) جدوؿلممقارنات المتعددة و  LSDالدلالة تـ تطبيؽ اختبار
 وسائد الوقاية المنفذة ومدى ملاءمتيا لممقارنات المتعددة بين  LSDختبار إ (23جدول )

 المتخصصين فى مجال الملابس والنسيجآراء  تبعاً 
 وسائد  ملاءمة

 الوقاية المنفذة
 "1" وسادة

 49.310م=
 "2"وسادة 

 35.200م=
 "3"وسادة 

 41.100م=
 "4"وسادة 

 27.070م=
 "5"وسادة 

 31.950م=
 "6"وسادة 

 46.020م=

      - "1"وسادة 
     - **14.122 "2"وسادة 
    - **29.700 **23.351 "3"وسادة 
   - **14.070 **20.310 **15.632 "4"وسادة 
  - **24.780 **18.950 **15.430 **10.751 "5"وسادة 
 - **34.380 **29.700 **23.350 **10.820 **3.292 "6"وسادة 

    0.05* دال عند                          0.01** دال عند 
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 ومعامل الجودةوسائد المنفذة ملتقييم لالمحاور المتوسط والوزن النسبي  (24جدول )
 وفقا لأراء المتخصصين فى مجال الملابس والنسيج

 
 

 
 
 



 

155 

 2021 مايوـ  والثلاثون الرابعـ العدد  السابعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية

منفذة ومدى  وسادة)ككل( لكل ومعامل الجودة ات المعيارية الإنحرافالمتوسطات و  (25جدول )
 ملاءمتيا تبعاً لآراء المتخصصين فى مجال الملابس والنسيج

 الإنحراف المتوسط ملاءمة وسائد الوقاية المنفذة
 المعياري

معامل 
 الجودة

 الترتيب

 1 94.87 0.10 2.85 المدورواقى مؤخرة الرأس، "1الوسادة "
 4 90.77 0.15 2.72 واقى الظير والجنب"2الوسادة "
 3 91.03 0.15 2.73 واقى كوع"3الوسادة "
 6 64.36 0.29 1.93 واقى معصم"4الوسادة "
 5 65.64 0.23 1.97 واقى اليد والاصابع"5الوسادة "
 2 94.86 0.109 2.84 واقى الكاحل ومشط القدم"6الوسادة "

 

ا وجود فروؽ دالة إحصائيً السابقة  (25)إلي  (22) وؿاالجدخلاؿ  يتضح مف
وسائد لالمتخصصيف فى مجاؿ الملابس والنسيج تقييـ بيف  0.01عند مستوي دلالة 

أنواع أفضؿ تستخدـ لحماية الرأس والمدور و " 1الوقاية المنفذة بالبحث، فنجد أف الوسادة"
وحققت معامؿ جودة ورضى عالى مف المحكميف لاقت قبوؿ حيث  الوسائد المنفذة

وحققت معامؿ جودة  مكاحؿ ومشط القدـلتستخدـ كواقى و " 6"الوسادة ا، يميي(94.87)
يمييا ثـ ، (91.03معامؿ جودة )مكوع وحققت لواقى " 3"الوسادةثـ ، (94.86)

راحة اليد  لوقاية "5"الوسادةثـ ، (90.77) بمعامؿ جودةالظير والجنب  لوقاية" 2"الوسادة
وحققت  ،ممعصـلواقى " 4"الوسادة وأخيراً ، (65.64معامؿ جودة )والأصابع وحققت 

كما تـ ترتيب محاور التقييـ تبعاً لأراء المتخصصيف فى ، (64.36معامؿ جودة )
 (ملاءمة الوسائد المنفذة)جاء فى المستوى الأوؿ المحور الأوؿ  الأكاديمىمجاؿ ال

بمعامؿ الوسائد المنفذة(  أداء الوسادة)ثـ تلاه المحور الثانى  ،(94.87بمعامؿ جودة )
بمعامؿ  (جودة الوسائد المنفذة)(، وجاء فى المستوى الثالث المحور الثالث 90.77جودة )
قبوؿ ورضى واضح مف قبؿ المتخصصيف فى المجاؿ عمى ذلؾ يدؿ و (، 91.03جودة )
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 Choiما توصؿ إليومع  تمؾ النتائج، واتفؽ بالبحثالأكاديمى عف أداء الوسائد المنفذة 
C, Lee JM, etal,(2016)،  رشا  ،(2021وآخرون)محمد،  ، نجلاءفؤادإيمان

كما  ة،العلاجي الملابس أداء لتحسيف النانو تكنولوجيا مف الإستفادةو  (2016سمير )
أحمد ، (2010)اليام عبد العزيزتوصمت اليو ما  توافقت النتائج أيضاً مع

 ,Jahne-Raden N،(2010)ىشام أحمد(، 2007)ىبة خميس، (2011)رمزي
Kulau U, etal,(2019), Jimenez-Garcia JF, Arboledas 

Bellon,etal,(2019)مف تصميـ ملابس  (2021)رأفت إيمان، ، شيماء مصطفى
والملابس الطبية تحقؽ الغرض الوظيفى وتمبى  الأقمشةمعايير خاصة ب وتحديدطبية 

يمكن قبول الفرض الثالث الذي ينص عمي أنو: توجد ومما سبق  ،احتياجات المرضى
المتخصصين فى مجال الملابس والنسيج فى آراء  فروق ذات دلالة إحصائية بين

 .تقييم الوسائد المنفذة

المتخصصين فى الرعاية  آراء الفرض الرابع: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين
 لتقييم لموسائد المنفذة. الطبية

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسطات درجات تقييـ أداء 
وسائد الوقاية المنفذة بالبحث لممحور الأوؿ لمتقييـ والخاص بملاءمة وسائد الوقاية 

 ( التالى يوضح ذلؾ:26) جدوؿو  الطبيةالمنفذة وفقاً لأراء المتخصصيف فى الرعاية 
 ( تحميل التباين لمتوسط درجات تقييم أداء وسائد الوقاية المنفذة بالبحث26جدول )

 الطبيةوفقا لأراء المتخصصين فى الرعاية 
 ملاءمة 

 وسائد الوقاية المنفذة
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 ”ف“

 الدلالة

 2.467 5 12.327 بين المجموعات
74.234 

 
0.000 

 0.035 72 2.393 داخل المجموعات 
  77 14.720 المجموع
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( وىى قيمة دالة 74.234كانت )” ؼ“أف قيمة السابؽ ( 26) يتضح مف جدوؿ   
كما  ،، مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف(0.000إحصائياً عند مستوى )

 ملاءمتيافي مدي  الوسائد الست المنفذةفروؽ ذات دلالة إحصائية بيف ثبت وجود 
العمرية وفقا لأراء  بقرح الفراش الإصابةلمغرض الوظيفى ولمحماية والوقاية مف 

 .الطبيةالمتخصصيف فى الرعاية 
 ومعامل الجودةوسائد المنفذة التقييم لبنود ( المتوسط والوزن النسبي 27جدول )

 الطبيةوفقا لأراء المتخصصين فى مجال الرعاية 
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 الطبيةوسائد المنفذة وفقا لأراء المتخصصين فى الرعاية التقييم ل معامل الجودة( 1) شكل

  الطبيةمجال الرعاية المتخصصين فى آراء  لمتوسطاتمعامل الجودة  (28جدول )
 البعد الثالثباستخدام أقمشة الينيكوم ذات منفذة ال وسائدلتقييم ال

 الإنحراف المتوسط ملاءمة وسائد الوقاية المنفذة
 المعياري

معامل 
 الجودة

 الترتيب

 1 94.38 0.12 2.85 واقى مؤخرة الرأس، المدور"1الوسادة "
 4 89.25 0.14 2.72 واقى الظير والجنب"2الوسادة "
 2 92.39 0.17 2.73 واقى كوع"3الوسادة "
 6 78.24 0.30 1.93 واقى معصم"4الوسادة "
 5 82.16 0.25 1.97 واقى اليد والاصابع"5الوسادة "
 3 90.85 0.11 2.84 واقى الكاحل ومشط القدم"6الوسادة "
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ا وجود فروؽ دالة إحصائيً  (1)شكؿو  ،السابقة (28، )(27(، )26) وؿاجدال يتضح مف
وسائد الوقاية ل الطبيةالرعاية المتخصصيف فى مجاؿ تقييـ بيف  0.01عند مستوي دلالة 

حيث لاقت قبوؿ متميز  أنواع الوسائد المنفذةأفضؿ جاءت فى المقدمة ك" 1الوسادة "فالمنفذة، 
 الوسادة، ثـ (92.39وحققت معامؿ جودة)" 3"الوسادة اميي(، ي94.38)وحققت معامؿ جودة بمغ

لوقاية الظير " 2" الوسادةيمييا ، ثـ (90.85وحققت معامؿ جودة بمغ)فى المستوى الثالث و " 6"
لوقاية راحة اليد والأصابع وحققت معامؿ  "5" الوسادة، ثـ (89.25والجنب بمعامؿ جودة )

(، كما تـ 78.24لمعصـ وحققت معامؿ جودة بمغ )اواقى " 4" الوسادة ، وأخيراً (82.16جودة )
ملاءمة )بند جاءف ،الطبيةالرعاية تبعاً لأراء المتخصصيف فى مجاؿ بنود الاستبياف ترتيب 

ملاءمة  بند (، ثـ جاء95.5)( فى المستوى الأوؿ بمعامؿ جودة الشكؿ العاـ والموف والخامة
حققت  ملاءمة المقاس والسمؾ والوزف(، ثـ 94.41بمعامؿ جودة ) الوسادة لمغرض الوظيفى

بمعامؿ جودة  المحافظة عمى رطوبة وتيوية الجمد بند(، ثـ جاء 93.13معامؿ جودة )
ذلؾ يدؿ و (، 85.45حتكاؾ بمعامؿ جودة)تقميؿ الإ بند(، وجاء فى المستوى الاخير 91.85)

لتحقيؽ  الطبيةفى مجاؿ الرعاية المتخصصيف آراء  عمى وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية فى
النتائج تمؾ واتفقت  ،الرابع لمبحث، وبذلؾ يتحقؽ الفرض لوسائد المنفذة بالبحثاجوانب تقييـ 
 تكنولوجيا مف الإستفادةو  (2021وآخرون)محمد،  ، نجلاءفؤادإيمان اليو  تمع ما توصم

 Jelka G)ما أكدتو دراسةوتوافقت مع  ة،العلاجي مملابسل الوظيفى داءالأ لتحسيف النانو
Dragana G, 2016 ،)(2010، اليام عبد العزيز)( ،،2011أحمد رمزي)( ،،ىشام أحمد 

تصميـ  بضرورة (2021)رأفت إيمان، شيماء مصطفى ،(2016، )ىند سالم ىند، (2010
في ضوء المتغيرات  الطبيةجودة تصنيع الملابس لمعايير  ملابس طبية مناسبة، واعداد

يمكن قبول ومما سبق مراقبة مدى الإلتزاـ بيا لتحقيؽ الأمف والحماية لممرضى، و  التكنولوجية
المتخصصين آراء  الذي ينص عمي أنو: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الرابعالفرض 

 .لتقييم لموسائد المنفذة الطبيةفى الرعاية 
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 لأداء الوسائد المنفذة بالبحث ترتيب المتخصصين العلاقة الإرتباطية بين ( 29جدول )

 وسائد الوقاية المنفذة تقييم أداء
 أراء المتخصصين

 الطبيةالرعاية  الملابس والنسيج

 الترتيب معامل الجودة الترتيب معامل الجودة

 1 94.38 1 94.87 واقى مؤخرة الرأس، المدور"1الوسادة "

 4 89.25 4 90.77 واقى الظير والجنب"2الوسادة "

 2 92.39 3 91.03 واقى كوع"3الوسادة "

 6 78.24 6 64.36 واقى معصم"4الوسادة "

 5 82.16 5 65.64 والاصابعواقى اليد "5الوسادة "

 3 90.85 2 94.86 واقى الكاحل ومشط القدم"6الوسادة "

تقييـ علاقة ارتباطية بيف  وجود السابؽ (29) يتضح مف خلاؿ جدوؿ
حيث تـ التوافؽ عمى  ،المتخصصيف فى مجاؿ الملابس والنسيج ومجاؿ الرعاية الصحية

"، مما يؤكد عمى منطقية فكرة 5"، "4"، "1"المنفذة الوسادة لتقييـ أداء  نفس الترتيب
  لتسويؽ مستقبلًا. لمتطبيؽ وا وقابميتووتحقيؽ أىدافو البحث 

 :مستخمص النتائج
 والخواص الوظيفية لأقمشة المحمة  كثافةفروؽ ذات دلالة إحصائية بيف  ثبت وجود

، كما تبيف وجود علاقة طردية بزيادة كثافة الينيكوف ذات البعد الثالث المنتجة بالبحث
، الماءالمحمة وتحسف خواص)السمؾ، الوزف، الاستطالة، العزؿ الحرارى، امتصاص 

 للأقمشة المنتجة.والنعومة نفاذية اليواء  لخواصوعلاقة عكسية  (،امقاومة البكتري
 الوظيفية لأقمشة والخواص  سمؾ طبقة الحشوفروؽ ذات دلالة إحصائية بيف  ثبت وجود

، وتبيف وجود علاقة طردية بزيادة سمؾ طيقة الينيكوف ذات البعد الثالث المنتجة بالبحث
الحشو المستخدمة مع أقمشة الينيكوـ ذات البعد الثالث وتحسف خواص )السمؾ، الوزف، 
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وعلاقة الاستطالة، العزؿ الحرارى، امتصاص الماء، مقاومة البكتري( للأقمشة المنتجة، 
 سية لخواص نفاذية اليواء والنعومة للأقمشة المنتجة.عك

 مجاؿ الملابس والنسيج فى المتخصصيف آراء  فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف ثبت وجود
 بقرح الفراش. الإصابةلموقاية مف  الوسائد المنفذةفى تقييـ 

 تقييـ ل الطبيةالرعاية فى المتخصصيف آراء  فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف ثبت وجود
 .بقرح الفراش الإصابةلموقاية مف  لموسائد المنفذة

   فى شكؿ تخطيطى الطبيةتحديد معايير ومواصفات خاصة بأقمشة الوسائد تـ. 
 وطبقة حدفة/سـ، 22) قماش ىنيكوـ ذو بعد ثالث بمواصفات (9العينة رقـ) ثبت أف

( ىى العينة المثالية لمعظـ الخواص المقاسة لموقاية مف ممـ90 اسمكي ميكروفيبر سوفت
 .بقرح الفراش الإصابة

  حيث تـ معالجتيا بتقنية النانو سيمفر بأنيا آمنة صحياً وبيئياً  الأقمشةتميزت تمؾ
 ويمكف استخداميا فى إنتاج وسائد لموقاية مف قرح الفراش.والكيتوزاف، 

  تستخدـ لوقاية طبية ( أنواع مف وسائد 6المنتجة فى تنفيذ ) الأقمشةتوظيؼ أفضؿ
لػ)مؤخرة الرأس، فى الإستخداـ وىى مناسبة  صابة بقرح الفراشتعرض للإالمناطؽ الأكثر 

 المدور، الظير والجنب، الكوع، المعصـ، راحة اليد والأصابع، الكاحؿ ومشط القدـ(.
 الطبية، الرعاية مف قبؿ المتخصصيف في مجاؿ)الملابس والنسيج تقييـ الوسائد المنفذة 

، والتوصؿ إلى أف الوسادة الواقية لمؤخرة الرأس، المدور حققت قبوؿ عالى بالمستشفيات(
 %.94ومعامؿ جودة يتخطى 

  حققت الوسائد المنتجة قبوؿ ورضاء عالى مف قبؿ المحكميف مما يدؿ عمى تحقيؽ تمؾ
 بقرح الفراش.الوسائد لمملاءمة الوظيفية والحماية والوقاية مف إصابة المرضى 

 المقترحات والبحوث المستقبمية:
 مف الفراش، والاستفادة قرحالحماية والوقاية مف الإصابة ب للأقمشة قياسية معايير وضع 

 .الطبية للأقمشة الوظيفي الأداء تحسيف خواص في الذكية الحديثة للألياؼ التطورات
  بإكسابيا أبعاد إضافية وما تقدمو مف مميزات لتحقيؽ الأقمشةتطوير وتحسيف خواص 

 النسجية وقدرتيا التنافسية.  بالمنتجاتللإرتقاء  الخواص الأدائية
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  بما يتناسب والأداء الوظيفى لإنتاج  ياللإستفادة مف خواصمختمفة إستخداـ خامات
 أقمشة تناسب مرضي قرح الفراش.

  تناسب عداد منتجات ومستمزمات طبية أخرى والوسائد المنفذة لإ الأقمشةالاستفادة مف
 .مرضي قرح الفراش

 حتياجاتيـ  بالمرضى المرتبطة البحوث التطبيقية مف المزيد إجراء عمى الباحثيف حث وا 
 .الحماية والوقايةيحقؽ  بما الممبسية والصحية

 المراجع العربية والاجنبية:
 معجـ (:2016الششتاوي) حمودة، أسماء الشعراوي سالمان، رانيا محمد عمي أحمد -1

 دمياط.  نانسي ، مكتبةالثقافية المنسوجات
لياؼ أاستخداـ  (:2020أحمد محمود الشيخ، منى محمد نصر، ولاء طو عفيفى) -2

مجمة العمارة  نتاج ملابس الإحماء الرياضية ذات الطبقة الواحدة،إالميكروفيبر فى 
 .19، عدد5والفنوف والعموـ الانسانية، مجمد 

إمكانية الإستفادة مف ألياؼ البولي استر المنتجة بتقنية  (:2015محمد) آمال أحمد -3
الميكروفيبر في إنتاج الملابس الرياضية لمسيدات، مجمة البحوث فى مجالات التربية 
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